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D-M. 00.00.00 Wymagania ogólne  

1. WSTĘP. 
Ilekroć w niniejszym opracowaniu będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) bądź Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej (SST) bądź Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) to naleŜy przez to rozumieć Specyfikację 
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ( STWiORB). Niniejsze opracowanie stanowią wymagania 
ogólne, które naleŜy mieć na uwadze czytając poszczególne specyfikacje dotyczące przeprowadzenia branŜowych 
robót budowlanych n/w zadania. Specyfikacja Techniczna „Wymagania ogólne” moŜe być powoływana w 
specyfikacjach szczegółowych jako: DM- 00.00.00 lub D-00.00.00. 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 
Nazwa zadania: Przebudowa mostu na rzece Rządzy w miejscowości Dybów w ciągu drogi powiatowej 4356 W  
Inwestor: Starostwo Powiatu Wołomińskiego, 05-200 Wołomin ul. Prądzyńskiego 8  . 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych wykonanych w ramach zadania jw. . 
1.2.1 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowy (ewentualnie kontraktowy) przy 
zlecaniu i realizacji robót wyszczególnionych w spisie treści. 
Zamawiający moŜe prowadzić roboty budowlane w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC. W takim przypadku 
zapisy niniejszej ST odbiegające treścią od w/w warunków wymagać mogą korekty w jednym z dokumentów 
nadrzędnych wymienionych w pkt 1.5.4 
1.2.2. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia wszelkich robót budowlanych niezbędnych do 
wykonania w/w budowy. 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Roboty tymczasowe – to takie roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót 
podstawowych ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, chyba, Ŝe 
istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczenia. 
Roboty towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych ale nie zaliczane do robót tymczasowych 
Koszty wykonania jak i zakres robót towarzyszących i tymczasowych, poprzedzających prace podstawowe, ujęte są 
w cenach jednostkowych poszczególnych elementów rozliczeniowych opisanych w punkcie 9 kaŜdej ze specyfikacji 
technicznej szczegółowej, poniewaŜ w zaleŜności od prowadzonych robót ta sama robota towarzysząca moŜe być 
rozliczona osobno lub ujęta w kosztach roboty podstawowej: np. prace rozbiórkowe przy branŜy drogowej mogą 
stanowić odrębne rozliczenie, podczas gdy przy wykonaniu np. kanalizacji, prace rozbiórkowe mogą być ujęte w 
kosztach wykonania całego rurociągu. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-uŜytkową (drogę), albo 
jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny ( obiekt mostowy, korpus ziemny, 
węzeł itp. ). 
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub od niej odsunięty, przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio 
utwardzony. 
Dokumenty umowy, umowa, kontrakt - zbiór dokumentów określających prawne, techniczne i ekonomiczne warunki 
realizacji robót lub usług oraz wzajemne prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy zaakceptowane i 
podpisane przez obie strony. Częścią dokumentu umowy jest dokumentacja techniczna ( wraz z przedmiarami ) i 
STWiORB. 
Dokumentacja projektowa - wszelkie obliczenia, opisy i dane techniczne oraz rysunki dostarczane Wykonawcy 
przez Zamawiającego, jak równieŜ wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, próbki, wzory, modele, instrukcje 
obsługi dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. 
Droga - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych, wraz z wszelkimi 
urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
Droga tymczasowa (montaŜowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących 
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
Dziennik budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami - stanowi urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywanych robót. 
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InŜynier Budowy – osoba działająca z upowaŜnienia Zamawiającego, pełniąca nadzór inwestorski (Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego) na budowie w zakresie praw i obowiązków wynikających z Prawa Budowlanego  
( art. 25 i 26). JeŜeli roboty budowlane będą wykonane w oparciu o kontrakt winno stosować się definicje 
sprecyzowane w warunkach kontraktu FIDIC. 
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania 
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami dzielącymi jezdnię. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która ograniczona jest koroną drogi i skarpami rowów. 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
Kosztorys ofertowy - wyceniony, kompletny kosztorys ślepy. 
Kosztorys ślepy ( przedmiar robót wg definicji rozporządzenia z 2.IX.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno- uŜytkowego – Dz.U. Nr 202,poz.2072) - wykaz robót z podaniem ich ilości, w kolejności 
technologicznej ich wykonania. W treści ST kosztorys ślepy moŜe występować jako przedmiar ofertowy. 
Księga obmiarów - zaakceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŜący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych 
załączników ; wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera. 
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i robót. 
a) Laboratorium Drogowe - laboratorium wykonujące badania kontrolne zlecone przez Nadzór (Inspektora Nadzoru) 
oraz wszystkie badania wymagane do końcowego odbioru robót ( równieŜ zlecone przez Inspektora Nadzoru ). 
b) Laboratorium Wykonawcy - laboratorium wykonujące badania kontrolne, obejmujące cały proces budowy od 
okresu przygotowawczego (np. badań zgromadzonych materiałów ) poprzez etap budowy, aŜ do badań końcowych. 
c) Laboratorium wskazane przez Wykonawcę - laboratorium zaakceptowane przez Zamawiającego, wykonujące 
badania zlecone przez Wykonawcę i na jego koszt. 
d) Laboratorium uzgodnione (niezaleŜne) - laboratorium zaakceptowane przez Zamawiającego w wypadkach 
spornych lub wątpliwych ( w przypadku stwierdzenia usterek - na koszt Wykonawcy ). 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami, zaakceptowane przez InŜyniera. 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu na podłoŜe 
gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 
atmosferycznych. 
b) Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną, a podbudową zapewniająca lepsze 
rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza -warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 
nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe ; podbudowa moŜe 
się składać z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni ; moŜe 
składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca obok funkcji nośnych funkcję zabezpieczenia 
nawierzchni przed 
działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoŜa ; moŜe zawierać warstwę mrozoodporna, odsączającą lub 
odcinającą. 
g) Warstwa odcinająca -warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania drobnych cząstek gruntu do 
warstwy nawierzchni leŜącej powyŜej. 
h) Warstwa odsączająca - warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu 
mostowego. 
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana, słuŜąca do przeprowadzenia ruchu 
publicznego w okresie trwania budowy. 
Operat kolaudacyjny - zbiór wszystkich dokumentów kontraktowych (umowy) z odnotowanymi zmianami 
zaistniałymi w czasie realizacji robót, wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób 



Przebudowa mostu na rzece Rządzy w miejscowości Dybów  
w ciągu drogi powiatowej 4356 W 

D-M. 00.00.00 Wymagania ogólne 

 
 

 
 

6

stwierdzających jakość wykonanych robót oraz zestawienie ich ilości i rozliczeń, stanowiący podstawę do oceny i 
odbioru końcowego. 
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz 
drzew i krzewów; pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy 
urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
PodłoŜe gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania, nie mniej 
jednak niŜ do głębokości, na której napręŜenia pionowe od największych obciąŜeń uŜytkowych wynoszą 0,02[ MPa]. 
PodłoŜe ulepszone - wierzchnia warstwa podłoŜa leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 
umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni, spełniająca wymagania określone 
dla podłoŜa. 
Polecenie InŜyniera - wszelkie polecenia przekazane w formie pisemnej Wykonawcy przez InŜyniera, dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja 
( zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłuŜnym ) istniejącego połączenia. 
Przepisy obowiązujące – przepisy aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń, obwieszczeń i innych) aktualnych w chwili 
prowadzenia przedsięwzięcia budowlanego 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w 
czasie realizacji zadania budowlanego.. 
Roboty - wszystkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego oraz terminowego zakończenia 
realizacji zadania budowlanego lub ułatwiające tę realizację, w tym równieŜ dostarczania robocizny, materiałów i 
sprzętu. 
Roboty tymczasowe i towarzyszące –opisano w pkt. 1.3 
Specyfikacje techniczne - zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, 
obmiaru, odbioru i płatności za roboty. 
Szerokość uŜytkowa obiektu – szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów ruchu oraz 
szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem 
oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 
Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
Wada - jakakolwiek część robót wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
innymi dokumentami umowy. 
Wykonawca - osoba prawna bądź fizyczna, z którą Zamawiający zawarł umowę na warunkach określonych w 
kontrakcie o wykonanie robót i usług w wyniku wyboru ofert lub jej legalni następcy prawni. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjna lub 
technologiczną, zdolna do  samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - uŜytkowych ; zadanie 
moŜe polegać na wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli 
drogowej lub jej elementu. 
Zamawiający - osoba prawna lub fizyczna zlecająca wykonanie robót na warunkach określonych w umowie i 
występująca jako strona zawartej umowy z Wykonawcą. Zamawiający jest równoznaczny z Inwestorem lub z 
Inwestorem Zastępczym jeŜeli taki będzie ustanowiony 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien przeprowadzić inwentaryzację w terenie i wykonać dokumentację 
fotograficzną z przeprowadzonej rewizji. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami InŜyniera. Jest zobowiązany do wdroŜenia sposobu organizacji ruchu drogowego ( w oparciu o 
projekt organizacji ruchu na czas robót uzgodniony i zatwierdzony przez zarządzającego ruchem ), oznakowania 
odcinka robót oraz ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na drodze od momentu przekazania placu 
budowy do odbioru końcowego robót (łącznie z okresem utrzymania robót ). 
1.5.1. Organizacja robót (przekazanie placu budowy, zaplecze dla potrzeb Wykonawcy). 
Zamawiający jest zobowiązany do przekazania Wykonawcy w określonym w dokumentach umowy terminie, placu 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 
zatwierdzoną dokumentację projektową wraz z ST ( jeśli dokumentacja znajduje się u Zamawiającego) a takŜe inne 
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dokumenty niezbędne do przystąpienia robót określone w dokumentach umowy lub w aktach prawnych. 
Zamawiający winien przekazać po dwa egzemplarze: dokumentacji technicznej (projekty, przedmiary, inne) i ST. 
ZałoŜono, Ŝe Zamawiający nie wskazuje lokalizacji i współrzędnych punktów głównych trasy oraz reperów w 
terenie. Wykonawca na własny koszt wykona tyczenie w/w elementów i wyznaczenia reperów (łącznie z 
wykonaniem osnowy realizacyjnej sytuacyjnowysokościowej, jeśli zajdzie taka konieczność) i przekaŜe 
odpowiednie opracowania (uzgodnione z Zamawiającym) z prac geodezyjnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
dokonania kontroli pomiarów przy wykorzystaniu swoich słuŜb geodezyjnych. W przypadku występowania róŜnic w 
pomiarach ( wykonanych przez Zamawiającego i Wykonawcę), Wykonawca wykona ponownie pomiary i przekaŜe 
odpowiednie dokumenty Zamawiającemu. Koszty ponownych pomiarów ponosi strona, która błędnie wykonała te 
pomiary, chyba, Ŝe strony zadecydują inaczej. 
W przypadku gdy Zamawiający wskaŜe lokalizację punktów i reperów w terenie, na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Wykonawca na 
Ŝądanie Zamawiającego wykona opracowanie dotyczące ochrony przed zniszczeniem zastabilizowanych punktów. 
ZałoŜono, Ŝe przekazanie placu budowy przez Zamawiającego nie oznacza przekazania terenu na zaplecze budowy. 
Wykonawca zapewni teren na zaplecze we własnym zakresie ( chyba ze Zamawiający zadecyduje inaczej) po 
uzgodnieniu z właścicielem terenu na którym, Wykonawca będzie chciał zorganizować zaplecze. Teren powinien 
zostać tak wybrany aby zapewnić bezpieczne składowanie materiałów oraz nie będzie wpływał niekorzystnie na 
otaczającą zabudowę i osoby trzecie. Wykonawca wykona, jeśli zaŜąda tego na etapie przetargu Zamawiający, 
projekt zagospodarowania zaplecza budowy wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za doprowadzenie, pomiar i koszty zuŜycia mediów na zapleczu i placu budowy: tj. elektryczności, 
gazu i wody. 
Wykonawca na zapleczu budowy zapewni indywidualne pomieszczenie, dostosowane do pracy dla InŜyniera 
Budowy. Zamawiający moŜe określić na etapie przetargu szczegóły dotyczące w/w pomieszczenia. 
1.5.2. Ogrodzenie placu budowy, zabezpieczenie chodników i jezdni. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania na nim ruchu publicznego ( jeŜeli 
jest to konieczne) w okresie trwania realizacji inwestycji, aŜ do zakończenia robót i ich odbioru końcowego. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do wdroŜenia zatwierdzonego projektu organizacji 
ruchu, zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy oraz wybudowania a potem likwidacji tymczasowych 
objazdów i przejazdów. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieŜąco 
aktualizowany przez Wykonawcę i uzgadniany z Zamawiającym oraz ze stroną zainteresowaną 
W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, zainstalowania i obsługi 
tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
zapory, kładki dla pieszych itp. Wykonawca powinien zatrudnić dozorców i jest zobowiązany do podjęcia wszelkich 
innych środków niezbędnych dla ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 
Wykonawca musi zapewnić w dzień i w nocy stałą i dobrą widoczność tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być 
zaakceptowane przez InŜyniera. 
Fakt przystąpienia do robót z podaniem terminu rozpoczęcia, Wykonawca musi obwieścić publicznie przez 
umieszczenie tablicy informacyjnej (pomimo, Ŝe jej umieszczanie nie jest obowiązkowe przy robotach liniowych) w 
miejscach określonych przez InŜyniera. Koszt ustawienia i wykonania takiej tablicy ponosi Wykonawca. W 
przypadku gdy inwestycja byłaby współfinansowana ze środków unijnych - koszt i wykonanie takiej tablicy leŜy 
równieŜ po stronie Wykonawcy. Tablicę taką naleŜy wykonać według szablonu otrzymanego od Zamawiającego. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek utrzymywania tablic informacyjnych w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. Wykonawca jest równieŜ zobowiązany do indywidualnego powiadomienia o rozpoczętych robotach 
następujące jednostki: StraŜ PoŜarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe oraz przewoźników komunikacji publicznej. 
Wykonawca wykona i uzgodni, jeśli Zamawiający uzna to zastosowane, projekt zagospodarowania placu budowy, 
utrzymania czystości dróg publicznych i ulic znajdujących się w obrębie placu budowy bądź obsługujących plac 
budowy. Projekt dotyczy równieŜ wykonania odpowiednich zabezpieczeń chodników i jezdni przyległych do 
prowadzonej budowy. 
1.5.3. Dokumentacja projektowa powykonawcza, dokumentacja projektowa w trakcie prowadzenia robót, 
dokumentacja wykonana przed rozpoczęciem robót. 
Wykonawca we własnym zakresie wykona geodezyjną dokumentację powykonawczą. 
JeŜeli w trakcie wykonywania robót zajdzie konieczność uzupełnienia lub aktualizacji dokumentacji projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca uzupełnia lub aktualizuje dokumentację i odpowiednie ST na 
własny koszt oraz przedłoŜy je InŜynierowi do zatwierdzenia. 
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Wykonawca przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany do wykonania następujących opracowań: 
- projekt zaplecza i placu budowy jeŜeli wymaga tego Zamawiający. 
- projekt ochrony przekazanych punktów geodezyjnych z załoŜeniem jw. 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- program jakości robót 
- inne wymienione przez Zamawiającego na etapie prowadzenia przetargu na roboty budowlane 
1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 
Dokumentacja projektowa, ST, oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez InŜyniera stanowią część 
umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieŜności w ustaleniach bądź nieokreślenia w umowie waŜności 
poszczególnych dokumentów, obowiązuje następująca 
kolejność ich waŜności : 
1) SIWZ na roboty budowlane wraz z umową 
2) Specyfikacje Techniczne; 
3) Dokumentacja Projektowa. 
4) Przedmiar robót (wyceniony i po korekcie arytmetycznej) 
Wg Warunków Kontraktu na budowę FIDIC -2000 kolejność dokumentów tworzących kontrakt jest następująca: 
1) Akt umowy 
2) List Akceptujący 
3) Oferta 
4) Warunki Szczegółowe Kontraktu 
5) Warunki Ogólne Kontraktu 
6) Specyfikacja Techniczna 
7) Dokumentacja Techniczna 
8) Przedmiar robót (wyceniony i po korekcie arytmetycznej) 
WaŜność w/w dokumentów kontraktowych moŜe by skorygowana przez Zamawiającego na etapie przetargu. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach umowy, a o ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST są uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. JeŜeli została określona wartość minimalna lub maksymalna tolerancji albo 
obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów 
budowli nie znajdowały się w przewaŜającej mierze w pobliŜu wartości granicznych. W przypadku, gdy materiały 
lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, ale osiągnięta zostanie moŜliwa do 
zaakceptowania jakość elementu budowli, to InŜynier Budowy moŜe zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich 
pozostawienie, jednak stosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 
kontraktu i ST. W 
1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca musi znać przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i przestrzegać ich w czasie prowadzenia 
robót. W okresie trwania realizacji umowy, aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót Wykonawca musi 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na placu budowy i wokół niego w celu uniknięcia wszelkich zagroŜeń i uciąŜliwości wynikających ze 
skaŜenia, hałasu i innych czynników. 
Stosując się do tych wymagań Wykonawca musi spełnić następujące warunki : 
a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe muszą być tak wybrane, aby nie 
powodowały zniszczeń w 
środowisku naturalnym ; 
b) plac budowy i wykopy muszą być tak utrzymywane, aby nie gromadziła się woda stojąca, 
c) istniejący drzewostan w pobliŜu prowadzenia robót musi być zabezpieczony przed uszkodzeniem, 
d) muszą być podjęte odpowiednie działania zabezpieczające przed : 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, 
chemikaliami, i innymi szkodliwymi 
substancjami ; 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami ; 
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- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu ; 
- moŜliwością powstania poŜaru. 
Kary za zniszczony drzewostan obciąŜają Wykonawcę. 
Opłaty i kary za przekroczenie w okresie realizacji kontraktu norm określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony 
środowiska obciąŜają Wykonawcę. 
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa. 
Wykonawca musi przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej, a w związku z tym musi dysponować 
określonym w odpowiednich przepisach sprawnym sprzętem przeciwpoŜarowym na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób niepowołanych. Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane przez poŜar będący 
skutkiem realizacji robót lub wywołany przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Nie dopuszcza się do stosowania materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, a takŜe materiałów 
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜywane do robót powinny mieć aprobaty techniczne lub inne dokumenty wymagane 
w przepisach odrębnych, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzające brak szkodliwego 
oddziaływania na środowisko. Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robót, a 
których szkodliwość po zakończeniu robót zanika ( np. materiały pylaste ) mogą być uŜyte pod warunkiem 
przestrzegania odpowiednich wymagań, jeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów wydaną przez właściwy organ administracji państwowej. JeŜeli 
Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a spowodowało to jakiekolwiek zagroŜenia dla środowiska, 
to konsekwencje z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony własności publicznej i prywatnej przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
JeŜeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych działań ze strony 
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt 
naprawi lub otworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności nie moŜe być gorszy niŜ przed powstaniem 
uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak przewody, rurociągi, 
kable teletechniczne itp. 
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od właścicieli tych urządzeń potwierdzeń informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego i związanych z dokładnym połoŜeniem tych urządzeń w obrębie placu budowy. 
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliŜu urządzeń obcych Wykonawca powinien powiadomić właścicieli tych 
urządzeń(zgodnie z właściwymi uzgodnieniami branŜowymi i uzgodnieniem Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji 
Projektowej ) i InŜyniera. 
W okresie trwania realizacji budowy Wykonawca jest zobowiązany do właściwego oznakowania i zabezpieczenia 
urządzeń obcych przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Zdemontowane skrzynki ochronne, włazy i inne, które nie 
będą wykorzystane podczas budowy i po zakończeniu naleŜy zdać protokolarnie właścicielom sieci. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń obcych Wykonawca musi bezzwłocznie poinformować 
InŜyniera i odpowiednie władze oraz współpracować z nimi dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie spowodowane przez siebie uszkodzenia urządzeń obcych 
wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Zamawiający na etapie przetargu moŜe wymagać ubezpieczenia budowy z tytułu szkód losowych i 
odpowiedzialności cywilnej. 
1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń na osi pojazdów. 
Wykonawca musi stosować się do obowiązujących ograniczeń obciąŜeń osi pojazdów podczas transportu materiałów 
i sprzętu po drogach publicznych poza granicami placu budowy. 
Na stosowanie do transportu pojazdów ponadnormatywnych Wykonawca musi uzyskać od odpowiednich władz 
niezbędne zezwolenia. 
Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg spowodowane ruchem 
tych pojazdów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i jest 
zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt. 



Przebudowa mostu na rzece Rządzy w miejscowości Dybów  
w ciągu drogi powiatowej 4356 W 

D-M. 00.00.00 Wymagania ogólne 

 
 

 
 

10

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących BHP. W szczególności Wykonawca 
ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca musi zapewnić i utrzymywać w naleŜytym stanie wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt 
i odpowiednia odzieŜ słuŜące ochronie Ŝycia i zdrowia oraz zapewniające bezpieczeństwo osób zatrudnionych na 
budowie. Wszelkie koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie i muszą być uwzględnione w cenie 
umownej. Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy –Prawo budowlane sporządzi plan bezpieczeństwa ochrony 
zdrowia (bioz). 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie budowli drogowej i jej elementów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wykonywanych elementów budowli i wszelkich materiałów i urządzeń 
uŜywanych do prowadzenia robót od daty rozpoczęcia robót do ich zakończenia i odbioru końcowego. W okresie 
tym obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymywanie budowli drogowej i jej elementów w zadowalającym stanie. 
JeŜeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niŜ 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym przypadku InŜynier 
ma prawo wstrzymać roboty. 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie aktualne przepisy (ich zmiany równieŜ) wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować InŜyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
1.5.13. Stosowanie norm i zbiorów przepisów prawnych 
a) Normy nie są aktem prawnym. NaleŜy pamiętać, Ŝe powołane normy nie są dokumentem do obligatoryjnego 
stosowania co oznacza, Ŝe materiały przeznaczone do wbudowania mogą wykazywać zgodność z wymaganiami 
podstawowymi w oparciu o inne dokumenty wymienione w ustawie o wyrobach budowlanych tj.: normy 
zharmonizowane, europejskie aprobaty techniczne, krajowe specyfikacje techniczne państwa członkowskiego UE 
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, krajowe aprobaty techniczne. 
b) W poszczególnych specyfikacjach technicznych w pkt 10. „Przepisach związane” powołano normy w o oparciu 
które wykonano ST i dokumentacje techniczną oraz zalecane do wykorzystania w trakcie realizacji budowy. 
Producenci materiałów budowlanych mogą oferować wyroby wykonane zgodnie z innymi niŜ przywołane w 
specyfikacji technicznej normami, bądź teŜ z dokumentami wymienionymi w 
ppkt. a) 
c) Podane w ST normy są normami aktualnymi lub wycofanymi ( m. in. branŜowe). JeŜeli dla wymagań jednego 
materiału budowlanego aktualne jest kilka norm, zaleca się stosowanie tylko jednej wybranej normy. 
W przypadku braku pełnych wymagań dla materiałów w normach aktualnych, moŜna po uzgodnieniu z InŜynierem 
Budowy posłuŜyć się normami wycofanymi ( dotyczącymi np. technologii wykonania robót ,określenia 
częstotliwości itd.), jeŜeli nie są sprzeczne ze sobą co do  treści . 
c) W przypadku gdy powołane normy są normami krajowymi, mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie 
normy (zgodnie z zapisem ppkt a)) zapewniające równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy, pod 
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InŜyniera. RóŜnice pomiędzy powołanymi normami a 
ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone InŜynierowi do 
zatwierdzenia, 
d) Od rozpoczęcia robót budowlanych aŜ do ich zakończenia, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy (kontraktu) nie 
postanowiono inaczej 
e) Wszelkie wątpliwości dotyczące wymagań normowych wyrobów i wykonania robót naleŜy rozwiązać z 
InŜynierem Budowy 
1.5.14. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym 
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy naleŜy umieścić pod opieką i w gestii Zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązany jest powiadomić InŜyniera Budowy i postępować zgodnie z jego poleceniami. JeŜeli w wyniku tych 
poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, InŜynier Budowy po uzgodnieniu z 
Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłuŜenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą naleŜy 
zwiększyć cenę umowną. 
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W przypadku odkrycia przedmiotów co do których istnieje przypuszczenie iŜ są one zabytkiem, Wykonawca jest 
obowiązany wstrzymać roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot i zabezpieczyć, przy uŜyciu 
dostępnych środków, przedmiot i miejsce odkrycia przed personelem Wykonawcy i osobami trzecimi . 
2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Przy wykonaniu robót budowlanych naleŜy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu powszechnego lub 
jednostkowego spełniające wymagania ustawy- Prawo budowlane oraz zgodne z ustawą o wyrobach budowlanych 
(DzU 04.92.881, 16 kwietnia 2004r.) oraz jej aktami wykonawczymi jak i ustawą o systemie oceny zgodności 
(DZU.nr166.poz 1360) aktualnymi w chwili wykonywania robót budowlanych. 
InŜynier budowy moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wydanym przed 1.05.2004, waŜnym do czasu wygaśnięcia dokumentu (zgodnie 
z art.40 w/w ustawy)-brak obowiązku wystawienia deklaracji zgodności 
- deklaracji zgodności wyrobów na podstawie oceny zgodności z Polską Normą (nie mającą statusu normy 
wycofanej po 11.X.2004) bądź aprobatą techniczną ( na podstawie deklaracji producent oznakował wyrób znakiem 
budowlanym) 
- wyrób jest oznakowany znakiem B(oznakowany w oparciu o krajową deklaracje zgodności wyrobu z PN lub AT 
wydaną przez producenta) lub znakiem CE ( oznakowany w oparciu o deklaracje zgodności wyrobu z PN-hEN lub 
EAT, wystawioną prze producenta lub jego upowaŜnionego przedstawiciela) zgodnie z przepisami ustawy o 
wyrobach budowlanych 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem przed 
rozpoczęciem robót. Nie później jednak niŜ 2 tygodnie przed zaplanowanym uŜyciem materiałów Wykonawca musi 
dostarczyć InŜynierowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub 
wydobywania materiałów, wymagane świadectwa badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. 
W przypadku nie zaakceptowania przez InŜyniera materiału ze wskazanego źródła Wykonawca ma obowiązek 
przedstawiania do akceptacji InŜyniera materiału z innego źródła. 
Zatwierdzenie przez InŜyniera partii materiałów z danego źródła nie oznacza, Ŝe wszystkie materiały z tego źródła 
będą przez InŜyniera dopuszczone do wbudowania. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieŜąco badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła spełniają wymagania ST i innych przepisów odrębnych. 
2.2. Pozyskanie materiałów miejscowych. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany do 
dostarczenia InŜynierowi wymaganych dokumentów przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca 
przedstawia InŜynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji materiałów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła oraz ponosi wszelkie koszty 
związane z pozyskaniem i dostarczeniem materiałów. 
Wszystkie materiały odpowiadające wymaganiom pozyskane z wykopów na placu lub z innych miejsc wskazanych 
w dokumentach umowy powinny być wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład. JeŜeli dokumenty umowy 
nie stanowią inaczej, w STWIORB załoŜono wywóz gruntu z odkadu i poniesienie kosztów składowania na 
składowisku. Wykonawca nie moŜe prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie placu budowy poza wykopami 
wyszczególnionymi w dokumentach umowy bądź tymi, na które InŜynier wyraził pisemną zgodę. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw powinny być składowane 
w hałdach i wykorzystane przy zasypce ( jeŜeli ich przydatność jest zgodna z wymogami normowymi i STWiORB) 
lub do rekultywacji. Niewykorzystany humus winien być przewieziony na teren wskazany przez InŜyniera Budowy 
Po zakończeniu eksploatacji źródła materiały odpadowe powinny być z powrotem przemieszczone do wyrobisk. 
Skarpy powinny być złagodzone w stopniu jak najbardziej zbliŜonym do ukształtowania otaczającego terenu, 
nadkład równomiernie rozłoŜony i pokryty roślinnością. 
Eksploatacja źródeł materiałów musi być zgodna ze wszystkimi prawnymi regulacjami obowiązującymi na danym 
obszarze. 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. InŜynier moŜe pobrać próbki materiałów w celu sprawdzenia 
ich właściwości, a wynik tych kontroli będzie podstawa akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
jakości. 
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Podczas przeprowadzania inspekcji wytworni InŜynier powinien mieć zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy 
i producenta materiałów oraz swobodny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. Wytwórnia materiałów podlega przepisom 
wymienionym w pkt. 2 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Wykonawca musi wywieźć z placu budowy na własny koszt. JeŜeli 
InŜynier zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót niŜ te, dla których zostały 
zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez InŜyniera. JeŜeli materiały niezbadane i nie 
zaakceptowane przez InŜyniera zostaną wbudowane ,Wykonawca musi liczyć się z nie przyjęciem robót, usunięciem 
materiału i niezapłaceniem za wykonanie tych robót. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca musi zapewnić takie składowanie materiałów, aby były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i przydatność do robót oraz zgodność z wymaganiami ST, a takŜe były dostępne do kontroli. 
Po zakończeniu robót Wykonawca musi doprowadzić miejsca czasowego składowania materiałów do ich 
pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z InŜynierem budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i 
zaakceptowanych przez InŜyniera. 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach. Wykonawca musi powiadomić InŜyniera o rodzaju wybranego materiału co najmniej  
tydzień przed jego uŜyciem. JeŜeli materiał będzie wymagał przeprowadzenia badań, okres ten musi być 
odpowiednio przedłuŜony. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być zmieniany bez zgody InŜyniera. 
JeŜeli dokumentacja nie przewiduje wariantowego zastosowania materiałów to o zastosowaniu innych materiałów 
niŜ podanych w dokumentacji decyduje InŜynier w porozumieniu z Projektantem. Materiały te muszą jednak 
posiadać parametry równowaŜne w stosunku do materiałów załoŜonych w dokumentacji technicznej i spełniać 
wymagania ustawy o wyrobach budowlanych. 
3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZB ĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO śONĄ JAKO ŚCIĄ 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem rodzaju wskazanych w ST i Programie Zapewnienia Jakości ( PZJ ) uzgodnionym przez 
InŜyniera. Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym umowie 
i zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być stale utrzymywany w dobrym 
stanie technicznym i gotowości do pracy, a takŜe odpowiadać wymaganiom ochrony środowiska i przepisom 
dotyczącym jego uŜytkowania. JeŜeli wymagają tego przepisy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 
InŜynierowi kopii dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy jak i działające 
ze szkodą na środowisko zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORT. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu musi zapewnić 
wykonanie robót w terminie przewidzianym w umowie i zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej i ST. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą na polecenie InŜyniera usunięte z 
placu budowy. Wykonawca na bieŜąco i na własny koszt musi usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do placu budowy. 
4.1 Wywóz materiałów z rozbiórki 
ZałoŜono, Ŝe materiał z rozbiórki (np. gruz, elementy podbudów, elementy studzienek, uszkodzone krawęŜniki, 
nadmiar materiału po wykonaniu profilowania koryta itd.) który nie nadaje się do ponownego wbudowania staje się 
własnością Wykonawcy. Natomiast materiały które mogą zostać jeszcze wykorzystane (np. kostka kamienna, frez 
itd) oraz majątek Zarządcy Drogi, naleŜy przewieść w miejsce wskazane przez InŜyniera Budowy, chyba Ŝe InŜynier 
zadecyduje o tym, Ŝe materiał ten jest w ogóle zbędny, nie nadaje się do ponownego wbudowania wtedy staje się on 
własnością Wykonawcy. Materiał z rozbiórki naleŜy przewieść w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zutylizować. 
Koszty utylizacji bądź składowania na składowisku odpadów pokrywa Wykonawca. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, poleceniami InŜyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie sytuacyjne i wysokościowe wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez InŜyniera 
na piśmie. Po wyznaczeniu lokalizacji punktów głównych i reperów roboczych Wykonawca przekaŜe InŜynierowi 
plan tyczenia z domiarami punktów głównych. Prace związane z obsługą geodezyjną opisano szczegółowo w pkt. 
5.2 oraz pkt. 1.5.1. Następstwa jakiegokolwiek błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót muszą być, jeŜeli tego będzie wymagać InŜynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
przez InŜyniera wytyczenia robót lub wyznaczenia ich wysokości nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
ich dokładność. InŜynier w sposób sprawiedliwy i bezstronny podejmuje decyzje we wszystkich sprawach 
związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach 
związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i ST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków 
umowy przez Wykonawcę. Przy zastosowaniu warunków fidicowskich spory będą rozstrzygane na zasadzie 
rozjemstwa. Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót muszą być oparte 
na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takŜe w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględnia wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 
podczas produkcji i przy badaniach materiałów, dotychczasowe doświadczenia, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. InŜynier jest upowaŜniony do kontroli wszystkich robót, materiałów 
dostarczonych na budowę, na niej produkowanych lub przygotowywanych. InŜynier powiadamia Wykonawcę o 
wykrytych wadach i odrzuca wszystkie materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w 
dokumentacji projektowej i ST. Z odrzuconymi materiałami naleŜy postępować zgodnie z punktem 2.4. Polecenia 
InŜyniera powinny być wykonane (pod groźbą wstrzymania robót) w terminie przez niego wyznaczonym. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1. Program zapewnienia jakości ( PZJ ). 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie programu zapewnienia jakości i przedstawienie go do aprobaty. 
W programie tym naleŜy przedstawić zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać : 
a) część ogólną opisującą : 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót ( jeŜeli ciąŜył na Wykonawcy obowiązek wykonania 
projektu oznakowania robót i organizacji ruchu zastępczego ), 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system ( sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza powierzyć prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisu pomiarów, nastawienia parametrów 
sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji InŜynierowi. 
b) część szczegółową opisującą ( dla kaŜdego asortymentu robót ) : 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Powinien zapewnić 
odpowiedni system kontroli włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie niezbędne urządzenia. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
stwierdzenia czy poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca musi przeprowadzać pomiary i badania z częstotliwością pozwalającą na stwierdzenie czy roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone InŜynier ustala zakres kontroli jaki jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 
Wykonawca musi dostarczyć InŜynierowi świadectwa stwierdzające, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
InŜynier musi mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
InŜynier powiadamia Wykonawcę pisemnie o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy sprzętu lub metod badawczych. JeŜeli te są tak powaŜne, 
Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier moŜe wstrzymać natychmiast uŜycie badanych materiałów do 
robót i dopuścić je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość badanych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizacją i prowadzeniem niezbędnych badań, pomiarów i kontroli ponosi 
Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek. 
Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być wytypowane do badań z jednakowym 
prawdopodobieństwem. InŜynier musi mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
W przypadkach, gdy jakość stosowanych materiałów budzi wątpliwości InŜyniera, moŜe on zlecić przeprowadzenie 
dodatkowych badań (o ile Wykonawca z własnej woli nie usunie z budowy kwestionowanych materiałów, bądź ich 
nie ulepszy). Koszty tych dodatkowych badań Wykonawca pokrywa tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 
przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek musza być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera. 
Próbki pobierane i dostarczane do badań muszą być odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany 
przez InŜyniera. 
6.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary muszą być przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i/lub przepisami 
obowiązującymi. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST moŜna 
stosować wytyczne krajowe lub inne procedury badawcze zaakceptowane przez InŜyniera a zgodne z 
obowiązującymi przepisami. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca musi powiadomić InŜyniera 
o ich rodzaju, miejscu, co najmniej 4 dni przed planowanymi badaniami lub pomiarami. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania Wykonawca musi przedstawić InŜynierowi do akceptacji ich wyniki na piśmie. 
6.5. Raporty z badań. 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania InŜynierowi kopii raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niŜ w terminie określonym w PZJ lub w dokumencie nadrzędnym w stosunku do ST. 
Wyniki badań (kopie ) muszą być przekazywane InŜynierowi na formularzach przez niego zaakceptowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera. 
W celu kontroli jakości materiałów i zatwierdzenia ich do stosowania InŜynier jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wydobywania i wytwarzania. InŜynier musi mieć 
zapewnioną pomoc ze strony Wykonawcy robót i producenta materiałów. 
Po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę oraz na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę InŜynier ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST. 
InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania na swój koszt niezaleŜnie od Wykonawcy. 
JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, InŜynier zleca Wykonawcy lub 
niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST opiera się wyłącznie na własnych badaniach. 
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6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 
 
Przez atest w niniejszej specyfikacji naleŜy rozumieć deklaracje zgodności producenta określoną w ustawie o 
wyrobach budowlanych oraz ustawie o systemie oceny zgodności. 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia materiały 
posiadające deklaracje producenta (lub inne wymienione w pkt.2) stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST a głównie w przepisach obowiązujących. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane 
przez ST, atest powinna posiadać kaŜda dostarczona do robót partia materiałów. Produkty przemysłowe powinny 
posiadać atesty wydane przez producenta i w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badań. 
Kopie wyników tych badań Wykonawca musi dostarczyć InŜynierowi. 
Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno - pomiarowy zainstalowany w wytwórniach lub maszynach muszą mieć 
waŜną legalizację wydaną przez upowaŜnione instytucje. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - waŜne legalizacje mogą być w kaŜdej chwili skontrolowane i jeŜeli 
zostanie stwierdzona ich niezgodność z ST, to materiały takie lub urządzenia zostaną odrzucone. 
Materiały i urządzenia muszą spełniać wymagania przepisów obowiązujących podanych w pkt. 10 niniejszej ST. 
6.8. Dokumenty budowy. 
6.8.1. Dziennik budowy. 
Jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy – personalnie odpowiada za to 
Kierownik Budowy. Zapisy w dzienniku budowy musza być dokonywane na bieŜąco i dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego dokonania i podpisem osoby, która go dokonała z 
podaniem nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy muszą być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 
dokumenty muszą być oznaczone kolejnym numerem załącznika oraz opatrzone datą i podpisem Kierownika 
Budowy i InŜyniera. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności : 
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
- datę przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia InŜyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyny, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych i końcowych, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym w 
związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 
przeprowadził, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszą być przedłoŜone InŜynierowi w 
celu ustosunkowania się do nich. Decyzje InŜyniera wpisane do dziennika budowy muszą być podpisane przez 
Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
6.8.2.Księga obmiaru. 
Księga obmiaru stanowi dokument pomocniczy pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów robót. 
Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do 
księgi obmiaru. 
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W związku z tym Ŝe realizacja budowy odbywa się „pod klucz” rozliczenie za poszczególne roboty jest obmiarowe 
lub ryczałtowe (zgodnie z jednostkami przyjętymi w kosztorysie ofertowym). 
Obmiar w celach porównawczo-pogladowych będzie prowadzony w jednostkach ustalonych pomiędzy stronami. 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje producenta materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny być one udostępnione na kaŜde Ŝyczenie 
Zamawiającego. 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy. 
Oprócz dokumentów wymienionych w p. 6.8.1. - 6.8.3. do dokumentów budowy zalicza się równieŜ : 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania placu budowy, 
- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
-inne 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy muszą być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy pociąga za sobą konieczność natychmiastowego odtworzenia go 
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy muszą być zawsze dostępne dla InŜyniera i 
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
7.PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót. 
Obmiar robót musi określać faktyczny zakres wykonywanych robót podczas, gdy przedmiar robót wykonywany jest 
w oparciu o plan sytuacyjny i profile poprzeczne i podłuŜne. Obmiar przeprowadza się w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie ofertowym i ST. Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie 
i terminie obmiaru. O planowanym obmiarze robót Wykonawca musi powiadomić InŜyniera co najmniej 3 dni przed 
terminem obmiaru. Wyniki obmiaru muszą być wpisane do księgi obmiaru i zatwierdzone przez InŜyniera.  
JeŜeli InŜynier uzna Ŝe pomiary zostały wykonane niedbale, ilości wydają się znacznie zawyŜone albo Wykonawca 
nie zgłosi InŜynierowi dokonania obmiaru, moŜe nakazać wykonanie ponownego obmiaru. Wykonawca ma prawo 
Ŝądać dodatkowego wykonania obmiaru jeśli nie zgadza się z zakwestionowanymi ilościami przez InŜyniera. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ślepym lub ST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar gotowych robót musi być przeprowadzany z 
częstotliwością wynikającą z konieczności miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie ( ewentualnie ustalonym przez Wykonawcę i InŜyniera). PowyŜsza zasada wykonania 
obmiaru obowiązuje jeśli Zamawiający w dokumentach nadrzędnych do ST nie określi innych zasad 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

- Ilości wszelkich materiałów lub robót naleŜy mierzyć w jednostkach określonych w dokumentacji 
projektowej i/lub ST. Przedmiarową ilość robót zaokrągla się z dokładności do pełnych jednostek (m2, m3, 
m, szt., itp.). 

- - O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określono inaczej, wszystkie pomiary 
długości naleŜy wykonywać w poziomie wzdłuŜ linii osiowej 

- Wszystkie elementy robót określone w metrach mierzy się równolegle do podstawy. 
- Jeśli ST dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości naleŜy obliczać w m3 jako iloczyn długości i 

średniej powierzchni przekroju.  
- Nawierzchnie z kostki kamiennej, betonowej, klinkieru drogowego, betonu zwykłego, płyt drogowych 

betonowych oraz mieszanek mineralno-bitumicznych i asfaltów lanych oblicza się w metrach 
kwadratowych. Z obliczonych ilości potrąca się powierzchnie ścieków i szyn kolejowych (tramwajowych) 
mierzone w poziomie szyny wraz ze szczelinami. 

- Nie naleŜy potrącać urządzeń obcych znajdujących się w podbudowie lub nawierzchni, których 
powierzchnia jest mniejsza od 1 m2. 

- Przedmiaru/obmiaru koryta, warstw odsączających i podbudowy dokonuje się w metrach kwadratowych 
przyjmując długość odcinka po osi drogi lub chodnika, szerokość po prostej prostopadłej do osi drogi z 
uwzględnieniem poszerzeń na łukach i na skrzyŜowaniach. 
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- W przypadku gdy obmiar gruntu w wykopie, przekopie lub ukopie jest niemoŜliwy do przeprowadzenia, 
ilość gruntu naleŜy obmierzać w stanie spulchnionym na odkładzie lub na środkach transportowych z 
uwzględnieniem współczynnika spulchnienia 

- Objętości przekopów drogowych oraz innych przekopów lub wykopów stałych, dla których przewidziano w 
projekcie umocnienie skarp, naleŜy obliczać według przekrojów poprzecznych przed umocnieniem skarp. 

- Objętość ziemi przeznaczonej na zasypanie wykopów tymczasowych naleŜy obliczać jako róŜnicę między 
objętością wykonanego wykopu a objętością urządzenia lub obiektów wybudowanych w wykopie do 
poziomu terenu. 

- Przy wykonywaniu instalacji (np. przewodów rurowych) objętość ziemi do zasypania oblicza się jako 
róŜnicę objętości wykopu i sumy objętości ułoŜonej rury i objętości podbicia ( np. piasek, Ŝwir, podkład 
betonowy) i przykrycia (piasek) rury. 

- Ilości, które mają być obmierzone wagowo powinny być waŜone w megagramach lub kilogramach  
(zgodnie z wymaganiami ST). Pojazdy uŜywane do przewoŜenia materiałów, których obmiar następuje 
poprzez określenie ich masy na pojeździe powinny być waŜone co najmniej raz dziennie w czasie 
wskazanym przez InŜyniera. Materiały te powinny być one przewoŜone pojazdami o kształcie skrzyni, 
której pojemność moŜna łatwo i dokładnie określić. Objętość materiału przewoŜonego jednym pojazdem 
kaŜdego typu powinna być przed rozpoczęciem robót uzgodniona na piśmie między Wykonawcą, a 
InŜynierem. Obmiar objętości następuje w punkcie dostawy materiału. KaŜdy pojazd powinien być 
oznakowany w sposób czytelny, umoŜliwiający identyfikację. InŜynier ma prawo sprawdzać losowo stopień 
załadowania pojazdów. JeŜeli przy losowej kontroli stwierdzi on, Ŝe objętość lub masa materiału 
przewoŜonego danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez 
ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek 
objętości lub masy obmierzonej do uzgodnionej. 

- Ilość lepiszczy bitumicznych jest określana w megagramach. 
- W przypadku elementów standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach 

lub belach, siatka ogrodzeniowa itp., dla których w deklaracji producenta podano ich wymiary lub masę, 
dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo 
sprawdzane na budowie, a ich akceptacja następuje wtedy na podstawie tolerancji określonych przez 
producenta ( o ile takich tolerancji nie określono w ST lub aktualnych normach ). 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót muszą być zaakceptowane przez 
InŜyniera. Powinny one być dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
powinien posiadać aktualne świadectwa legalizacji. W czasie całego okresu trwania robót muszą być utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym ( właściwe przechowywanie, obsługa, niedostępność dla osób 
niepowołanych ). 
7.4. Wagi i zasady waŜenia. 
JeŜeli stosowana metoda obmiaru wymaga waŜenia, Wykonawca powinien zapewnić dostęp do wag odpowiednie 
ilości i miejscach zaakceptowanych przez InŜyniera. Wagi powinny posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wykonawca moŜe uŜywać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, Ŝe były one atestowane i posiadają 
waŜne świadectwa legalizacji. InŜynier moŜe zadecydować o zaniechaniu waŜenia jeśli uzna, Ŝe są to czynności 
zbędne przy odbudowie drogi. 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary naleŜy przeprowadzać przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a takŜe w przypadku 
występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza 
się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia muszą być wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości muszą być uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone do księgi 
obmiaru w formie oddzielnego załącznika, którego wzór musi  być uzgodniony z InŜynierem. 
8. Odbiór robót. 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
InŜyniera przy 
udziale Wykonawcy : 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór częściowy, 
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- odbiór ostateczny, 
- odbiór pogwarancyjny. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Polega na on finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór ten musi być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie odpowiednich korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tych robót dokonuje InŜynier. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór powinien by 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia 
InŜynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń InŜynier ustala zakres 
robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach InŜynier 
podejmuje decyzję o dokonaniu potrąceń. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych 
lub dodatkowych InŜynier uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczących danej części robót. 
8.3. Odbiór częściowy. 
Polega on na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem naleŜnego wynagrodzenia. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad obowiązujących przy dokonywaniu odbioru ostatecznego. 
8.4. Odbiór ostateczny. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego powinny być stwierdzone przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym pisemnym powiadomieniem o tym fakcie InŜyniera. 
Odbiór ostateczny następuje w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez 
InŜyniera zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 
Odbioru ostatecznego robót dokonuje w obecności InŜyniera i Wykonawcy komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny ilościowej i jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych komisja przerywa swoje czynności i ustala 
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od tolerancji wymaganej w dokumentacji projektowej i ST, a nie ma to 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokonuje potrąceń i ustala o ile 
zmniejsza się wartość wykonanych robót w stosunku do wartości przyjętej w dokumentach kontraktowych. Odbiór 
robót związanych z wyznaczeniem trasy ulic w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 
geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada InŜynierowi. 
8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca musi przygotować następujące dokumenty : 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami, 
- Specyfikacje Techniczne ( STWiORB) – jeŜeli będzie tego wymagał Zamawiający, 
- uwagi i zalecenia InŜyniera, zwłaszcza dotyczące odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i 
udokumentowanie wykonania jego 
zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, dokumentacja powykonawcza 
- dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ , 
- deklaracje producentów wbudowanych materiałów, 
- opinia technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, a 
wykonywanych zgodnie z ST i PZJ, 
- sprawozdanie techniczne lub operat kolaudacyjny jeśli jest wymagany, 
- dokumentacja inwentaryzacyjna ( chyba Ŝe Zamawiający zaŜąda przedłoŜenia przed rozpoczęciem robót ) 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać : 
- zakres i lokalizację wykonanych robót, 
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- wykaz zmian wprowadzonych w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
Po zapoznaniu się ze wszystkimi w/w dokumentami przygotowanymi i przedłoŜonymi przez Wykonawcę oraz po 
dokonaniu oględzin wykonanych robót komisja odbierająca roboty sporządza protokół odbioru ostatecznego robót 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Protokół ten jest podstawowym dokumentem stwierdzającym 
dokonanie odbioru ostatecznego robót. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza 
ponowny termin ostatecznego odbioru robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające muszą być zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i uzupełniających wyznacza komisja. 
8.6. Odbiór pogwarancyjny : 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie robót, które wykonano w związku z koniecznością usunięcia wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz wad, które powstały w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 
ostatecznego. 
8.7 Częstotliwości badań i tolerancje 
W poszczególnych specyfikacjach szczegółowych podano proponowane częstotliwości badań i pomiarów. InŜynier 
moŜe zadecydować o przeprowadzeniu większej ilości badań jeśli ma podstawy: 

- iŜ wbudowywany materiał jest wątpliwej jakości, 
- roboty wykonano niedbale np. podejrzenie ułoŜenia warstw o zaniŜonej grubości nie mieszczącej się w 

tolerancji błędu. 
- wyniki badań są rozbieŜne 

InŜynier moŜe zadecydować o zmniejszeniu częstotliwości badań i pomiarów jeśli uzna, Ŝe proponowane w 
niniejszej ST ilości są nieadekwatne do rzeczywistego zakresu robót. 
9. Rozliczenie robót towarzyszących i tymczasowych oraz podstawa płatności. 
9.1 Roboty towarzyszące i tymczasowe 
Definicję robót towarzyszących i tymczasowych podano w pkt. 1.3 
Koszty jak i zakres robót towarzyszących i tymczasowych ujęte są w cenach jednostkowych poszczególnych 
elementów rozliczeniowych opisanych w punkcie 9 kaŜdej ze specyfikacji technicznej 
9.2. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa (za jednostkę obmiarową) skalkulowaną przez Wykonawcę dla danej 
pozycji ślepego kosztorysu (przedmiaru robót scalonych). Cena jednostkowa musi uwzględniać wszystkie czynności 
i materiały związane z wykonaniem elementu budowli zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 
Cena jednostkowa obejmuje : 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, dostawy, pozyskania 
- wartość pracy sprzętu ( kaŜdorazowo: dowóz, wywóz, przewóz, wyładunek na terenie budowy i poza nim) wraz z 
kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku 
pracy ), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: 
Koszty własne: płace personelu, kierownictwa budowy, pracowników nadzoru; wszelkie ubezpieczenia, koszty za 
zniszczenia; eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzeniu energii i wody, budowy dróg dojazdowych, itp. ), 
koszty oznakowania robót, wydatki związane z BHP i PpoŜ., koszt usług obcych na rzecz budowy, opłaty za 
dzierŜawę zaplecz budowy, placów i bocznic, koszt ekspertyz dotyczących wykonanych robót oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, amortyzacja, koszty przeglądów 
sprzętu, napraw i konserwacji i inne 
Koszty związane z umową - Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w D-M-00.00.00 a nie wyszczególnione w kosztorysie ślepym. 
Koszty związane z robotami, koszty robót przygotowawczych (np. inwentaryzacja, niwelacja, zabezpieczenie 
drzew), utrzymanie czystości nawierzchni dróg na wyjazdach z placu budowy ), koszty odwodnienia ( pompowanie, 
drenaŜe tymczasowe itp.), szalunków, koszty składowania na wysypie materiałów z rozbiórki i robót ziemnych, 
koszty geodezyjne (inne niŜ wytyczenie punktów głównych i reperów oraz wykonania dokumentacji 
powykonawczej), organizacji ruchu zastępczego: objazdów, przejazdów wymienionych w punkcie 9.2.2, koszty 
związane z aktualizacją projektu organizacji ruchu, opracowań przedwykonawczych ( np. PZJ, ochrona znaków 
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geodezyjnych) i powykonawczych ( np. dokumentacja powykonawcza), koszty poniesione na pomiary i badania i 
inne. 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, które mogą być 
poniesione w czasie realizacji 
robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym za dany element budowli jest 
ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych daną pozycją 
kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach umowy. 
W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, tj. takich których nie moŜna było przewidzieć w trakcie wykonania 
projektu , specyfikacje techniczne oraz dokumentacja rozliczeniowa winna być wykonana wg odrębnej umowy, 
chyba, Ŝe umowa kontraktowa przewiduje sposób rozliczenia robót dodatkowych. Dodatkowe specyfikacje 
techniczne bądź dokumentację projektową winien wykonać Projektant za dodatkową odpłatnością. 
W/w dokumenty mogą być sporządzone przez Wykonawcę w porozumieniu z InŜynierem Budowy i po uzyskaniu 
akceptacji rozwiązań przez Projektanta. Koszty wykonania dokumentacji ponosi Zamawiający. 
9.2. 2 Organizacja ruchu tymczasowa : objazdy, przejazdy 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 
trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu InŜynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu ( 
wymagania dla oznakowania 
pionowego i poziomego dla organizacji ruchu zastępczego oraz sposób rozliczenia opisano w odpowiednich ST 
(c) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu, 
(d) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 
świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Koszt organizacji placu budowy obejmuje wszelkie czynności związane z organizacja placu budowy zgodnie z 
SIWZ i ST –ryczałt 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
� Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP  

z dnia 21.11.2003 r. (Jednolity tekst Dz.U.03.207.2016 z późn zm). 
� Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i 

zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących  
w budownictwie.(Dz.U.95.25.133) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia.(Dz.U.02.108.953) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.(Dz.U.03.120.1126) 

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.(Dz.U.04.92.881) 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym(Dz.U.04.198.2041) 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych 

oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania.(Dz.U.04.237.2375) 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 

organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania(.Dz.U.04.249.2497) 
� Ustawa z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne .Jednolity tekst: (Dz.U.00.100.1086) 



Przebudowa mostu na rzece Rządzy w miejscowości Dybów  
w ciągu drogi powiatowej 4356 W 

D-M. 00.00.00 Wymagania ogólne 

 
 

 
 

21

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.05.1999 r. w sprawie określenia 
rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu 
gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu- (Dz.U.99.49.493) 

� Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej- (Dz.U.01.38.455) 

� Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.(dział dziesiąty dot. BHP) Jednolity tekst: 
(Dz.U.98.21.94 ) 

� Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 
dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i 
mostowych (Dz.U.77.7.30) 

� Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej. Jednolity tekst (Dz.U.02.147.1229) 
� Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym.(Dz.U.00.122.1321) 
� Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Jednolity tekst (Dz.U.04.204.2086) 
� Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.(Dz.U.03.162.1568) 
� Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności. Jednolity tekst Dz.U.04.204.2087 
� Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz.U. Nr 01.62.628) 
� Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 ) 
� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn zm. ) 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.- w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz. U. Nr 209, poz. 1779 ) 
� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 169, poz. 1650 ) 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ) 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126 ) 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dni 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – uŜytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobu deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041 ) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.- zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 198, poz. 2042 ) 

Uwaga:  Mając na myśli słowo „Ustawy” naleŜy je łączyć odpowiednimi aktami wykonawczymi dotyczącymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych 
10.2 Normy 
Normy podano w przepisach związanych w specyfikacjach szczegółowych . 
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M. 01.02.03 ROZBIÓRK OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem robót rozbiórkowych w ramach przebudowy mostu na rzeczce 
Rządzy w miejscowości Dybów w ciągu drogi powiatowej nr 4356. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką wszystkich 
elementów istniejącego obiektu, a takŜe warstw nawierzchni drogowej i nasypu drogowego w obrębie 
podpór.  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST, normami i poleceniami InŜyniera. 
2. Materiały 
Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki podlegają ocenie InŜyniera, co do ich przydatności do 
wykorzystania przez Zamawiającego. Materiały zakwalifikowane przez InŜyniera jako przydatne, 
powinny być oddzielone od innych i wywiezione na miejsce przez niego wskazane. W szczególności 
dotyczy to stalowych elementów balustrad, kostki granitowej, krawęŜników kamiennych. 
Pozostałe materiały, nie nadające się do ponownego wykorzystania, naleŜy usunąć poza plac budowy  
i poddać utylizacji na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy robót. Miejsce i sposób utylizacji wymaga 
akceptacji InŜyniera. 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 
Do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów naleŜy stosować: 
• spycharki 
• ładowarki 
• dźwigi 
• młoty pneumatyczne lub elektryczne 
• koparki 
• koparki z osprzętem do robót wyburzeniowych (młot do wyburzeń, noŜyce do cięcia Ŝelbetu) 
Sprzęt naleŜy dostosować do rodzaju wykonywanych robót rozbiórkowych. Stosowany sprzęt powinien 
być zaakceptowany przez InŜyniera. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” . 
Wybór miejsca składowania materiałów z rozbiórki wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń oraz 
koszty składowania naleŜą do Wykonawcy. Wybór środków transportu zaleŜy od warunków lokalnych. 
Środki transportowe naleŜy dostosować do rodzaju przewoŜonych materiałów. 
5. Wykonanie Robót 
Przed przystąpieniem do robót wykonać przekopy kontrolne dla ustalenia ewentualnego przebiegu 
urządzeń uzbrojenia terenu. W przypadku natrafienia na kolizje dalsze roboty naleŜy prowadzić pod 
nadzorem słuŜb branŜowych. 
Rozbiórki obiektów mostowych powinny być wykonywane tylko przez upowaŜnione do tego, 
przeszkolone ekipy specjalistyczne pod odpowiednim nadzorem. Wykonawca przedstawi InŜynierowi do 
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akceptacji Projekt technologii robót rozbiórkowych oraz harmonogram robót, uwzględniające wszystkie 
warunki w jakich prowadzone będą roboty. 
Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych naleŜy stosować podesty zabezpieczające przed spadaniem gruzu. 
Metoda robót rozbiórkowych i rodzaj sprzętu powinny być dostosowane do poszczególnych elementów 
wiaduktu i uzgodnione z InŜynierem. 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych teren robót naleŜy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć 
przed dostępem osób postronnych. 
Wszystkie elementy przewidziane do ponownego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń i składowane w wyznaczonym miejscu. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w istniejących sieciach uzbrojenia, zaistniałe 
na skutek prowadzonych robót, równieŜ w przypadku, gdy przekazana przez Inwestora dokumentacja 
projektowa nie przewidywała występowania tych urządzeń. 
6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” . 
Sprawdzeniu podlegają : 
• zgodność sposobu prowadzenia robót z zaakceptowanym przez InŜyniera 
Projektem technologii i organizacji robót 
• zakres robót, sprawdzenie kompletności wykonania rozbiórek 
• zgodność z wymaganiami wynikającymi z warunków ochrony środowiska. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły po usuniętych obiektach powinno spełniać wymagania SST 
dotyczącej zasypek przy fundamentach – M.11.01.04. 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Jednostkami obmiaru jest: 
Ryczałt za wykonanie rozbiórki. 
8.Odbiór robót 
Odbiorom podlegają: 
• przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych: wykonane pomosty robocze i podesty zabezpieczające 
przed spadaniem gruzu, 
• odbiór końcowy (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego Dokumentacją Projektową). 
9.Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
• zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
• wykonanie prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych, 
• koszt wykonania i uzgodnienia projektów podestów roboczych i podestów zabezpieczających przed 
opadaniem gruzu. 
• wykonanie zamontowanie i rozbiórkę podestów roboczych oraz podestów zabezpieczających przed 
spadaniem gruzu, 
• wykonanie niezbędnego oznakowania i elementów zabezpieczających strefę robót, 
• wykonanie prac rozbiórkowych oraz odwiezienie materiałów z rozbiórki, 
• wykonanie robót ziemnych przy fundamentach i podporach, 
• uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 
• koszty utylizacji materiałów z rozbiórki, 
• opłatę za przyjęcie gruzu na wysypisko. 
Cena musi uwzględniać bezpieczne prowadzenie robót i zachowanie wymogów w zakresie ochrony 
środowiska. 
10.Przypisy związane 
1. Odpowiednie przepisy BHP. 
2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE 

M.11.01.00. Roboty ziemne pod fundamenty 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych 
z wykonaniem robót ziemnych pod fundamenty mostu na rzeczce Rządzy w miejscowości Dybów w 
ciągu drogi powiatowej nr 4356. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji. Robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
robót ziemnych związanych z budową obiektów mostowych, wraz z zabezpieczeniem wykopów przed 
napływem wody lub osunięciem skarp wykopów. 
Roboty ziemne ujmują wykopy fundamentowe względem istniejącego poziomu terenu. Zasypki obejmują 
zasypanie wykopów i wykonanie nasypów na przyległych do podpór odcinkach oraz ponad ustrojami 
przepustów do poziomu spodu konstrukcji jezdni. 
Szczegółowy zakres Robót określono w związanych z niniejszą ST: 
M.11.01.01. Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym, 
M.11.01.04. Zasypanie wykopów pod ławy fundamentowe wraz z zagęszczeniem. 
M.11.01.07. Nasypy przy obiekcie wraz z wykonaniem stoŜków. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia uŜywane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 
określeniami podanymi w ST D-M.00.00.00. 
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop o głębokości przekraczającej 3m. 
Ścianka szczelna (grodzica) - konstrukcja pomocnicza lub część składowa budowli, uŜywana w celu 
zabezpieczenia stateczności ścian wykopów oraz w celu odgrodzenia się od wody gruntowej napływającej 
do wykopu. 
Wskaźnik ró Ŝnorodności U - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych. 
Wskaźnik zagęszczenia - jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego ρd gruntu 
sztucznie zagęszczonego do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego ρds. 
Wilgotność optymalna gruntu - wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której grunt 
ubijany w sposób znormalizowany uzyskuje maksymalną gęstość objętościową ρd. 
Zasypka - grunt nasypowy, którym uzupełnia się przestrzeń w wykopie poniŜej poziomu terenu po 
wybudowaniu konstrukcji dla której wykonano wykop. 
Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyŜej powierzchni terenu w obrębie pasa drogowego. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-
M.00.00.00. 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Materiałem stosowanym do zasypania wykopów fundamentowych do poziomu terenu są grunty rodzime, 
jeŜeli tylko spełniają warunki Ŝe nie są to grunty organiczne, materiały agresywne w stosunku do budowli, 
odpady chemiczne, odpady ze spalania śmieci, grunty zawierające frakcje powyŜej 100mm. 
Obszary zasypania o utrudnionym dostępie maszyn do zagęszczania powinny być wypełnione betonem 
klasy C8/10 lub odpowiednim gruntem z dodatkiem spoiwa. 
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Do wykonania nasypów naleŜy stosować grunt o uziarnieniu mieszanym (piasek średni, piasek gruby, 
Ŝwir) z udziałem frakcji poniŜej 0,06mm nie większym niŜ 15% wagowo. 
2.1. Materiały stosowane do wykonania zasypki 
Materiał stosowany do wykonania zasypki powinien odpowiadać wymaganiom określonym w 
Dokumentacji Projektowej lub ST i nie moŜe zawierać zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, a 
takŜe nie moŜe być przemarznięty i powinien spełniać następujące warunki: mieszanka kruszywa 
naturalnego Ŝwirowo-piaskowa wg PN-B-11111:1996, kruszywo kamienne łamane wg PN-B-11112:1996, 
piasek wg PN-B-11113:1996.  
Mieszanki Ŝwirowo-klińcowe 0-32mm powinny być wodoprzepuszczalne, niezaglinione, wolne od 
zbryleń i zmarzliny oraz mieć wskaźnik róŜnoziarnistości Cu ≥5 oraz wskaźnik krzywizny w zakresie 
1÷3. Materiał zasypki powinien mieć wskaźnik pH 6-8 najlepiej pH=7. 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne moŜna wykonać przy uŜyciu 
odpowiedniego do wykonywania robót ziemnych typu sprzętu. 
Pompy lub inny sprzęt według uznania Wykonawcy. UŜyty sprzęt powinien zapewnić ciągłość 
wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajności dla umoŜliwienia 
wykonania czynności podstawowej zgodnie z odpowiednią ST. W przypadku, gdy stan techniczny lub 
parametry robocze uŜywanych urządzeń lub narzędzi nie zapewniają bezawaryjnej pracy lub uzyskania 
wymaganej jakości robót, InŜynier moŜe zaŜądać zmiany stosowanego sprzętu. 
Wbijanie ścianki szczelnej powinno odbywać się przy uŜyciu sprzętu mechanicznego (kafary, 
wibromłoty) zaakceptowanego przez InŜyniera. Roboty pomocnicze oraz związane z wykonaniem rozparć 
mogą być wykonywane ręcznie. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Materiały mogą być przewoŜone środkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych. 
Materiały naleŜy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przemieszczaniem. 
Ukopany grunt powinien być bezzwłocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez InŜyniera lub 
na odkład słuŜący następnie do zasypania niezabudowanych wykopów. W przypadku przygotowania 
odkładów gruntów przeznaczonych do zasypywania, odległość podnóŜa skarpy odkładu od górnej 
krawędzi wykopu powinna wynosić: 
− na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niŜ 3,0m, 
− na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niŜ 5,0m. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do zasypywania wykopów powinny odbywać 
się tak, aby zabezpieczyć grunt przed zanieczyszczeniem i utratą wymaganych właściwości. 
Wyboru środków transportowych naleŜy dokonać na podstawie analizy następujących czynników: 
− objętości mas ziemnych, 
− odległości transportu, 
− szybkości i pojemności środków transportowych, 
− ukształtowania terenu, 
− wydajności maszyn odspajających grunt, 
− pory roku i warunków atmosferycznych, 
− organizacji robót. 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.1. Ogólne wymagania 
5.1.1. Wymagania geotechniczne 
Roboty ziemne naleŜy wykonywać na podstawie następujących danych geotechnicznych: 
− zaszeregowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-B-02480, 
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− sondy gruntowe podane w Dokumentacji Projektowej zawierające opis uwarstwień gruntów, poziom 
wód gruntowych i powierzchniowych, 
− stan terenu (znaki wysokościowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan warstwicowy, zadrzewienie 
itp.). 
5.1.2. Odkrycia wykopaliskowe 
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczątki 
archeologiczne naleŜy powiadomić InŜyniera oraz władze konserwatorskie i roboty przerwać na obszarze 
znalezisk do dalszej decyzji. 
5.1.3. Urządzenia i materiały nieprzewidziane w Dokumentacji Projektowej 
JeŜeli na terenie robót ziemnych napotyka się urządzenia podziemne nieprzewidziane w Dokumentacji 
Projektowej (urządzenia instalacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe lub elektryczne) albo 
niewypały lub inne pozostałości wojenne, wówczas roboty naleŜy przerwać, powiadomić o tym InŜyniera, 
a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór 
nad tymi urządzeniami. 
W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materiały nadające się do dalszego uŜytku naleŜy 
powiadomić o tym InŜyniera i ustalić z nim sposób dalszego postępowania. 
W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia fundamentu, na 
grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej oraz w razie natrafienia na 
kurzawkę, roboty ziemne naleŜy przerwać i powiadomić InŜyniera w celu ustalenia odpowiednich 
sposobów zabezpieczeń. 
5.1.4. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca robót powinien przejąć od InŜyniera punkty stałe i 
charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. 
Stałe punkty pomiarowe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, Ŝeby nie nastąpiło ich 
uszkodzenie lub zniszczenie przez wodę, mróz, roboty budowlane itp. Ochrona przyjętych punktów 
stałych naleŜy do Wykonawcy robót. W przypadku zniszczenia punktów pomiarowych naleŜy je 
odtworzyć. W przypadku przegłębienia wykopów poniŜej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniŜej 
projektowanego poziomu posadowienia naleŜy porozumieć się z InŜynierem celem podjęcia 
odpowiednich decyzji. 
5.1.5. Odwodnienie terenu 
Roboty ziemne powinny być wykonywane w takiej kolejności, Ŝeby było zapewnione łatwe i szybkie 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych w kaŜdej fazie robót. 
Niniejsza ST obejmuje równieŜ odwodnienie wykopów poprzez odpompowanie wody. 
Wykonane urządzenia odwadniające nie powinny powodować niekorzystnego nawodnienia gruntów w 
innych miejscach wykonywanych robót ziemnych ani powodować szkód na terenach sąsiednich. 
Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód pochodzących z 
opadów atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkami 
umoŜliwiającymi łatwy odpływ wody poza teren robót. Od strony spadku terenu powinny być wykonane, 
w razie potrzeby, rowy. 
5.1.6. Wykonywanie robót ziemnych w warunkach zimowych 
W przypadku konieczności wykonywania robót ziemnych w okresie obniŜonych temperatur, roboty te 
naleŜy wykonywać w sposób określony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt. „Wytyczne 
wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur”. Przez pojęcie 
"obniŜonej temperatury" naleŜy rozumieć temperaturę otoczenia niŜszą niŜ +5ºC. 
5.2. Wymiary wykopów fundamentowych 
Wymiary wykopów fundamentowych powinny być dostosowane do wymiarów fundamentów budowli w 
planie, głębokości wykopów, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do konieczności i moŜliwości 
zabezpieczenia zboczy wykopów. 
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wykopów wynoszą: 
− w wymiarach w planie ±20cm, 
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− dla rzędnych dna ±5cm. 
5.3. Składowanie ukopanego gruntu 
W przypadku przygotowania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypywania, odległość podnóŜa 
skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 
− na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niŜ 3,0m, 
− na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niŜ 5,0m. 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów realizowanych przed budową obiektu naleŜy sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu naleŜy wykonać 
pobieŜny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Natomiast w trakcie realizacji wykopów konieczne 
jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normą PN-B-06050 oraz BN- 
83/8836-02. 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny podlegać 
następujące 
elementy: 
− zgodność wykonania Robót z Dokumentacją Projektową 
− roboty pomiarowe, 
− rodzaj i stan gruntu w podłoŜu, 
− odwadnianie wykopów, 
− wymiary wykopów, 
− zabezpieczenie wykopów. 
7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru Robót jest 1 m3 (metr sześcienny). Ilość Robót określa się na podstawie Dokumentacji 
Projektowej z uwzględnieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez InŜyniera. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
8.1. Program badań 
Przy odbiorze robót ziemnych powinny być przeprowadzone następujące badania: 
− sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową, 
− sprawdzenie odwodnienia terenu, 
− sprawdzenie wykonanych wykopów. 
Badania naleŜy przeprowadzać w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. Badania w czasie 
odbioru częściowego naleŜy przeprowadzać w odniesieniu do tych robót, do których późniejszy dostęp 
jest niemoŜliwy. 
Na podstawie wyników badań naleŜy sporządzić protokoły odbioru robót częściowych i końcowych. 
Roboty zanikające naleŜy wpisać do Dziennika Budowy. 
8.2. Opis badań 
Sprawdzenie wykonanych wykopów polega na porównaniu ich z Dokumentacją Projektową oraz 
stwierdzeniu ich zgodności z ST przez oględziny oraz pomiar z dokładnością do 10,0cm. 
8.3. Ocena wyników badań 
JeŜeli wszystkie przewidziane badania dały wynik dodatni, wykonane roboty ziemne naleŜy uznać za 
zgodne z wymaganiami ST. 
W przypadku, gdy chociaŜ jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty lub ich część naleŜy 
uznać za niezgodne z wymaganiami ST. W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić 
roboty ziemne do zgodności z ST i przedstawić je do ponownego odbioru. 
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9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Ceny jednostek obmiarowych w poszczególnych Specyfikacjach 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia, symbole literowe i jednostki miar. 
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową. 
PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego. 
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania 
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania. 
BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia. 
10.2. Inne dokumenty 
Warunki techniczne wykonywania ścianek szczelnych, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, zeszyt I-25 
Wytyczne wykonywania robót budowlano montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur, Instytut 
Techniki Budowlanej, Warszawa 1988. 
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M.11.01.01. Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoi stym 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych 
z wykonaniem wykopów pod fundamenty w gruncie niespoistym dla mostu na rzeczce Rządzy w 
miejscowości Dybów w ciągu drogi powiatowej nr 4356. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Robót ziemnych w gruntach niespoistych 
pod fundamenty obiektu wymienionego w pkt. 1.1. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia uŜywane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 
określeniami podanymi w ST D-M.00.00.00 i M.11.01.00. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-
M.00.00.00. 
2. Materiały 
Drewno przeznaczone do ewentualnego zabezpieczenia ścian wykopów oraz wykonywania konstrukcji 
podpierających lub rozpierających ściany wykopów powinno być iglaste, zaimpregnowane i odpowiadać 
wymaganiom PN-D-95017 i PN-D-96000. 
3. Sprzęt 
Wg ST M.11.01.00. 
4. Transport 
Wg ST M.11.01.00. 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Wykonawca przedstawi projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopów na czas prowadzenia robót do 
uzgodnienia z InŜynierem. 
5.1. Zabezpieczenie ścian wykopów 
W wykopach o ścianach podpartych lub rozpartych naleŜy przestrzegać, Ŝeby: 
− górne krawędzie grodzic stalowych wystawały na wysokość 10 ÷ 20cm ponad teren 
− rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem w dół, 
− krawędzie wykopu były zabezpieczone, w przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie lub w 
zasięgu pracy Ŝurawi, 
− w wykopie rozpartym były wykonane awaryjne dogodne wyjścia w odległościach co 30 m. 
Stan konstrukcji podporowych i rozporowych naleŜy sprawdzać okresowo, a obowiązkowo niezwłocznie 
po wystąpieniu czynników niekorzystnych (duŜe opady atmosferyczne, mróz itp.). 
5.2. Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów 
Rozbiórka zabezpieczeń powinna być prowadzona w miarę wykonywania zasypki. Pozostawienie 
obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemoŜliwości jej usunięcia lub gdy 
wydobywanie elementów obudowy zagraŜa bezpieczeństwu pracy albo stwarza moŜliwości uszkodzenia 
konstrukcji wykonanego obiektu, albo gdy przewidują to Rysunki. 
6. Kontrola jakości robót 
Wg ST M.11.01.00. 
7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
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7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru Robót jest 1 m3 (metr sześcienny). Ilość Robót określa się na podstawie Dokumentacji 
Projektowej z uwzględnieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez InŜyniera. 
8. Odbiór robót 
Wg ST M.11.01.00. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
− opracowanie projektu odwodnienia wykopów na czas prowadzenia robót, 
− prace pomiarowe, 
− zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
− wykonanie w razie potrzeby umocnienia wykopów w deskowaniu lub z elementów stalowych względnie 
z innych stosowanych zamiast drewna z ich ewentualnym późniejszym demontaŜem 
− odspojenie gruntu, wydobycie i złoŜenie go na odkład lub załadowanie i odwiezienie na wskazane przez 
InŜyniera miejsce, 
− wykonanie rowków na dnie wykopu do ujęcia wody; 
− odwodnienie wykopu; 
− wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsuniętego gruntu oraz usunięcie nadwyŜki gruntu nad rzędną 
dna wykopu 
− wywóz urobku nie przeznaczonego do ponownego wbudowania na wysypisko wraz z kosztem 
składowania i utylizacji 
− wykonanie badań i pomiarów. 
Jeśli jest to konieczne naleŜy równieŜ uwzględnić uszczelnienie dna wykopu, gdy ruch wody moŜe 
powodować rozluźnienie gruntu i wypłukiwanie cementu podczas betonowania fundamentów. Do ceny 
naleŜy wliczyć takŜe opracowanie przez Wykonawcę rysunków i obliczeń ewentualnego umocnienia ścian 
wykopu, dostarczenie niezbędnych materiałów i narzędzi, wykonanie szalowania dostosowanego do 
warunków gruntowych, wbicie ścianek szczelnych, załoŜenie bali i rozpór, rozbiórkę umocnienia i 
usunięcia materiałów, stanowiących własność Wykonawcy. 
Jeśli jest to konieczne naleŜy równieŜ uwzględnić ewentualne ciągłe odwodnienie miejsca prowadzenia 
prac, zainstalowanie urządzenia do odpompowywania wody, odpompowanie wody i utrzymanie tego 
stanu przez wymagany okres prowadzenia robót 
10. Przepisy związane 
Wg ST M.11.01.00. 
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M.11.01.04. Zasypanie wykopów pod ławy fundamentowe  wraz z zagęszczeniem 

M.11.01.07. Nasypy przy obiekcie wraz z wykonaniem sto Ŝków 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych 
z zasypywaniem wykopów, przestrzeni za przyczółkami wraz z zagęszczeniem oraz wykonania nasypów 
przy obiekcie z zagęszczeniem w ramach przebudowy mostu na rzeczce Rządzy w miejscowości Dybów 
w ciągu drogi powiatowej nr 4356 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy zasypaniu i zagęszczeniu wykopów 
fundamentowych do poziomu określonego w Dokumentacji Projektowej, przestrzeni za przyczółkami 
wraz z zagęszczeniem oraz wykonania nasypów dla drogowych obiektów inŜynierskich. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia uŜywane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 
określeniami podanymi w ST D-M.00.00.00 i M.11.01.00. 
Zasypka - grunt nasypowy, którym uzupełnia się przestrzeń w wykopie poniŜej poziomu terenu po 
wybudowaniu konstrukcji dla której wykonano wykop. 
Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyŜej powierzchni terenu w obrębie pasa drogowego. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-
M.00.00.00. 
2. Materiały 
Grunty na zasypki i nasypów powinny odpowiadać wymaganiom Tabeli nr 1. 
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Tabel nr 1 
Wymagania dla gruntów stosowanych do budowy nasypów 
Przeznaczenie Przydatne Przydatne z 

zastrzeŜeniami 
Treść zastrzeŜenia 
 

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste miękkie 
 

gdy pory w gruncie 
skalistym będą wypełnione 
gruntem lub materiałem 
drobnoziarnistym 
 

2. Zwietrzeliny i rumosze 
gliniaste 
3. Piaski pylaste, piaski 
gliniaste, pyły piaszczyste i 
pyły 
 

gdy będą wbudowane w 
miejsca suche lub 
zabezpieczone od wód 
gruntowych i 
powierzchniowych 
 

4. Piaski próchniczne, z 
wyjątkiem pylastych 
piasków próchnicznych 

do nasypów nie wyŜszych 
niŜ 3 m, zabezpieczonych 
przed zawilgoceniem 

5. Gliny piaszczyste, gliny i 
gliny pylaste oraz inne o 
wL < 35% 
 

w miejscach suchych lub 
przejściowo zawilgoconych 
 

6. Gliny piaszczyste 
zwięzłe, gliny zwięzłe i 
gliny pylaste zwięzłe oraz 
inne grunty o granicy 
płynności wL od 35 do 60% 

do nasypów nie wyŜszych 
niŜ 3 m: zabezpieczonych 
przed zawilgoceniem lub 
po ulepszeniu spoiwami 
 

7. ŜuŜle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne z 
nowego studzenia (do 5 lat) 

o ograniczonej podatności 
na rozpad - łączne straty 
masy do 5% 

Na dolne warstwy 
nasypów poniŜej 
strefy przemarzania 
 

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste twarde oraz grunty 
kamieniste, zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki 
2. świry i pospółki, równieŜ 
gliniaste 
3. Piaski grubo, średnio i 
drobnoziarniste, naturalne i 
łamane 
4. Piaski gliniaste z 
domieszką frakcji 
Ŝwirowokamienistej 
(morenowe) o wskaźniku 
róŜnoziarnistości 
U≥15 
5. ŜuŜle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne ze 
starych zwałów (powyŜej 5 
lat) 
6. Łupki przywęgłowe 
przepalone 
7. Wysiewki kamienne o 
zawartości frakcji iłowej 
poniŜej 2% 
 
 

8. Popioły lotne i 
mieszaniny 
popiołowo-ŜuŜlowe 
 

gdy zalegają w miejscach 
suchych lub są izolowane 
od wody 
 

1. świry i pospółki gliniaste 
2. Piaski pylaste i gliniaste 
3. Pyły piaszczyste i pyły 
4. Gliny o granicy 
płynności mniejszej niŜ 
35% 
5. Mieszaniny 
popiołowoŜuŜlowe 
z węgla kamiennego 
6. Wysiewki kamienne 
gliniaste o zawartości 
frakcji iłowej 2% 

pod warunkiem ulepszenia 
tych gruntów spoiwami, 
takimi 
jak: cement, wapno, 
aktywne 
popioły itp. 
 

7. ŜuŜle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne 
 

drobnoziarniste i 
nierozpadowe: straty masy 
do 1% 

Na górne warstwy 
nasypów w strefie 
przemarzania 
 

1. świry i pospółki 
2. Piaski grubo i 
średnioziarniste 
3. Iłołupki przywęglowe 
przepalone zawierające 
mniej niŜ 15% ziarn 
mniejszych od 0,075 mm 
4. Wysiewki kamienne o 
uziarnieniu 
odpowiadającym 
pospółkom lub Ŝwirom 
 

8. Piaski drobnoziarniste 
 

o wskaźniku nośności 
Wnos≥10 

Górna warstwę nasypu naleŜy wykonać z gruntów niespoistych i niewysadzinowych o wskaźniku róŜnorodności co 
najmniej 5 i współczynniku filtracji k10 ≥ 6x10 -5m/s. 
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3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. oraz ST 
M.11.01.00. W zaleŜności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu do wykonania robót ziemnych: ładowarki, koparki, walce, płyty wibracyjne, ubijaki 
mechaniczne itp. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz ST 
M.11.01.00. 
4.1. Transport gruntu 
Transport gruntu i kruszyw powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Zasypywanie wykopów 
Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich 
projektowanych elementów obiektu i określonych robót. Przed rozpoczęciem zasypania wykopów ich dno 
powinno być oczyszczone z namułów oraz ewentualnych innych zanieczyszczeń obcych, a w przypadku 
potrzeby odwodnione. Do zasypywania powinien być uŜyty grunt nie zamarznięty i bez jakichkolwiek 
zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków budowlanych lub innych materiałów). Grunt uŜyty 
do zasypania wykopów powinien być zagęszczony przynajmniej tak jak grunt wokół wykopu i nie mniej 
niŜ do wskaźnika zagęszczenia Is≥1,02. KaŜda warstwa gruntu powinna być zagęszczana. Grubość 
zagęszczanych warstw winna wynosić: 
– przy zagęszczaniu lekkimi walcami - max 0,2m, 
– przy zagęszczaniu płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi - max 0,4m, 
W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających oraz instalacji grunt powinien być zagęszczany 
ręcznie. Zagęszczenie gruntu w pobliŜu ścian przyczółków i filarów obiektów powinno być dokonywane 
w taki sposób, aby nie uszkodzić izolacji wodochronnej. Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy 
jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej, a wskaźnik zagęszczenia lub wskaźnik odkształcenia gruntu 
nasypowego powinien być równy wskaźnikowi zagęszczenia gruntu rodzimego. 
Wilgotność gruntu zagęszczanego w danej warstwie winna być zbliŜona do wilgotności optymalnej. 
Przy zagęszczaniu gruntów nasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika naleŜy: 
– rozścielać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem 
mechanicznym, 
– warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie przejść sprzętu 
zagęszczającego, 
– prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi obszaru zasypek. 
Wykopy wokół filarów naleŜy zasypywać do poziomu spodu warstwy gleby na terenie przyległym do 
wykopu. Wierzch warstwy zasypki naleŜy kształtować tak, aby zostało odtworzone ukształtowanie terenu 
istniejącego w tym miejscu przed rozpoczęciem budowy filarów. 
5.2. Wykonywanie nasypów 
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłuŜnego, które 
określono w Dokumentacji Projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych przez 
InŜyniera. 
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania naleŜy przestrzegać 
następujących zasad: 
– nasyp naleŜy wykonywać metodą warstwową i wznosić równomiernie na całej szerokości; 
– grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zaleŜności od rodzaju gruntu i 
sprzętu uŜywanego do zagęszczania; 
– przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu moŜe nastąpić po stwierdzeniu prawidłowego 
wykonania warstwy poprzedniej. 
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Wskaźnik zagęszczenia gruntu IS nie powinien być mniejszy niŜ: 
1,00 - dla górnej warstwy nasypu grubości 0,20m oraz dla całej wysokości nasypu w klinie odłamu 
budowli, 
1,00 - dla warstwy do głębokości 1,20m w środkowej części nasypu na połowie jego szerokości, 
0,97 -dla warstw poniŜej 1,20m i do głębokości 1,20m w częściach skrajnych nasypu. 
W zaleŜności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy naleŜy określać za pomocą 
oznaczania wskaźnika zagęszczania lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą PN-S-02205. 
JeŜeli badania kontrolne wykaŜą, Ŝe zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca powinien 
spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. 
Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być zbliŜona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu. W 
przypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej niŜ 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę gruntu 
naleŜy polewać wodą. JeŜeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt przed zagęszczeniem 
powinien być osuszony. Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, 
powinny być wyznaczane laboratoryjnie. W przypadku braku badań laboratoryjnych wilgotność 
optymalną gruntu moŜna przyjmować orientacyjnie; dla pospółki i Ŝwirów - 10%. 
Przy zagęszczaniu gruntu nasypowego naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
− rozścielać grunt warstwami o równej grubości sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym, 
− warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść 
urządzenia zagęszczającego, 
− prowadzić zagęszczenie od krawędzi ku środkowi nasypu. 
Nasypy za przyczółkami naleŜy wykonywać równocześnie z przyległymi fragmentami nasypów 
drogowych. Wykonywanie nasypu naleŜy przerwać, jeŜeli wilgotność gruntu przekracza wartość 
dopuszczalną, tzn. jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niŜ 20% jej wartości. JeŜeli warstwa 
gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie jej osuszyć i 
zagęścić w czasie zaakceptowanym przez InŜyniera, to moŜe on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej 
warstwy. Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest moŜliwe 
osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu. Wykonywanie nasypu naleŜy 
przerwać w czasie duŜych opadów śniegu, przed wznowieniem prac naleŜy usunąć śnieg z powierzchni 
wznoszonego nasypu. 
5.3. Rekultywacja terenu 
Wykonywanie zasypek naleŜy zakończyć ułoŜeniem warstwy humusu o grubości min.10cm. Następnie 
naleŜy dokonać obsiewu mieszanką traw dobranych do warunków jakie występują na przyległym terenie. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1. Badanie przydatności gruntów do budowy nasypu 
Badanie przydatności gruntu do budowy nasypu naleŜy przeprowadzić na próbkach pobranych z kaŜdej 
partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzącej z nowego źródła. W badaniu naleŜy określić: 
− skład granulometryczny, wg PN-B-04481, 
− zawartość części organicznych, metodą chemiczną przez utlenianie za pomocą dwuchromianu potasu, 
− wilgotność naturalną, wg PN-B-04481, 
− wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481, 
− granicę płynności, wg PN-B-04481, 
− kapilarność bierną, wg PN-B-04493, 
− wskaźnik piaskowy gruntu wg PN-EN 933-8, 
− wskaźnik filtracji wg BN-76/8950-03 
− wskaźnik róŜnoziarnistości. 
6.3. Badania w czasie robót 
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6.3.1. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypek i nasypów 
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu: 
− odwodnienia kaŜdej warstwy, 
− grubości kaŜdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu, 
6.3.2. Sprawdzenie zagęszczenia zasypek i nasypów 
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia 
IS z wartościami podanymi w punkcie 5. Oznaczenie wskaźnika zgęszczenia naleŜy przeprowadzić według 
BN-77/8931-12. Zagęszczenie naleŜy kontrolować zgodnie z poleceniami InŜyniera, jednak nie rzadziej 
niŜ 1 raz w trzech punktach dla kaŜdej warstwy. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być 
potwierdzona przez InŜyniera wpisem do Dziennika Budowy. Ocenę wyników zagęszczania gruntów, 
zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza się obliczając średnią arytmetyczną wszystkich 
wartości IS przedstawionych przez Wykonawcę w raportach z bieŜącej kontroli Robót ziemnych. 
Zagęszczenie nasypu uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeŜeli spełnione będą warunki: 
– 2/3 wyników badań uŜytych do obliczania średniej spełnia warunki zagęszczenia, a pozostałe wyniki nie 
powinny odbiegać o więcej niŜ 5% (IS) od wartości wymaganej; 
– IS - średnie nie mniej niŜ IS – wymagane. 
6.4. Pomiary kształtu nasypu 
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 
− prawidłowości wykonania skarp, 
− szerokości korony korpusu. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z pochyleniem 
określonym w Dokumentacji Projektowej. Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu 
szerokości korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szerokością wynikającą z 
wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w Dokumentacji Projektowej. 
7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru dla zaspki fundamentów jest 1 m3 (metr sześcienny) 
Jednostką obmiaru dla nasypu (zasypki) jest 1 m3 (metr sześcienny). 
Ilość Robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem ewentualnych zmian 
zaaprobowanych przez InŜyniera. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt-u 6 dały wyniki pozytywne. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa wykonania 1 m3

 zasypki (zasypania wykopów pod fundamenty) uwzględnia: 
− prace pomiarowe, 
− zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
− dostarczenie i przygotowanie materiału do zasypki, 
− wbudowanie i zagęszczenie zasypki w stanie jej optymalnej wilgotności, 
− wykonanie badań laboratoryjnych przydatności gruntów do wbudowania w nasyp i wskaźników 
zagęszczenia, 
− plantowanie i ułoŜenie warstwy humusu, 
− doprowadzenie terenu do stanu istniejącego. 
Ponadto do ceny jednostkowej wlicza się zabezpieczenie urządzeń obcych, itp. 
Cena jednostkowa wykonania 1 m3

 nasypu uwzględnia: 
− prace pomiarowe, 
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− zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
− dostarczenie i przygotowanie materiału do wykonania nasypu, 
− uformowanie nasypów do zaprojektowanego kształtu, 
− wbudowanie, uformowanie i zagęszczenie zasypki w stanie jej optymalnej wilgotności, 
− wykonanie badań laboratoryjnych przydatności gruntów do wbudowania w nasyp i wskaźników 
zagęszczenia, 
− plantowanie skarp, 
− doprowadzenie terenu do stanu istniejącego. 
Ponadto do ceny jednostkowej wlicza się zabezpieczenie urządzeń obcych, itp. 
10. Przepisy związane 
Wg ST M.11.01.00. 
Wytyczne wzmacniania podłoŜa gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP - IBDiM,  
Warszawa 2002 
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M.11.03.00. PALE FUNDAMENTOWE WIELKO ŚREDNICOWE 

M.11.03.01. Pale fundamentowe wielko średnicowe pionowe bez pozostawionej 
osłony 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych 
z wykonaniem pali fundamentowych wielkośrednicowych w ramach przebudowy mostu na rzeczce 
Rządzy w miejscowości Dybów w ciągu drogi powiatowej nr 4356 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji Robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3.Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem pali 
fundamentowych wielkośrednicowych średnicy według dokumentacji projektowej  formowanych w 
gruncie, bez pozostawionej rury osłonowej dla obiektów mostowych na etapie: 
a) robót przygotowawczych i wiertniczych, 
b) wykonania i montaŜu zbrojenia, 
c) przygotowania mieszanki betonowej i formowania pali, 
d) robót wykończeniowych, 
e) programów badań i odbiorów robót. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M.00.00.00 
"Wymagania ogólne". 
Roboty palowe powinny być realizowane na podstawie Dokumentacji Technicznej zawierającej: 
– projekt roboczy palowania określający cechy materiałowe pali, wartości parametrów geotechnicznych 
gruntów pod stopą palii wzdłuŜ pobocznicy, poziomy występowania i poziomy piezometryczne wód 
gruntowych, rzędne stopy i głowicy pali, zagłębienie pali w warstwę nośną, obciąŜenie obliczeniowe oraz 
wymaganą nośność osiową i boczną pali. 
– projekt technologiczny określający sposób wykonania pali, a w szczególności sposób zapewnienia 
stateczności otworów, 
– projekt sprawdzenia nośności pali w terenie. 
W przypadku stwierdzenia istotnych róŜnic warunków gruntowych z podanymi w dokumentacji 
geotechnicznej, albo w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania otworu w gruncie na 
nieprzewidziane (niemoŜliwe do usunięcia) przeszkody, naleŜy odpowiednio dostosować liczbę i wymiary 
pali w uzgodnieniu z nadzorem autorskim i inwestorskim. 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
2.1. Beton 
Beton klasy B30 wg ST M.13.01.00. 
Wymagania odnośnie betonu podane są w ST M.13.01.00. 
2.2. Stal zbrojeniowa 
Zbrojenie stalą wg ST M.12.01.00. 
Wymagania odnośnie stali podane są w ST M.12.01.00. 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
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Roboty palowe naleŜy wykonywać specjalistycznym sprzętem wiertniczym z oprzyrządowaniem, dla 
którego Wykonawca musi uzyskać akceptację InŜyniera. Betonowanie wykonywać z uŜyciem pomp do 
betonu i sprzętu właściwego dla metody kontraktor. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Transport sprzętu do formowania pali - zestawami transportowymi niskopodwoziowymi. 
Transport betonu wg ST M.13.01.00 samochodami specjalistycznymi – betonomieszarkami. 
Transport stali wg ST M.12.01.00 środkami zapewniającymi uniknięcie trwałych odkształceń w stali. 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.1. Projekt technologiczny 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt technologiczny konstrukcji pomocniczych 
umoŜliwiających wykonanie pali oraz projekt organizacji i harmonogram Robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane. Projekt powinien zawierać układu dróg 
technologicznych. Projekt technologiczny naleŜy uzgodnić z InŜynierem. 
5.2. Usytuowanie pali 
Osie pali wyznacza w sposób trwały, na podstawie Dokumentacji Projektowej, w nawiązaniu do osi 
podłuŜnej mostu i osi podpór, słuŜba geodezyjna Wykonawcy. Szkice geodezyjne z oznaczeniami i 
odległościami pomiarowymi stanowią załącznik do dokumentacji odbiorowej. 
5.3. Wykonanie pali 
5.3.1 Wykonanie otworu 
Sposób wiercenia i zabezpieczenia stateczności ścian otworu naleŜy dostosować do warunków 
terenowych, gruntowych i wodnych. W projekcie przewidziano wykonanie w rurach stalowych 
obsadowych, grubościennych, wyciąganych podczas betonowania pala. 
Rurę naleŜy wprowadzić w grunt urządzeniami wymuszającymi jej pogrąŜanie (głowicą pokrętną). W 
gruntach spoistych nie naleŜy uŜywać urządzeń wibracyjnych. Ostrze rury powinno wyprzedzać o co 
najmniej 20 cm narzędzie wiercące, zaś poziom wody w otworze powinien być wyŜszy od poziomu wody 
gruntowej. 
5.3.2 Przygotowanie dna otworu do formowania pala 
Formowanie pala naleŜy rozpocząć bezpośrednio po zakończeniu wiercenia. JeŜeli układanie mieszanki 
betonowej nie rozpocznie się w ciągu 3,0 godzin od zakończenia wiercenia, naleŜy bezpośrednio przed 
formowaniem pala pogłębić otwór o min 0,5 m. 
5.4. Wykonanie i montaŜ zbrojenia 
Szkielet zbrojenia składa się z prętów podłuŜnych, uzwojenia, pierścieni usztywniających nadających 
szkieletowi sztywność przestrzenną oraz elementów zapewniających otulinę zbrojenia.. Pierścienie 
powinny być umieszczone w odstępach nie większych od 3,0 m. Zbrojenia podłuŜne, zaprojektowane z 
prętów ze stali AIIIN o odpowiedniej średnicy, nie powinno być zamieniane innymi średnicami bez 
uzgodnienia z InŜynierem. 
W przypadku zmian naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
− średnica prętów winna wynosić 22-40 mm, 
− rozstaw prętów podłuŜnych powinien być ≥ 12 cm, , 
− uzwojenie lub strzemiona powinny być z prętów Ø12 mm. 
Połączenia prętów szkieletu powinno zapewniać sztywność szkieletu. Pręty podłuŜne łączy się z 
pierścieniami usztywniającymi spiralą lub strzemionami przez zgrzewanie lub spawanie spoinami 
montaŜowymi. Połączenie prętów podłuŜnych ze spiralą lub strzemionami zaleca się wykonać spawaniem 
w 30% styków. Szkielet zbrojeniowy powinien być przygotowany w odcinkach nie krótszych od 5,0 m. 
Połączenia odcinków szkieletu zbrojeniowego powinny zapewniać ciągłość pracy szkieletu. Połączenia 
powinny być sytuowane poza strefą duŜych momentów zginających. Dopuszcza się wówczas łączenie 
wszystkich prętów głównych w jednym przekroju pala. Zaleca się łączenie prętów na zakład, którego 
długość powinna być ≥ 40 średnic prętów podłuŜnych dla prętów Ŝebrowanych oraz ≥ 50 średnic dla 
prętów gładkich. Szkielet zbrojenia naleŜy ustawiać w otworze osiowo, z zachowaniem wymaganej 
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odległości od ścian otworu i zabezpieczyć przed przesunięciem w trakcie formowania pala. Aby zachować 
wymaganą otulinę, naleŜy przymocować do szkieletu zbrojeniowego pala elementy dystansowe, które 
spowodują właściwe połoŜenie w otworze. 
5.5. Betonowanie pala 
5.5.1 Mieszanka betonowa 
Do wykonania pali naleŜy uŜyć betonów zgodnie z SST M 13.01.00. (klasy C30/37). 
Ilość cementu nie powinna być mniejsza niŜ 350 kg/m3. Konsystencja mieszanki ciekła z opadem stoŜka 
powyŜej 15cm do 18cm w momencie podawania do leja kontraktor. Ilość środków plastyfikujących i 
opóźniających naleŜy tak dobrać, aby początek czasu wiązania cementu rozpoczął się po wbudowaniu 
mieszanki w otwór i wyciągnięciu rur obsadowych. 
Pomiar spadku konsystencji mieszanki betonowej w funkcji czasu oraz początek i koniec czasu wiązania, 
a takŜe jej urabialność naleŜy ustalić empirycznie na etapie opracowania i zatwierdzania recepty 
betonowej. Nie dopuszcza się transportowania i wbudowywania w pale mieszanek bez dodatków 
opóźniających wiązanie. 
5.5.2 Betonowanie metodą kontraktor 
Technologię betonowania pala po przedstawieniu PZJ-tu przez Wykonawcę zatwierdza InŜynier. Sposób 
układania mieszanki betonowej powinien zapobiegać jej zanieczyszczeniu lub rozsegregowaniu oraz 
zapewniać dobre zespolenie betonu z gruntem. W otworach suchych mieszankę wprowadza się przez rurę; 
w otworach wypełnionych wodą układa się metodą kontraktor. Średnica rury kontraktor powinna wynosić 
min 20 cm i nie mniej niŜ 20% średnicy otworu. 
Rura powinna być zanurzona w mieszance betonowej nie mniej niŜ 1,0 m i nie więcej niŜ 4,0 m. 
Betonowanie naleŜy prowadzić bezpośrednio z betonowozu za pomocą leja. Czas transportu mieszanki i 
prędkość betonowania są podstawą ustalenia niezbędnej ilości środków opóźniających wiązanie i 
plastyfikujących w recepcie betonowej. 
5.5.3 Wyciąganie rur obsadowych 
Wyciąganie rur obsadowych wykonuje się sukcesywnie w miarę wypełniania otworu mieszanką 
betonową. Wysokość słupa mieszanki w rurze powinna zabezpieczać pal przed przerwaniem wodą 
gruntową lub gruntem. Przy betonowaniu bez uŜycia spręŜonego powietrza wyciąganą rurę naleŜy co 
najmniej dwa razy na długości kaŜdego metra wcisnąć powtórnie o 20 cm, w celu poprawy zespolenia 
betonu z gruntem. 
5.5.4. Roboty wykończeniowe 
Głowice pali naleŜy obrobić przez usunięcie warstwy betonu zanieczyszczonego lub słabego i wyrównać 
na poziomie 5.0 cm nad spodem ławy fundamentowej. Pręty zbrojenia, kotwiące pal w fundamencie 
równieŜ podlegają oczyszczeniu z betonu i gruntu. NaleŜy zwrócić uwagę na właściwą długość kotwienia 
prętów zgodną z załoŜeniami projektu. 
5.6. Tolerancje przy wykonywaniu pali: 
− połoŜenie pala w stosunku do lokalizacji projektowej ±0.04 d (d-średnica pala); 
− wychylenie pala w stosunku do określonego w projekcie wynosi 1/100 całkowitej długości; 
− rzędna posadowienia pala w stosunku do projektowanej wynosi ± 10 cm; 
− średnica pala - 2 cm, + bez ograniczenia; 
− rzędna głowicy pala ± 5 cm 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Kontroli jakości podlegają wszystkie etapy robót przy formowaniu pali. 
6.1 Badania przed rozpoczęciem budowy 
– sprawdzenie przygotowania terenu 
– sprawdzenie wytyczenia pali 
6.2 Badania w czasie robót 
– sprawdzenie jakości materiałów 
– sprawdzenie podłoŜa gruntowego 
– sprawdzenie wykonania i zabezpieczenia otworu 
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– sprawdzenie formowania pala z kontrolą ciągłości 
6.3 Badania odbiorowe fundamentów 
– sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 
– sprawdzenie nośności pali 
– dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie robót, 
– dziennik formowania pali 
– metryki pali, 
– rzeczywiste usytuowanie wszystkich pali w planie po zakończeniu robót palowych, 
– wyniki badań betonu i zaczynu cementowego. 
– badania specjalne 
6.4. Opis badań 
6.4.1. Przed rozpoczęciem budowy 
• Sprawdzenie przygotowania terenu 
W przypadku uzasadnionych przesłanek napotkania niezidentyfikowanych urządzeń lub instalacji, otwory 
do głębokości 1,2 m powinny być wykonywane ręcznie. Sprawdzeniu podlega równieŜ wykonanie 
ewentualnych rusztowań, dróg technologicznych, umocnionych stanowisk dla wiertnic. 
• Sprawdzenie wytyczenia pali 
Z uwagi na zaostrzone wymagania usytuowania pali w fundamencie, sprawdzeniu geodezyjnemu podlega 
wytyczenie osi podpór i osi pali przez Nadzór, a takŜe sprawdzenie rzędnych reperów roboczych i trwałe 
oznaczenie kątów pochylenia dla pali skośnych. 
6.4.2. Opis badań w czasie robót 
• Sprawdzenie jakości materiałów 
a) Sprawdzenie stali zbrojeniowej na podstawie certyfikatów jakości, prawidłowość wykonania szkieletów 
zbrojeniowych, zgodności z projektem, osiowości ustawienia w otworze i ich niezmienności w czasie 
betonowania.  
b) Sprawdzenie składników mieszanki betonowej tj. cementu, kruszyw, wody i dodatków, na podstawie 
świadectw jakości i badań laboratoryjnych przed betonowaniem oraz sprawdzenie cech mieszanki 
betonowej na etapie projektu recepty, zgodnie z M.13.00.00. W momencie wbudowania sprawdzeniu 
podlega czas produkcji, czas transportu, temperatura i urabialność mieszanki. 
• Sprawdzenie podłoŜa gruntowego 
Sprawdzenie polega na porównaniu rzeczywistych warunków gruntowych z warunkami podanymi w 
projektach. Dla wszystkich pali naleŜy przeprowadzić makroskopową ocenę wydobywanego urobku 
zgodnie z PN-B- 04452. Z kaŜdej przewierconej warstwy, lecz nie rzadziej niŜ co 2,0 m naleŜy pobrać 
próbkę gruntu o naturalnym uziarnieniu. Próbki podaje się badaniom makroskopowym i przechowuje do 
odbioru końcowego robót palowych. Szczegółowe sprawdzenie podłoŜa wykonać naleŜy w co najmniej 
jednym otworze dla kaŜdej podpory oraz w przypadku gdy badania makroskopowe wykazują istotne 
róŜnice w stosunku do parametrów gruntów przyjętych w projekcie. Szczegółowe sprawdzenie podłoŜa 
powinno dotyczyć warstw przenoszących największe obciąŜenia pionowe i poziome. Przy posadowieniu 
podstawy pala w gruntach spoistych naleŜy wyznaczyć wytrzymałość gruntu przy szybkim ścinaniu np. za 
pomocą sondy z końcówką krzyŜakową, ewentualnie w laboratorium. 
W gruntach niespoistych i mało spoistych stan podłoŜa podstawy naleŜy sprawdzić za pomocą 
sondowania udarowego na głębokość równą co najmniej średnicy pala 
• Sprawdzenie wykonania i zabezpieczenia otworu 
Kontrolę prowadzi się w miarę postępu robót. Sprawdzeniu podlega : 
– głębokość otworu 
– zagłębienie rury obsadowej 
– poziom zwierciadła wody 
• Sprawdzenie formowania pala 
Przed wydaniem zgody na formowanie pala sprawdzeniu podlega : 
- przygotowanie Wykonawcy do betonowania 
- sprawdzenie czystości dna otworu 
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- poprawność montaŜu szkieletu zbrojenia 
- przygotowanie urządzeń do wprowadzenia betonu 
- zapewnienie ciągłości betonowania 
W trakcie formowania pala cyklicznie w miarę postępu robót naleŜy kontrolować : 
- poziom mieszanki betonowej w otworze 
- głębokość zanurzenia rury kontraktor w betonie 
- poziom dolnej krawędzi rury obsadowej 
- niezmienność połoŜenia szkieletu zbrojenia 
Wyniki kontroli wykonania pali naleŜy zapisywać w metrykach pali. Wzór metryki naleŜy uzgodnić z 
InŜynierem i załączyć w PZJ. Próbki betonu do badań na ściskanie w ilości nie mniejszej niŜ 3 szt. 
Pobiera się z kaŜdego pala w czasie jego formowania. Próbki na nasiąkliwość pobiera się okresowo po 
uzgodnieniu z InŜynierem. Próbki naleŜy przygotować i przechowywać zgodnie z PN-B-06250. 
6.4.3. Opis badań odbiorowych fundamentów 
• Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową 
Sprawdzenie polega na porównaniu wykonanych robót z załoŜeniami projektowymi na podstawie: metryk 
pali, inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno-wysokościowej głowic pali, wyników badań betonów, 
świadectw jakości materiałów, badań nośności pali, badań ciągłości pali (w uzasadnionych przypadkach) 
oraz na podstawie innych uznanych dokumentów na kontrakcie. 
Skutki usterek zagraŜających bezpieczeństwu konstrukcji naleŜy usuwać na podstawie dodatkowego 
projektu wzmocnienia konstrukcji. 
7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1 m pala określonej średnicy i długości wraz z jego głowicą. Za długość pala 
naleŜy przyjąć odległość od spodu stopy pala (poziomu siatki komory) do spodu zwieńczenia. 
Do długości pala nie wlicza się wystającego zbrojenia, ani nadlewki betonu. 
8. Odbiór robót 
8.1. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami 
InŜyniera. 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.2.1. Dokumenty i dane 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości Robót ulegających zakryciu są następujące dane i dokumenty: 
– Dokumentacja Projektowa. 
– Dziennik Budowy i dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia dokonane w trakcie budowy, dane 
geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym były wykonywane Roboty 
fundamentowe, 
– metryki pali z inwentaryzacją geodezyjną głowic pali. 
8.2.2. Zakres Robót 
Odbiór Robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
– zgodności wykonanych otworów wiertniczych, 
– zbrojenia pala. 
8.3. Odbiór końcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłoŜone następujące dokumenty: 
– wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
– protokoły wszystkich odbiorów Robót zanikających. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa wykonania 1 m pala wielkośrednicowego o określonej średnicy, bez pozostawionej 
osłony, o danej długości uwzględnia: 
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− opracowanie wymaganych projektów technologicznych, 
− zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
− wyznaczenie osi pala, 
− zakup i dostarczenie potrzebnych materiałów, 
− wykonanie pionowego lub ukośnego otworu wiertniczego do Ŝądanej głębokości z zastosowaniem 
stalowej rury osłonowej, 
− oczyszczenie wnętrza (w szczególności dna otworu), 
− wykonanie, montaŜ i wbudowanie zbrojenia, 
− zabetonowanie pala z równoległym wyciąganiem rury osłonowej, 
− pielęgnację betonu, 
− wykonanie głowicy pala wraz z rozkuciem górnej części do poziomu 5 cm powyŜej spodu ławy 
fundamentowej, 
− wyrównanie powierzchni górnej, 
− oczyszczenie, przycięcie i uformowanie zbrojenia wg wymagań Dokumentacji Projektowej, 
− oczyszczenie sprzętu i miejsca Robót, 
− odwiezienie urobku z odwiertu na wskazane przez InŜyniera miejsce i uformowanie odkładu, koszt 
utylizacji, 
− zebranie gruzu betonowego (gruz jest własnością Wykonawcy), 
− prowadzenie metryki pala wielkośrednicowego i dziennika formowania pala, 
− montaŜ, demontaŜ i przemieszczenie w obrębie budowy wiertnicy i urządzeń towarzyszących, oraz 
wykonanie niezbędnych pomostów, dróg technologicznych (montaŜowych), placów składowych z ich 
późniejszą rozbiórką, 
− opracowanie recept i dokumentacji odbiorowej, 
− wykonanie wszystkich niezbędnych prób, pomiarów i badań, 
− inwentaryzacja geodezyjna głowic pali z oznaczeniem róŜnic w stosunku do projektu, 
− montaŜ i demontaŜ pomostów roboczych. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-EN 1536 Pale wiercone. Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. 
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole i opis gruntów. 
PN-B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie. 
10.2. Inne dokumenty 
ST M.13.01.00 Beton konstrukcyjny. 
ST M. 12.01.00 Stal zbrojeniowa. 
Instrukcja badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych. Warszawa 1998. Opracowanie 
GDDP. 
"Wytyczne techniczne projektowania pali wielkośrednicowych w obiektach mostowych". Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1993 r. 
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M.11.04.00. ŚCIANKI SZCZELNE 

M.11.04.01. Wbicie ścianki szczelnej do pozostawienia oraz technologicz nej 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wbiciem do 
pozostawienia w ramach przebudowy mostu na rzeczce Rządzy w miejscowości Dybów w ciągu drogi 
powiatowej nr 4356.  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót mostowych. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem ścianki 
szczelnej kotwionej lub niekotwionej, przeznaczonej do pozostawienia oraz technologicznej z profili 
zgodnie z dokumentacją projektową (jeŜeli w dokumentacji nie podano moŜna przyjąć profile G62). 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i ST D.00.00.00. 
"Wymagania Ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt. 1.5. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami InŜyniera. Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym i Specyfikacją 
Techniczną. 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
2.1. Rodzaje konstrukcji 
Profile stalowych ścianek szczelnych o kształcie podobnym do typu Larsena produkowane są w Polsce 
pod nazwą "grodzice" G62. 
Kotwy gruntowe –wykonywane są w celu zapewnienia stateczności konstrukcji oporowych (obudowy 
nasypu istniejącego), skarp oraz innych konstrukcji wymagających przeniesienia znacznych sił na podłoŜe 
gruntowe. 
Elementy do zwieńczenia ścianki np. ceowniki 300 śruby M32 
Rozpory stalowe. 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 
Sprzęt uŜywany do wykonania ścianki szczelnej musi być zaakceptowany przez InŜyniera 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania ścianki szczelnej powinny 
odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.1. Wbijanie ścianek szczelnych 
Grodzice – stalowej ścianki szczelnej wbija się zawsze parami, przy czym łączenie brusów na zamek 
(nanizywania) wykonuje się zawczasu na placu budowy zwykle w pewnej odległości od miejsca wbijania. 
Para złączonych grodzic przywoŜona jest pod kafar i podnoszona jako całość. Kafar wbija grodzice 
zawsze poprzez specjalny kołpak umieszczony na głowicach złączonych grodzic. 
Do wbijania stalowych ścianek szczelnych uŜywa się cięŜkich kafarów z młotami szybkobijącymi lub 
wibromłotów. Podpłukiwanie strumieniem wody pod ciśnieniem moŜe ułatwić i przyśpieszyć wbijanie 
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ścianki stalowej. Przed wbiciem, zamek łączący dwa elementy, naleŜy zacisnąć aby uniemoŜliwi ć ich 
rozłączenie w czasie wbijania. Ścianką stalową moŜna przebić się przez kłody drzewne w gruncie, przez 
Ŝwiry i pospółki, a nawet przez gruzowiska i słabe betony. Szczelność zamków moŜna powiększyć przez 
zamulanie iłami, popiołami itp. Przy wbijaniu ścianek szczelnych stosuje się jako urządzenia pomocnicze 
drewniane podwójne kleszcze lub kleszcze z belek stalowych. Kleszcze takie ściąga się śrubami poprzez 
drewniane klocki regulujące odległość kleszczy. Wbijanie ścianki rozpoczyna się od naroŜnika. NaroŜną 
grodzicę wbija się bardzo starannie na taką głębokość, aby był naleŜycie umocowany w gruncie. 
Następnie tuŜ przy nim na ziemi układa się prowadnice drewniane długości 3 ÷ 5m o takim rozstawie, aby 
pomiędzy nimi moŜna było wstawić grodzicę ścianki. Parę grodzic nanizuje się na zamek grodzicy 
naroŜnikowego i wbija w grunt na głębokość 2 ÷ 4 m. Kolejno wbija się następne pary na odcinku 
objętym prowadnicami. Bardzo wygodnie jest wbijać ściankę dwoma kafarami: pierwszy kafar ustawia 
grodzice i wbija je na pierwszych 2 ÷ 4 m, drugi w odstępie 3 ÷ 5 m za nim wbija juŜ na właściwą 
głębokość. JeŜeli grodzice podczas wbijania wykazują nieregularne odchylenie od osi ścianki, wskazane 
jest załoŜyć górne kleszcze, które będą się opuszczać razem z grodzicami. 
JeŜeli ścianka nie jest przeznaczona do późniejszego wyciągnięcia, po wbiciu grodzic na projektowaną 
głębokość wskazane jest zespawać zamki u góry na dostępnej, odsłoniętej długości, przynajmniej na 
odcinku 50 ÷ 80 cm, w celu zapewnienia współpracy grodzic przy zginaniu. Przez zespawanie unika się 
równieŜ moŜliwości wzajemnych przesunięć grodzic w zamkach. Ścianki szczelne stalowe przy 
napotkaniu podczas pogrąŜania w grunt na przeszkody w formie duŜych głazów mogą ulec uszkodzeniu. 
Uszkodzenia te mogą mieć róŜne formy, tj. moŜe nastąpić: 
a) rozerwanie blachy ścianki między zamkami, 
b) zgniecenie dolnego końca ścianki. 
Uszkodzenia te dadzą się łatwo wyczuć podczas wbijania. Oznaką tego jest dalsze powolne zagłębienie 
się grodzicy oraz to, Ŝe przy uderzeniach młotem, młot odskakuje. 
W ściankach szczelnych stalowych zamki tak mocno ściągają sąsiednie blachy, Ŝe nieraz wskutek tego 
powstają następujące osobliwe zjawiska: 
− poszczególne blachy wykazują skłonność do zbytniego przywierania swą dolną częścią do poprzednio 
wbitych blach, wywołuje to odchylenie od pionu i konieczność wprowadzania klinowych profili w ilości 
1% ÷ 2% ogólnej ilości blach, w celu wyrównania do pionu przedniej ścianki. Aby moŜliwie zmniejszyć 
to odchylenie, naleŜy dołem zacinać blachy ukośne, lecz z pochyleniem w odwrotnym kierunku niŜ w 
ściankach drewnianych; 
− połączenie w zamkach wywołuje nieraz tak duŜe tarcie, Ŝe wraz z wbijanymi blachami wciągane są w 
głąb gruntu poprzednio wbite blachy; przeciwdziałać takim objawom moŜna przez powleczenie 
powierzchni poślizgowej zamków asfaltem z dodaniem paku lub tłustą glinę. 
5.2. Rozparcie, kotwienie ścianki i zwieńczenie góry 
JeŜeli dokumentacja projektowa przewiduje rozparcie ścianki szczelnej lub jej kotwienie to Wykonawca 
robót ma obowiązek sporządzić stosowny projekt uzgodnić go z InŜynierem. Projektowane rozparcie, 
kotwienie i zwieńczenie ma zagwarantować nieodkształcalność obrysu ścianki przez jej czas uŜytkowania. 
Siły jakie mają przenosić rozpory muszą uwzględniać obciąŜenia jakie mogą pojawić się w pobliŜu 
wykopu. Zwieńczenie góry ścianki szczelnej na całej jej obwodzie moŜna wykonać za pomocą wyrobów 
walcowanych zaakceptowanych przez InŜyniera. Zaleca się jednak aby to były dwa ceowniki 300 lub dwa 
dwuteowniki min 300 ściągnięte śrubami M32, w rozstawie co 1.5m. W pasie rozdziału na całej długości 
obiektu przewidziano montaŜ i demontaŜ oczepów oporowych oraz podwójne (przy etapowaniu robót) 
kotwienie w gruncie za pomocą kotew gruntowych. Wykonanie rozparcia, zwieńczenia czy kotwienie 
ścianki naleŜy wykonać dla obiektów dla których przewidziano te prace w przedmiarze lub dokumentacji 
projektowej. Długości kotew gruntowych, parametry oraz ich ilość naleŜy ustalić szczegółowo na etapie 
projektu technologicznego ścianki szczelnej. Projektowanie konstrukcji oporowej z uŜyciem kotew 
gruntowych najlepiej jest poprzedzić wykonaniem próbnych kotew w miejscu budowy, gdyŜ wyniki 
takich badań stanowią najwłaściwszą podstawę zaprojektowania konstrukcji. 
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6. Kontrola jakości Robót 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu prawidłowego wbicia ścianki do projektowanej głębokości 
oraz jej rozparcia, kotwienia zgodnie z projektem. 
7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 
- 1m2 wykonanej ścianki o projektowanej długości, 
- szt. dla kotew stalowych, 
- kg dla elementów oporowych 
8. Odbiór Robót 
Na podstawie wyników wg punktu 6 badań naleŜy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. JeŜeli 
wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami ST. 
JeŜeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z 
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do 
zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 
9. Podstawa płatności 
Cena jednostkowa obejmuje: 
− zapewnieniem potrzebnych czynników produkcji, 
− wyznaczenie przebiegu ścianki, 
− wbicie ścianki do projektowanej głębokości oraz jeśli jest to konieczne jej uszczelnienie, rozparcie i 
zwieńczenie; 
− montaŜ i demontaŜ oczepów oporowych i podwójne kotwienie w gruncie przy etapowaniu robót 
− ewentualne wyciągnięcie i odwóz ścianki, jeŜeli podlega ona wyciągnięciu; 
− koszt docięcia ścianki zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej; 
− montaŜ, demontaŜ i przemieszczanie w obrębie budowy „kafara” i urządzeń towarzyszących; 
− wykonanie i rozebranie niezbędnych pomostów. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-H-93433.01 Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco. Grodzica G-62. 
PN–EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 
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M.12.00.00. ZBROJENIE 

M.12.01.00. STAL ZBROJENIOWA 

M.12.01.01. Zbrojenie fundamentów 

M.12.01.02. Zbrojenie przyczółków ze skrzydłami 

M.12.01.03. Zbrojenie filarów 

M.12.01.04. Zbrojenie poprzecznic ustroju no śnego 

M.12.01.05. Zbrojenie płyt przej ściowych 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych 
z wykonaniem zbrojenia w ramach przebudowy mostu na rzeczce Rządzy w miejscowości Dybów w 
ciągu drogi powiatowej nr 4356. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia drogowych 
obiektów inŜynierskich. Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umoŜliwiające i mające na celu wykonanie Robót związanych z: 
− przygotowaniem zbrojenia, kotew, 
− montaŜem zbrojenia, kotew 
− kontrolą jakości Robót i materiałów. 
Zakres Robót obejmuje wszystkie elementy fundamentów, korpusów podpór i murów, konstrukcje 
ustrojów niosących, płyty przejściowe, zabudowy chodnikowe oraz konstrukcje związane z 
wyposaŜeniem i obsługą obiektów. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne". 
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym Ŝebrowane o średnicy do 40mm. 
Partia wyrobu – wiązka drutów tego samego gatunku o jednakowej średnicy nominalnej, pochodząca z 
jednego wytopu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST DM.00.00.00. 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
2.1. Stal zbrojeniowa 
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej 
Do zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych prętami wiotkimi w obiektach mostowych objętych zakresem 
Kontraktu stosuje się stal klasy AIIIN gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. 
2.1.2. Własności mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Pręty okrągłe, Ŝebrowane ze stali klasy AIIIN gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B.  o następujących 
parametrach: 
− średnica pręta w mm 8 ÷ 32, 
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− granica plastyczności Re (min) w MPa 500, 
− wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550, 
− wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490, 
− wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375. 
− wydłuŜenie (min) A5 w % 10, 
− zginanie do kąta 60 
2.1.3. Wymagania przy odbiorze 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, stwierdzający zgodność 
wyrobu z wymaganiami normy lub aprobaty technicznej, w którym ma być podane: 
− nazwa wytwórcy, 
− oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215, 
− numer wytopu lub numer partii, 
− wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 
− masa partii, 
− rodzaj obróbki cieplnej. 
Na przywieszkach przymocowanych do kaŜdej wiązki prętów lub kręgu prętów muszą znajdować się 
następujące informacje: 
− znak wytwórcy, 
− średnica nominalna, 
− znak stali, 
− numer wytopu lub numer partii, 
− znak obróbki cieplnej. 
Nie dopuszcza się do odbioru stali bez świadectw jakości, przywieszek identyfikacyjnych oraz stali, która 
przy oględzinach zewnętrznych wykazuje wady powierzchniowe w postaci pęcherzy, naderwań, 
rozwarstwień  i pozostałości jamy wsadowej. 
2.2. Drut montaŜowy 
Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego. 
2.3. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub korków (zatyczek) 
plastikowych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
2.4. Elektrody do spawania zbrojenia 
Do spawania prętów zbrojeniowych moŜna stosować elektrody rutylowe średnio otulone ER146 lub 
E432R11 odpowiadające wymaganiom normy PN-M-69433. 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Sprzęt uŜywany przy przygotowaniu i montaŜu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach mostowych 
powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie 
rodzaje sprzętu jak: giętarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać 
fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniań wymagania BHP jak przykładowo 
osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne 
dla obsługi, powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby 
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Pręty do zbrojenia powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający 
uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
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5.1. Organizacja Robót 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty zbrojarskie. 
5.2. Przygotowanie zbrojenia 
5.2.1. Czyszczenie prętów 
Pręty, przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji, naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu 
i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną moŜna opalać lampami benzynowymi 
lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal naraŜoną na choćby chwilowe działanie słonej wody, naleŜy zmyć wodą  słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą, oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie lub teŜ przez piaskowanie. Po oczyszczeniu naleŜy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabrudzoną moŜna zmyć strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraŜa się strumieniem ciepłej wody. 
MoŜliwe są równieŜ  inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez InŜyniera. 
5.2.2. Prostowanie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
5.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów naleŜy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy uŜyciu mechanicznych noŜy. 
Dopuszcza się równieŜ cięcie palnikiem acetylenowym. 
5.2.4. Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni uŜywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia dla poszczególnych 
gatunków stali podaje tabela nr 23 normy PN-S-10042. Walcówki i prętów nie naleŜy zginać w strefie 
zgrzewania lub spawania. Minimalna odległość spoin od krzywizny odgięcia powinna wynosić 10d. Na 
zimno, na budowie moŜna wykonywać odgięcia prętów o średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 
mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie 
pręty zbrojenia rozciąganego, naleŜy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna 
średnica odgięcia strzemion i prętów montaŜowych powinna spełniać warunki podane dla haków. NaleŜy 
zwrócić szczególną uwagę, przy odbiorze haków i odgięć prętów, na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
5.3. MontaŜ zbrojenia 
5.3.1. Wymagania ogólne 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umoŜliwi ć jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułoŜeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 
moŜe ulec zmianie. W konstrukcję moŜna wbudować stal pokrytą co najwyŜej nalotem nie łuszczącej się 
rdzy. Nie moŜna wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu Ŝelbetowego 
powinna wynosić co najmniej: 
− 0,07m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
− 0,055m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
− 0,05m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
− 0,03m - dla zbrojenia głównego dźwigarów, 
− 0,025m - dla strzemion dźwigarów głównych i zbrojenia płyt pomostów wg PN-S-10042. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
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5.3.2. Montowanie zbrojenia 
5.3.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania 
Uwaga : 
Stal klasy AIIIN jest spawalna przy zachowaniu warunków dodatkowych wg PN-H-84023/06. 
Przy łączeniu prętów za pomocą spawania dopuszcza się następujące rodzaje połączeń: 
– czołowe, elektryczne, oporowe, 
– nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
– nakładkowe spoiny jednostronne-łukiem elektrycznym, 
– zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
– zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
– czołowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą, 
– czołowe, wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 
– zakładkowe, wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 
– czołowe, wzmocnione dwustronną spoiną z mniejszym bokiem płaskownika. 
Wymiary spoin i nośności połączeń spawanych naleŜy przyjmować wg p. 12.7 normy PN-S-10042. 
Miejsca spawania powinny być połoŜone poza odcinkami krzywizn prętów. Minimalna odległość spoin od 
krzywizny odgięcia powinna wynosić l0d. 
Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, mający 
odpowiednie uprawnienia. 
5.3.2.2. Łączenie prętów na zakład bez spawania 
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) pojedynczych prętów prostych, prętów 
z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic. Długości zakładów w połączeniach 
zbrojenia naleŜy obliczać w zaleŜności od ilości łączonych prętów w przekroju oraz ich wymaganej 
długości kotwienia wg normy PN-S-10042 p.12.8.. 
Dopuszczalny procent prętów łączonych na zakład w jednym przekroju nie moŜe być większy niŜ: 
- dla prętów Ŝebrowanych 50%, 
- dla prętów gładkich 25%. 
W jednym przekroju moŜna łączyć na zakład bez spawania 100% dodatkowego zbrojenia poprzecznego, 
niepracującego. Odległość w świetle prętów łączonych w jednym przekroju nie powinna być mniejsza niŜ 
2d i niŜ 20mm. 
5.3.2.3 Kotwienie prętów 
Rodzaje i długości kotwienia prętów w betonie w zaleŜności od rodzaju stali i klasy betonu naleŜy 
obliczać wg normy PN-S-10042 p. 12.6. 
Minimalne długości kotwienia prętów prostych bez haków przyjmuje się: 
- dla prętów gładkich ściskanych – 30 d 
- dla prętów Ŝebrowanych ściskanych – 25 d 
- dla prętów gładkich rozciąganych – 50 d 
- dla prętów Ŝebrowanych rozciąganych – 40 d. 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Kontrola jakości Robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z 
Dokumentacją Projektową oraz podanymi powyŜej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi jak dla 
robót zanikających. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę kaŜdorazowo zgodnie z normą  
PN-H-93215 naleŜy sprawdzić: 
– zgodność zamówienia materiału z przywieszkami i atestami stali 
– stan powierzchni prętów 
– wymiary przekroju poprzecznego i długości prętów 
a takŜe, dla partii stali (poszczególnych średnic) wbudowywanej w podpory i ustrój nośny, po 
komisyjnym pobraniu próbek, Wykonawca zleci do jednostki badawczej wykonanie badania: 
– sprawdzenie masy (kg/m) 
– granicy plastyczności Re (MPa) 
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– wytrzymałości na rozciąganie Rm (MPa) 
– wydłuŜenia A5 (%) 
– zginania na zimno 
W przypadku wątpliwości lub wyników badań odbiegających od normy, naleŜy zlecić badanie składu 
chemicznego dla analizy kontrolnej wg PN-81/H-04006 lub odesłać partię stali z budowy. 
Na etapie wykonywania zbrojenia sprawdzeniu podlegają: 
– zgodność gatunków stali, średnic, prostość prętów 
– zgodność kształtów i wymiarów z dokumentacją techniczną 
– oględziny powierzchni w miejscach gięcia prętów 
– czystość zbrojenia (brak zendry, rdzy, błota, miejsc zatłuszczonych) 
– poprawność montaŜu w deskowaniach (wg p.5 S.T.) 
Zmontowane zbrojenie podlega odbiorowi końcowemu z wpisem do Dziennika Budowy zgodnie z p. 8.3. 
S.T. Jakość prętów naleŜy ocenić pozytywnie, jeŜeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik 
pozytywny.  
7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) 
zmontowanego zbrojenia tj. łączną teoretyczną długość prętów poszczególnych średnic pomnoŜoną 
odpowiednio przez ich masę jednostkową kg/m. Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady przy łączeniu 
prętów, przekładek montaŜowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości 
materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w 
Dokumentacji Projektowej. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
8.1. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektowa i ST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami 
InŜyniera. 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.2.1. Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
− pisemne stwierdzenia InŜyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, 
− inne pisemne stwierdzenia InŜyniera o wykonaniu Robót. 
8.2.2. Zakres Robót 
Zakres Robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia InŜyniera lub inne 
potwierdzone przez niego dokumenty. 
8.3. Odbiór warunkowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez InŜyniera w Dzienniku Budowy 
zakończenia Robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia InŜyniera na rozpoczęcie betonowania 
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Generalnie odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
− zgodności wykonania zbrojenia z Dokumentacją Projektową, pod względem gatunków stali, średnic i 
kształtów prętów 
− zgodności z Dokumentacją Projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
− usytuowania zbrojenia równolegle do kierunku pracy prętów 
− rozstawu prętów głównych i strzemion, 
− prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
− zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia, 
− czystości zbrojenia w elemencie, a takŜe niezmienności układu zbrojenia. 



Przebudowa mostu na rzece Rządzy w miejscowości Dybów  
w ciągu drogi powiatowej 4356 W 

M.12.01.00. STAL ZBROJENIOWA 

 
 

51

Do odbioru Robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne". 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 9. 
9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa kilograma zmontowanego zbrojenia obejmuje: 
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- zakup i dostarczenie stali na budowę 
- oczyszczenie, wyprostowanie, wygięcie i przycinanie prętów stalowych, 
- łączenie prętów, w tym spawane "na styk" lub "na zakład" (z uwzględnieniem stali zuŜytej na zakłady), 
- przekładki montaŜowe, drut wiązałkowy, stal uŜytą na zakłady przy łączeniu prętów, 
- montaŜ zbrojenia przy uŜyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
niniejszą ST , 
- zwiększoną ilość materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od 
wymaganych w Dokumentacji Projektowej, 
- wykonanie badań i pomiarów 
- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich 
poza pas drogowy. 
Cena jednostkowa uwzględnia równieŜ budowę i rozbiórkę pomostów roboczych potrzebnych do montaŜu 
zbrojenia. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale. Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia 
PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 
PN-H-84023.06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu .Gatunki. 
PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie. 
PN-M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i 
niskostopowych o podwyŜszonej wytrzymałości. 
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M.13.00.00. BETON 

M.13.01.00. BETON KONSTRUKCYJNY 

M.13.01.01. Beton fundamentów 

M.13.01.02. Beton przyczółków ze skrzydłami 

M.13.01.03. Beton filarów 

M.13.01.04. Beton poprzecznic ustroju nios ącego 

M.13.01.05. Beton płyty przej ściowych 

M.13.01.06. Beton polimerowy ustroju nios ącego i na kapach chodnikowych 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych 
z wykonaniem betonu konstrukcyjnego w ramach  przebudowy mostu na rzeczce Rządzy w miejscowości 
Dybów w ciągu drogi powiatowej nr 4356. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem betonów 
konstrukcyjnych dla drogowych obiektów inŜynierskich. 
ST dotyczy wszystkich czynności umoŜliwiających i mających na celu wykonanie Robót związanych z: 
− wykonaniem mieszanki betonowej, 
− transportem mieszanki na budowę 
− wykonaniem deskowań i niezbędnych rusztowań, 
− układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
− pielęgnacją betonu, 
− rozmieszczeniem elementów wbudowywanych w betonową konstrukcję takich jak kanały, wpusty, 
sączki, kotwy, rury osłonowe na instalacje obce, studzienki kablowe, rewizyjne itp.) 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne" oraz podanymi poniŜej: 
Beton zwykły - beton o gęstości w stanie suchym większym niŜ 2000 kg/m3, ale nie przekraczającej 2600 
kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz 
ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Polimerobeton – kompozyt, w którym spoiwem jest Ŝywica poliestrowa z układem utwardzającym, a 
wypełniaczem mieszanka piaskowo-Ŝwirowa i mączka kwarcowa. 
Mieszanka betonowa – całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie 
umoŜliwiającym zagęszczenie wybraną metodą. 
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody , którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie 
suchym. 
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 
działającego na próbki betonowe. 
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Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy ( np. F150 ) klasyfikujący beton pod względem 
jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamraŜania i 
odmraŜania próbek betonowych. 
Klasa wytrzymałości - symbol literowo-liczbowy ( np. C30/37 ) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 206-1. Liczby po literze C oznaczą wytrzymałość 
charakterystyczna na ściskanie określona w 28 dniu dojrzewania, pierwsza na próbkach walcowych a 
druga na próbkach sześciennych w [MPa].  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych Robót oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w 
ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne". 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich polskich norm 
i Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie. 
2.1. Składniki mieszanki betonowej 
2.1.1. Cement - wymagania i badania 
Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1. Dopuszczalne 
jest stosowanie cementu portlandzkiego posiadającego waŜną aprobatę techniczną, określającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie mostowym: 
- dla betonu klasy C20/25– klasy 32,5 NA , 
- dla betonu klasy B30 (C25/30), B35 (C30/37) i B40 – klasy 42,5 NA, 42,5 R 
- dla betonu klasy B45 (C35/45) i większej – klasy 52,5 NA, 52,5 R. 
Do kaŜdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami 
badań z uwzględnieniem wymagań. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  
z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inŜynierskie i ich usytuowanie. 
Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg norm: PN-EN 196-1:1996,  
PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych 
(silosów), jeŜeli nie ma pewności, Ŝe dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej 
cementowni. Przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać 
następującym badaniom: 
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997; 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997, 
- sprawdzenie zawartości grudek. 
Wyniki w/w badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać następujące 
wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 
- początek wiązania najwcześniej po upływie 60 min, 
- koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz. 
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 
- wg próby Le Chateliera nie więcej niŜ 8mm, 
- wg próby na plackach - normalna. 
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące - sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń), nie 
dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w 
cemencie, większej niŜ 20% cięŜaru cementu ilości grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie. Grudki naleŜy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka 
kwadratowego 2mm. W przypadku, gdy w/w badania wykaŜą niezgodność z normami, cement nie moŜe 
być uŜyty do betonu 
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2.1.2. Polimer 
Podstawowym surowcem do produkcji polimerobetonu jest wysokorekatywna, nienasycona Ŝywica 
poliestrowa. Wybór Ŝywicy naleŜy uzgodnić z projektantem. 
2.1.3. Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na 
umocnionym i czystym podłoŜu w sposób uniemoŜliwiający mieszanie się. 
W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z róŜnych źródeł naleŜy spowodować, aby udział tych 
kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej. 
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z 
wymaganiami normy PN-B-06714.40. 
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 
W kruszywie grubym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia , leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania. 
Do betonów klas C25/30  i wyŜszych naleŜy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, 
o maksymalnym wymiarze ziarna 16mm. 
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, Ŝe zostały one zbadane w placówce 
badawczej wskazanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, a wyniki badań spełniają 
wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
- zawartość pyłów mineralnych - do 1%, 
- zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłuŜonych płaskich ) - do 20 %, 
- wskaźnik rozkruszenia: 
- dla grysów granitowych - do 16%, 
- dla grysów bazaltowych i innych - do 8%; 
- nasiąkliwość - do 1,2%, 
- mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%, 
- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać zwiększenia 
wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
- zawartość związków siarki - do 0,1%, 
- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 
- zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg  
PN-B- 06714.26. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja 
piasku rzecznego i kopalnego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 
- do 0,25 mm - 14 ÷ 19%, 
- do 0,50 mm - 33 ÷ 48%, 
- do 1,00 mm - 57 ÷ 76%. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
- zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać zwiększenia 
wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
- zawartość związków siarki - do 0,2%, 
- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 
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- zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg  
PN-B -06714.26, 
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Piasek pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-B-06714.15, 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-B-06714.12, 
- oznaczenie zawartości grudek gliny , które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-B-06714.13. 
Do betonu klasy C25/30 dla pali fundamentowych naleŜy stosować Ŝwir o maksymalnym wymiarze 
ziarn 31,5mm spełniający następujące wymagania: 
- Ŝwiry marki co najmniej 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych, 
- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej ≤ 10% 
- zawartość podziarna - ≤ 5% 
- zawartość nadziarna - ≤ 10%. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla kaŜdej partii kruszywa wyników jego pełnych 
badań wg PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w 
terminach przewidzianych przez InŜyniera. 
W przypadku, gdy kontrola wykaŜe niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-B-06712, 
uŜycie takiego kruszywa moŜe nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie 
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. NaleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-B-06714.18 dla korygowania recepty roboczej betonu. 
2.1.4. Kruszywo do betonu polimerowego – mieszanina piaskowo Ŝwirowa i mączka kwarcowa. 
Kruszywo, w skład którego wchodzą piasek o uziarnieniu od 0 do 2 mm, Ŝwir o uziarnieniach od 2 do 8 
mm, od 8 do 16 mm i od 16 do 32 mm, powinno zawierać nie więcej niŜ 0,2 % wody i spełniać 
wymagania PN-86/B-06712 lub PN-EN 12620:2004 odnośnie rozkładu uziarnienia. Mączka kwarcowa 
powinna zawierać co najmniej 98% SiO2, nie więcej niŜ 0,2% wody i mieć graniczne uziarnienie 200 µm. 
2.1.5. Woda zarobowa - wymagania i badania 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 
JeŜeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 
2.1.6. Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
- napowietrzającym, 
- uplastyczniającym, 
- przyśpieszającym lub opóźniającym. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
- napowietrzająco - uplastyczniających, 
- przyśpieszająco - uplastyczniających. 
Domieszki do betonów mostowych muszą mieć Aprobaty, wydane przez Instytut Badawczy Dróg i 
Mostów oraz atest producenta. 
2.2. Beton 
Beton do konstrukcji mostowych musi spełniać wymagania zestawione poniŜej: 
- nasiąkliwość - do 5% - badanie wg PN-B-06250, 
- mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niŜ 
20% po 150 cyklach zamraŜania i odmraŜania (F150) - badanie wg PN-B-06250, 
- wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8), 
- wskaźnik wodno-cementowy - w/c - ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normami PN-EN 206-1 i PN-91/S-10042 
tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułoŜenie mieszanki w wyniku zagęszczania 
przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i 
wymaga on zatwierdzenia przez InŜyniera. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany 
doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. 
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Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną 
urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niŜ 42% - przy kruszywie 
grubym do 16mm. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-B-06250 nie powinna 
przekraczać: 
− wartości 2% - w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 
− wartości 3,5 ÷ 5,5% - dla betonu naraŜonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 
16mm, 
− wartości 4,5 ÷ 6,5% - dla betonu naraŜonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 
uziarnieniu kruszywa do 16mm. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN-B-06250 
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu 
i następnie przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania: 
− metodą Ve - Be, 
− metodą stoŜka opadowego. 
RóŜnice pomiędzy załoŜoną konsystencją mieszanki, a kontrolowaną metodami określonymi w  
PN-B-06250, nie mogą przekroczyć: 
− ± 20% wartości wskaźnika Ve - Be, 
− ± 10 mm przy pomiarze stoŜkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg PN-B-06250), dokonać aparatem Ve - Be. 
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stoŜka opadowego. 
2.2.1. Polimerobeton – wymagania dodatkowe 
Mieszankę betonową naleŜy zaprojektować z moŜliwie małą ilością wody, a konsystencję regulować 
domieszkami plastyfikującymi; wartość stosunku wodno-cementowego nie powinna przekraczać 0,55; 
konsystencja powinna być zbliŜona do górnej granicy konsystencji plastycznej. Skład mieszanki 
betonowej powinien być jednakowy (niezmienny). 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3. Roboty 
moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. Dozatory muszą 
mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w 
betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek naleŜy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. 
Do zagęszczania mieszanki betonowej naleŜy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 
0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 
drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Transport mieszanki betonowej naleŜy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 
„gruszka”). Ilość "gruszek" naleŜy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej moŜna wykonywać przy pomocy pompy 
do betonu lub innych środków. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 
− 90 min. - przy temperaturze +15oC, 
− 70 min. - przy temperaturze +20oC, 
− 30 min. - przy temperaturze +30oC 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
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Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe, projekty wykonawcze 
rusztowań i deskowań, wytyczne dotyczące technologii betonowania. 
5.1. Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie Robót betoniarskich moŜe nastąpić w oparciu o dostarczony przez Wykonawcę szczegółowy 
program i dokumentację technologiczną (zaakceptowaną przez InŜyniera) obejmującą: 
- wybór składników betonu, 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
- sposób transportu mieszanki betonowej, 
- kolejność i sposób betonowania, 
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 
- sposób pielęgnacji betonu, 
- warunki rozformowania konstrukcji, 
- zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez InŜyniera prawidłowość 
wykonania wszystkich Robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
- prawidłowość wykonania zbrojenia, 
- zgodność rzędnych z projektem, 
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny. 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej, 
- prawidłowość wykonania wszystkich Robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, ułoŜenia łoŜysk itp., 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w betonową 
konstrukcję (kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury itp.), 
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251 
oraz ustawą „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich 
usytuowanie”. 
Zabudowy chodnikowe, kapy naleŜy wykonać z betonu napowietrzanego. 
5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 
produkcji betonu, który moŜe zapewnić spełnienie Ŝądanych w ST wymagań. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 
dokładnością: 
- ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
- ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy 
dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 
kruszywa. 
Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niŜ 2 minuty. 
Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe ich 
opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
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Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75m od powierzchni, na którą spada. 
W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 
wysokości 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m) 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, bądź teŜ za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40cm, zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi; 
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy; 
- przy betonowaniu chodników, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować 
wibratory wgłębne. 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy stosować następujące warunki: 
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 
większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej; 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora; 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8cm w warstwę 
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30s., po czym wyjmować powoli w 
stanie wibrującym; 
- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 ÷ 0,5m, 
- belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 
- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60s; 
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i od 1,0 
do 1,5m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów naleŜy ustalić doświadczalnie tak, aby nie 
powstawały martwe pola. 
Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
InŜynierem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z InŜynierem, a w 
prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być prostopadła do powierzchni 
elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, 
luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, oraz zwilŜenie wodą i narzucenie warstwy 
kontaktowej z gęstego zaczynu cementowego o grubości 2 ÷ 3 mm lub zaprawy cementowej 1 : 1 o 
grubości 5 mm. Dopuszcza się stosowanie warstw szczepnych posiadających Aprobatę Techniczną. 
PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. JeŜeli 
temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20ºC, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułoŜonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy, konieczne 
jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 
Robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ plus 5ºC, 
zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton o wytrzymałości co najmniej 15MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych 
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przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5ºC, jednak wymaga to zgody InŜyniera oraz 
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +15ºC w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego 
elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili 
opróŜniania betoniarki nie powinna być wyŜsza niŜ 35ºC. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu – naleŜy przed 
rozpoczęciem betonowania zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
5.4. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ + 5º C naleŜy nie później niŜ po 12 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 
7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia + 15ºC, i wyŜszej, beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy , a w następne dni jak wyŜej. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania w temperaturach poniŜej + 5ºC naleŜy rozpocząć pielęgnację 
cieplną betonu. Sposób i czas trwania pielęgnacji naleŜy uzgodnić z InŜynierem.  
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15MPa. 
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu. 
Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię; 
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne; 
- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2mm. 
Ostre krawędzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny być oszlifowane. JeŜeli Dokumentacja Projektowa 
nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po 
rozebraniu deskowań naleŜy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz 
karborundowych i czystej wody.  
5.6. Deskowania i rusztowania 
Rusztowania i ich posadowienie dla ustroju niosącego naleŜy wykonać według projektu technologicznego, 
opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych. Rusztowania muszą uwzględniać podniesienie 
wykonawcze ustroju niosącego (podane w Dokumentacji Projektowej) oraz wpływ osiadania samych 
podpór tymczasowych przyjętych przez Wykonawcę. Sposób posadowienia rusztowania naleŜy uzgodnić 
z administratorem cieku lub rzeki oraz uzyskać wszelkie pozwolenia. DemontaŜ rusztowań dopuszcza się 
zgodnie z obowiązującymi normami. 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustrój nośny, podpory) naleŜy wykonać 
według projektu technologicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgodni z InŜynierem. 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeŜej masy betonowej i 
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz uwzględniać: 
- szybkość betonowania, 
- sposób zagęszczania, 
obciąŜenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
- zapewniać odpowiednią szczelność, 
- zapewniać łatwy ich montaŜ i demontaŜ oraz wielokrotność uŜycia, 
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
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Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań moŜna 
uŜyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 32mm. 
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki gdzie nie 
moŜna zastosować połączenia na pióro i wpust naleŜy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo 
pianką. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków 
deskowań belek i poprzecznic. Sfazowania naleŜy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 
na krawędziach ostrych. 
Belki gzymsowe oraz gzymsy – wykonywane razem z pokrywami chodnikowymi – muszą być 
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin syntetykiem do deskowań. 
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki naleŜy wykonać wg wymagań 
Dokumentacji Projektowej. 
5.6.1. Tolerancje wykonania deskowania 
Dopuszcza się następujące odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem: 
– rozstaw Ŝeber deskowań ± 0.5% i nie więcej niŜ 2 cm 
– grubość desek jednego elementu deskowania: ± 0.2 cm 
– odchylenie od pionu ściany deskowania: ± 0.2% wysokości ściany i nie więcej niŜ 0.5 cm 
– prostoliniowość krawędzi Ŝeber ± 0.1% (w kierunku ich długości ) 
– miejscowe nierówności powierzchni deskowania (przy pomiarze łatą długości 3.0 m) ± 0.2 cm 
– wymiary kształtu elementu betonowego: - 0.2% wysokości i nie więcej niŜ - 0.5 cm; + 0.5% wysokości i 
nie więcej niŜ + 2.0 cm; - 0.2% grubości (szerokości ) i nie więcej niŜ -0.2 cm; + 0.5% grubości 
(szerokości ) i nie więcej niŜ +0.5 cm. 
5.6.2. Dopuszczalne ugięcia deskowania 
– w deskach i belkach pomostów: 1/200 l 
– w deskach deskowań widocznych powierzchni betonowych lub Ŝelbetowych: 1/400 l 
– w deskach deskowań niewidocznych powierzchni betonowych lub Ŝelbetowych: 1/250 l. 
5.6.3. Tolerancje wykonania rusztowań 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą : 
a) rozstaw szeregów ram rusztowaniowych ±15 cm, 
b) rozstaw podłuŜnic i poprzecznic ±2 cm, 
c) rzędne oczepów ±1 cm, 
d) długość wsporników ±10 cm, 
e) przekroje poprzeczne elementów ±4%, 
f) wychylenie jarzm lub ram z płaszczyzny pionowej 0.5% wysokości, lecz nie więcej niŜ 3 cm, 
g) wielkość podniesienia wykonawczego 10% wartości obliczeniowej. 
Sprawdzanie wymiarów wykonywać naleŜy za pomocą przyrządów pomiarowych z dokładności do 1 mm. 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.1. Badania kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję naleŜy w trakcie betonowania pobierać 
próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niŜ: 
- 1 próbka na 100 zarobów, 
- 1 próbka na 50 m3 betonu, 
- 3 próbki na dobę, 
- 6 próbek na partię betonu. 
Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, 
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-EN 260-1. 
JeŜeli próbki pobrane i badane jak wyŜej wykaŜą wytrzymałość niŜszą od przewidzianej dla danej klasy 
betonu, naleŜy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
JeŜeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton naleŜy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 
betonu. W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
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dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą InŜyniera, spełnienie tego warunku w 
okresie późniejszym, lecz nie dłuŜszym niŜ 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku 
wcześniejszym od 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu, naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania, co najmniej 3 razy w 
okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niŜ 1 raz na 5000m3 betonu oraz kaŜdorazowo przy zmianie 
składników betonu, sposobu układania i zagęszczania - po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 
próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-B-06250. 
Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z PN-B-06250. 
Dla określenia mrozoodporności betonu, naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania - co najmniej 1 raz 
w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niŜ 1 raz na 5000m3 betonu oraz kaŜdorazowo przy 
zmianie składników i sposobu wykonywania betonu - po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze 
boku lub średnicy próbki 100mm. Próbki naleŜy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w 
wieku 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.  
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg PN-B-06250, liczba próbek reprezentujących daną partię 
betonu moŜe być zmniejszona do 6, a badanie naleŜy przeprowadzić w wieku 28 dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej 1 raz w okresie betonowania, 
ale nie rzadziej niŜ 1 raz na 5000m3 betonu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników i sposobu 
wykonywania betonu - po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niŜ 160mm i minimalnym 
wymiarze boku lub średnicy 100mm. Próbki przechowywać naleŜy w warunkach laboratoryjnych i badać 
w wieku 28 dni wg PN-B-06250. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z 
konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych w normach PN-EN-206 (badania wytrzymałości na 
ściskanie) i  PN-B-06250 (pozostałe badania), a takŜe „Rozporządzeniem Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie”. Ponadto gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie InŜynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów. 
JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan kontroli jakości 
betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione 
badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu, 
- badanie mieszanki betonowej, 
- badanie betonu. 
6.2. Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji mostowych 
Podane niŜej tolerancje wymiarów naleŜy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja 
Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczą one konstrukcji monolitycznych i wykonanych z elementów 
prefabrykowanych. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od określonych w Dokumentacji Projektowej wynoszą: 
- długość przęsła ±2cm, 
- rozpiętość usytuowania łoŜysk ±1,0 cm 
- oś podłuŜna w planie ±3cm, 
- usytuowanie w planie belek podłuŜnych i poprzecznych ±2,0 cm 
- wymiary przekrojów dźwigarów ±1,0cm, 
grubość płyty pomostu ±0,5cm, 
- rzędne wysokościowe ±1,0cm. 
Tolerancje dla fundamentów: 
- usytuowanie w planie ±5,0 cm (dla fundamentów o szer.<2,0 m ±2,0 cm) 
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- rzędne wierzchu ławy ±2,0 cm 
- płaszczyzny i krawędzie odchylenie od pionu ±2,0 cm 
Tolerancje dla podpór masywnych i słupowych : 
- pochylenie ścian i słupów 0,5% wysokości (jednak dla słupów nie więcej niŜ 1,5 cm) 
- wymiary w planie ± 2,0cm dla podpór masywnych, ±1,0 cm dla podpór słupowych, 
- rzędne wierzchu podpory ±1cm. 
Tolerancje dla murów oporowych i ścianek czołowych : 
- pochylenie nie więcej niŜ 1,5 cm, 
- wymiary w planie ±1,0 cm, 
- rzędne wysokościowe ±1cm. 
7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 [metr sześcienny] betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się 
ilość betonu wg Dokumentacji Projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju 
równym lub mniejszym od 6cm2. 
Jednostką obmiarową jest 1 szt. - dla kotew, studzienek kablowych, 
Jednostką obmiarową jest 1 m - dla rur osłonowych na instalacje obce. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
8.1. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami InŜyniera. 
8.2. Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
- pisemne stwierdzenie InŜyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, 
- inne pisemne stwierdzenia InŜyniera o wykonaniu Robót. 
Zakres Robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia InŜyniera lub inne 
dokumenty potwierdzone przez InŜyniera. 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez InŜyniera w Dzienniku Budowy 
zakończenia Robót betonowych na podstawie wyników badań, inwentaryzacji geodezyjnej i spełnieniu 
innych warunków dotyczących tych Robót zawartych w umowie. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 9. 
9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
− zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
− wykonanie i uzgodnienia projektów technologicznych, 
− wykonanie operatów wodnoprawnych dla konstrukcji tymczasowych (np. rusztowania) na czas robót 
nad rzekami i ciekami, uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń, 
− opracowanie recept, 
− wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 
−  oczyszczenie deskowania, 
−  przygotowanie i transport mieszanki, 
−  ułoŜenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
- przygotowanie betonu i wykonanie warstw sczepnych w przypadku przerw roboczych, 
- wykonanie dojazdów i stanowisk roboczych dla sprzętu, 
−   wykonanie przerw dylatacyjnych, 
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−    wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych Projektem otworów jak równieŜ osadzenie 
potrzebnych zakotwień, marek, rur itp.; 
− rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 
− oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów 
rozbiórkowych, 
− wykonanie badań i pomiarów. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego uŜytku. 
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa 
wzorcowa do badań. 
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania. 
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody 
wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej 
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni. 
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji. 
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości chlorków 
rozpuszczalnych w wodzie. 
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości alkaliów 
w domieszkach. 
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Oznaczanie kształtu ziarn. 
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 
PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie wilgotności. 
PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-B-06250 Beton zwykły. 
PN-EN 206 –1 Beton część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-03163-2 Rusztowania drewniane budowlane. 
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PN-C-04541 Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po praŜeniu, straty przy 
praŜeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji 
rozpuszczonych lotnych. 
PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości.  
PN-C-04566/03 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i 
siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną. 
PN-C-04600/00 Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowania chloru. 
Oznaczenie pozostałego uŜytecznego chloru metodą miareczkową jodometryczną. 
PN-C-04628/02 Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów 
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodą kolorymetryczną z antronem. 
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-M-48090 Rusztowania stalowe z elementów składanych 
PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Wymagania i badania. 
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie. 
PN-M-48090 Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów. Wymagania i badania. 
10.2. Inne dokumenty 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 – Dziennik Ustaw nr 63 
z dnia 3 sierpnia 2000. 
Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach 
mostowych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, 1998. 
Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektów 
mostowych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, 1998. 
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M.13.02.00. BETON NIEKONSTRUKCYJNY 

M.13.02.01. Beton podkładowy 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych 
z wykonaniem betonu niekonstrukcyjnego w ramach przebudowy mostu na rzeczce Rządzy w 
miejscowości Dybów w ciągu drogi powiatowej nr 4356. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
ST dotyczy wszystkich czynności umoŜliwiających i mających na celu wykonanie Robót związanych z 
wykonaniem betonu wyrównawczego na gruncie: 
− pod fundamentami przyczółków, filarów i murów oporowych, przejść podziemnych 
− pod ławę fundamentową dla biegów schodowych 
− pod płytami przejściowymi, 
− pod płyty kap chodnikowych za przyczółkami 
− betonu ochronnego na płytach przejściowych, 
− fundamentów pod słupki balustrady, 
− podwaliny umocnienia skarp i stoŜków (murków oporowych) 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz z określeniami podanymi 
w ST D-M.00.00.00 "Wymagania Ogólne" i M.13.01.00. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST DM.00.00.00 
„Wymagania Ogólne ". 
2. Materiały 
Beton klasy C8/10 , wg PN-EN 206-1  (z utrzymaniem wymagań badań tylko w zakresie wytrzymałości 
betonu na ściskanie). Wymagania materiałowe dotyczące betonu omówione są w ST M.13.01.00. 
Wytrzymałość betonu zgodna z ST - M.13.00.00. 
3. Sprzęt 
Jak w ST M.13.01.00. 
4. Transport 
Wg ST M.13.01.00 
5. Wykonanie robót 
Wg ST M.13.01.00 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty betonowe. 
Przed przystąpieniem do układania betonu, naleŜy sprawdzić poprawność wykonania podłoŜa oraz 
poprawność deskowania (wg ST M.13.01.00 i ST M.11.01.01). PodłoŜe winno być równe, czyste i 
odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę moŜliwości w sposób ciągły, z zachowaniem kontroli 
grubości oraz rzędnych wg Dokumentacji Projektowej. 
6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości Robót obejmuje przygotowanie podłoŜa, grubość układanej mieszanki betonowej oraz 
rzędne powierzchni betonu. 
7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
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7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 [metr sześcienny] betonu. 
8. Odbiór robót 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz końcowy wg ST D-M.00.00.00 "Wymagania 
Ogólne". 
Dla wykopów wg ST - M.11.01.00. 
Dla betonu wg ST - M.13.00.00. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 9. 
9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
− zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
− wykonanie wykopów dla fundamentów, 
− wykonanie deskowania schodów skarpowych, 
− przygotowanie i transport mieszanki, 
− ułoŜenie mieszanki betonowej z pielęgnacją, 
− rozebranie deskowania, 
− wykonanie badań i pomiarów, 
− oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy materiałów. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-EN 206 -1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
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M.14.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE 

M.14.01.01. Konstrukcje stalowe ustroju nios ącego 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elementów konstrukcji stalowej 
ustroju niosącego w przebudowy mostu na rzeczce Rządzy w miejscowości Dybów w ciągu drogi 
powiatowej nr 4356. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem 
elementów ustroju niosącego przewidzianych w dokumentacji projektowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne” pkt. 1.4 
Komisarz Odbiorczy Ministerstwa Infrastruktury - osoba fizyczna upowaŜniona do odbioru 
technicznego w hucie stali konstrukcyjnej przeznaczonej na mosty,  
Komisja Kwalifikacyjna Ministerstwa Infrastruktury - organ MI nadający prawo wykonywania 
wiaduktów drogowych, pieszych i kolejowych o konstrukcji stalowej przedsiębiorstwom wytwarzającym 
konstrukcje i wykonującym montaŜe i remonty wiaduktów.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M.00.00.00 
"Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.1. Akceptowanie uŜytych materiałów 
Akceptacja zgłoszonych w programach wytwarzania i montaŜu (pkt 5.1.2. i 5.1.3.) dostawców materiałów 
nie oznacza akceptacji materiałów. Wytwórca jest zobowiązany do udokumentowana odpowiedniej 
jakości wszystkich partii materiałów. 
2.2. Stal konstrukcyjna 
2.2.1. Stal gatunku S355M 
Do wykonania konstrukcji stalowych naleŜy stosować stal walcowaną termomechanicznie S355M, o 
właściwościach wg PN-EN 10113-3. Stal powinna mieć udarność nie mniejszą niŜ 290 KJ/m2 sprawdzaną 
w temp. -40 0C. Blachy powinny być sprawdzone metodą defektoskopii ultradźwiękowej celem wykrycia 
ewentualnych wad materiału (rozwarstwienie w klasie P6 wg BN-84/0601-05). Badanie to moŜe być 
wykonywane w hucie lub zakładzie wytwarzającym konstrukcję. Stal konstrukcyjną naleŜy składować na 
podkładkach eliminujących kontakt z podłoŜem i wodą. Składowiska winny być zadaszone. Konstrukcja 
powinna być układana w sposób eliminujący gromadzenie się wód opadowych lub śniegu. 
2.2.2. Tryb postępowania przy dostawach stali 
Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytworzenia stalowej konstrukcji mostowej podlegają 
odbiorowi dokonywanemu przez Komisarza Odbiorczego Ministerstwa Infrastruktury. Wytwórca 
konstrukcji powinien w porozumieniu z InŜynierem powiadomić Komisarza Odbiorczego Ministerstwa 
Infrastruktury o złoŜeniu zamówienia u Wytwórcy stali konstrukcyjnej. Powiadomienie Komisarza 
powinno wyprzedzać co najmniej na 15 dni termin rozpoczęcia wytwarzania stali. Wytop stali 
konstrukcyjnej i jej przetwarzanie na wyroby nie moŜe rozpocząć się bez zgody i zatwierdzenia 
technologii przez Komisarza Ministerstwa Infrastruktury. 
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Komisarz Odbiorczy Ministerstwa Infrastruktury dokonuje wszelkich czynności kontrolnych i badań 
zgodnie z wymaganiami przedmiotowych norm na koszt Wytwórcy stali konstrukcyjnej. Rozpoczęcie 
wytwarzania stali bez powiadomienia Komisarza Odbiorczego Ministerstwa Infrastruktury i jego zgody 
jest podejmowane na ryzyko Wytwórcy stali. UŜycie wyrobów ze stali konstrukcyjnej, których wytop i 
przetwarzanie nie było kontrolowane przez Komisarza Odbiorczego Ministerstwa Infrastruktury u 
Wytwórcy stali, moŜe być dokonane tylko po przeprowadzeniu odbioru przez Komisarza Odbiorczego 
Ministerstwa Infrastruktury. W tym przypadku Komisarz Odbiorczy Ministerstwa Infrastruktury dokonuje 
wszelkich czynności kontrolnych i badań zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych, a takŜe badań 
dodatkowych, których konieczność określa sam, na koszt własny Wytwórcy stalowej konstrukcji 
mostowej. 
Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytworzenia stalowej konstrukcji muszą: 
1) być udokumentowane atestami hutniczymi i zaświadczeniami odbiorczymi Komisarza Odbiorczego 
Ministerstwa Infrastruktury 
2) mieć trwałe ocechowania dokonane przez Komisarza Odbiorczego Ministerstwa Infrastruktury 
3) mieć wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych przywieszek 
ze znakami zgodnie z PN-H-01102 
4) spełniać wymagania określone w normach. 
2.3. Materiały spawalnicze i śruby montaŜowe 
Zamówienia na łączniki (śruby montaŜowe ) i materiały spawalnicze składa Wytwórca stalowej 
konstrukcji mostowej u zaakceptowanych przez InŜyniera Wytwórców tych materiałów. Na Wytwórcy 
konstrukcji ciąŜy obowiązek egzekwowania od dostawców i przechowywania atestów potwierdzających 
spełnienie wymagań postawionych w normie przedmiotowej dotyczącej danego wyrobu lub materiału. 
Atesty muszą być przedstawione wraz z dostawą kaŜdej partii materiałów. Badania, które warunkują 
wystawienie atestów Wytwórca łączników lub materiałów spawalniczych przeprowadza na własny koszt. 
Materiały pochodzące z zapasów Wytwórcy powinny być atestowane w zakresie ustalonym przez 
InŜyniera na koszt własny Wytwórcy konstrukcji. Spełnione muszą być wymagania PN-S-10050 i norm 
przedmiotowych: 
– dla nakrętek do śrub wg PN-M-82144 
– dla nakrętek niskich stosowanych jako przeciwnakrętka wg PN-M-82153 
– dla podkładek pod śruby wg PN-M-82002, PN-M-82003, PN-M-82005, PN-M-82006, PN-M-82008, 
PN-M-82009, PN-M-82018 
– dla śrub montaŜowych wg PN-M-82101 
– dla elektrod wg PN-M-69430 i PN-M-69433 
– dla drutów spawalniczych wg PN-M-69420 
– dla topników do spawania łukiem krytym wg PN-M-69355 
– dla topników do spawania ŜuŜlowego wg PN-M-69356 
Wytwórca powinien przestrzegać okresów waŜności stosowania elektrod według gwarancji dostawcy. 
Śruby powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem 
ochrony przed korozją i w sposób umoŜliwiający segregację na poszczególne asortymenty. 
Materiały spawalnicze naleŜy przechowywać ponad podłogą w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych 
pomieszczeniach. Łączniki i materiały spawalnicze przeznaczone do wytworzenia określonej stalowej 
konstrukcji mostowej powinny być oddzielone od pozostałych. 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne” pkt.3. 
Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania (pkt. 5.1.2.) i Wykonawca w programie montaŜu (pkt. 
5.1.3.) obowiązani są do przedstawienia InŜynierowi do akceptacji wykazu zasadniczego sprzętu. InŜynier 
jest uprawniony do sprawdzenia, czy urządzenia dźwigowe i zbiorniki ciśnieniowe posiadają waŜne 
świadectwa wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. 
Wykonawca na Ŝądanie InŜyniera jest zobowiązany do próbnego uŜycia sprzętu w celu sprawdzenia jego 
przydatności. Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności przedstawiciela InŜyniera. 
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4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne” pkt. 4. 
4.1. Transport od dostawcy i składowanie stali konstrukcyjnej u Wytwórcy 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać się 
tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i 
zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być 
utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne 
jest długotrwałe składowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. Wyroby ze stali konstrukcyjnej 
przeznaczone do wytwarzania określonej stalowej konstrukcji mostowej powinny być oddzielone od 
pozostałych. 
Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszą posiadać oznaczenia i cechy zgodnie z PN-H-01102. Oznaczenia i 
cechy muszą być zachowane w całym procesie wytwarzania konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobów naleŜy 
przenieść oznaczenia na części pozbawione oznaczeń. Znaki powinny być umieszczone w takich 
miejscach, aby były widoczne po zmontowaniu konstrukcji na placu budowy. 
4.2. Transport na miejsce montaŜu 
Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby mogły być 
transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych napręŜeń, deformacji lub uszkodzeń. 
Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej będzie eksploatowana. Ze względu na 
łatwość ich uszkodzenia szczególnie chronione muszą być: 
– łączniki 
– elementy styków montaŜowych. 
Ze względu na moŜliwość wyboczenia naleŜy odpowiednio usztywnić elementy wiotkie na czas 
załadunku i transportu. Drobne elementy muszą być jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu 
zamocowania przy pomocy śrub montaŜowych. Elementy drobnowymiarowe takie jak śruby, nakrętki 
powinny być przewoŜone w zamkniętych pojemnikach. Dźwigary powinny być transportowane w pozycji 
pionowej i ta pozycja powinna być zachowana we wszystkich fazach transportu i montaŜu konstrukcji. W 
pewnych przypadkach mogą być one transportowane w innej pozycji jeśli będą odpowiednio 
zabezpieczone przed utratą stateczności i innymi uszkodzeniami. InŜynier w razie potrzeby moŜe Ŝądać 
wykonania odpowiednich obliczeń. Sposób mocowania elementów musi wykluczyć moŜliwość 
przemieszczenia, przewrócenia lub zsunięcia się ich w czasie transportu. PrzewoŜone elementy powinny 
być załadowane w ten sposób aby nie przekraczały Ŝadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy 
PN-K-02057 i PN-K-02056. Przy transporcie drogowym w przypadku przekroczenia któregokolwiek z 
wymiarów skrajni lub dopuszczalnych cięŜarów pojazdów naleŜy uzyskać zgodę GDDKiA i Zarządów 
Drogowych w miastach prezydenckich przez których tereny przechodzi trasa przejazdu. Konwój 
przewoŜący części ponadwymiarowej konstrukcji powinien być oznakowany i poprzedzony przez 
oznakowany samochód pilotujący. 
4.3. Odbiór konstrukcji po rozładunku 
Odbiór konstrukcji stalowej powinien być dokonany w obecności przedstawiciela InŜyniera i powinien 
być przez InŜyniera zaakceptowany. Wytwórca konstrukcji powinien dostarczyć wszystkie elementy 
konstrukcji przez siebie wytworzone, a takŜe wszystkie elementy stalowe, które będą uŜyte na miejscu 
budowy. Z dostawy wyłączone są farby i materiały spawalnicze, których stosowanie jest ograniczone 
okresami gwarancji. Przekazane powinny być dokumenty opisujące zastosowane podczas wytwarzania 
materiały, procesy technologiczne oraz wyniki badań odbiorów zgodnie z pkt 5.2.2.7. 
4.4. Likwidacja uszkodzeń transportowych 
Podczas odbioru po rozładunku naleŜy sprawdzić czy elementy konstrukcyjne są kompletne i odpowiadają 
załoŜonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać 
odchyłek podanych w pkt 2.4.2.8. i pkt 2.8. PN-S-10050. Jeśli usuwanie odchyłek i uszkodzeń InŜynier 
uzna za konieczne, to Wytwórca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt technologiczny i 
harmonogram usuwania odchyłek. InŜynier moŜe zastrzec, jakich prac nie moŜna wykonywać bez 
obecności przedstawiciela InŜyniera. Koszt prac ponosi Wytwórca konstrukcji, a do ich wykonania 
powinien przystąpić tak szybko, jak jest to moŜliwe ze względów technicznych. Po zakończeniu prac 
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Wykonawca montaŜu dokonuje odbioru w obecności przedstawiciela InŜyniera. Jeśli po prostowaniu 
(usuwaniu odchyłek) występują pęknięcia lub inne uszkodzenia, element (lub jego część) zostaje 
zdyskwalifikowany. 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.1. Wymagania ogólne 
Do wykonania i montaŜu stalowych konstrukcji mostowych, PN-89/S-10050 - dopuszczone będą 
wyłącznie zakłady i przedsiębiorstwa posiadające Świadectwo (certyfikat) wydane przez Komisję 
Kwalifikacyjną Ministerstwa Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej, lub wydane przez instytucje 
uznane przez administrację rządową kraju pochodzenia firmy i zaakceptowane przez Komisję 
Kwalifikacyjną Ministerstwa Infrastruktury. Świadectwo naleŜy przedłoŜyć Zamawiającemu najpóźniej w 
dniu podpisania umowy. 
W przypadku nie przedłoŜenia Świadectwa Kontrakt nie zostanie przyznany.  
5.1.1. Wymagania w stosunku do Wytwórcy stalowych konstrukcji mostowych i Wykonawcy 
montaŜu 
Konstrukcje stalowe mogą być wytwarzane jedynie w wytwórniach zakwalifikowanych przez Komisję 
Kwalifikacyjną Ministerstwa Infrastruktury. Wytwórca nie moŜe przenieść wytwarzania całości lub części 
konstrukcji do innej Wytwórni bez zgody InŜyniera. Zatwierdzeni przez InŜyniera podwykonawcy 
Wytwórcy muszą równieŜ posiadać świadectwa Komisji Kwalifikacyjnej Ministerstwa Infrastruktury. 
Posiadanie świadectwa Komisji Kwalifikacyjnej Ministerstwa Infrastruktury obowiązuje równieŜ 
przedsiębiorstwa wykonujące montaŜ stalowej konstrukcji mostowej. Termin waŜności świadectwa i jego 
zakres muszą być zgodne z czasem realizacji i rodzajem wytwarzanej lub montowanej konstrukcji. 
5.1.2. Program wytwarzania konstrukcji w Wytwórni 
Rozpoczęcie Robót moŜe nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez InŜyniera programu Robót. 
Program sporządzany jest przez Wytwórcę. Program powinien zawierać deklarację Wytwórcy o 
szczegółowym zapoznaniu się z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami oraz: 
1) harmonogram realizacji 
2) informację o personelu kierowniczym i technicznym Wytwórcy 
3) informację o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na których konieczne jest udokumentowanie 
kwalifikacji 
4) informacje o dostawcach materiałów 
5) informacje o podwykonawcach 
6) informacje o podstawowym sprzęcie przewidzianym do realizacji zadania 
7) projekt technologii spawania 
8) sposób przeprowadzenia badań wymaganych w Specyfikacjach 
9) inne informacje Ŝądane przez InŜyniera 
10) ewentualne zgłoszenie potrzeby uściśleń lub zmian w Dokumentacji Projektowej. 
Program Robót musi uwzględniać spełnienie wszystkich ustaleń zawartych w ST. 
Rysunki warsztatowe sporządza Wytwórca. 
5.1.3. Program montaŜu i scalania konstrukcji na miejscu budowy 
Rozpoczęcie Robót moŜe nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez InŜyniera programu montaŜu. 
Program powinien zawierać protokół odbioru konstrukcji od Wytwórcy oraz: 
1) harmonogram terminowy realizacji 
2) informację o personelu kierowniczym i technicznym Wytwórcy 
3) informację o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na których konieczne jest udokumentowanie 
kwalifikacji 
4) projekt montaŜu 
5) sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jeśli podczas montaŜu będzie ona podpierana w innych 
punktach niŜ przewiduje to Dokumentacja Projektowa 
6) projekt technologiczny wykonania pomostu, 
7) informacje o podwykonawcach 



Przebudowa mostu na rzece Rządzy w miejscowości Dybów  
w ciągu drogi powiatowej 4356 W 

M.14.01.01. Konstrukcje stalowe ustroju niosącego 

 
 

71

8) informacje o podstawowym sprzęcie montaŜowym przewidzianym do realizacji zadania 
9) projekt technologii spawania 
10) sposób zapewnienia badań ujętych w Specyfikacji 
11) informacje o sposobie zapewnienia bezpieczeństwa osób, które mogą znaleźć się w obszarze prac 
montaŜowych 
12) inne informacje Ŝądane przez InŜyniera. 
5.1.4. Kontrola wykonywanych Robót 
InŜynier jest uprawniony do wyznaczania harmonogramu czynności kontrolnych, badawczych i odbiorów 
częściowych na czas których naleŜy przerwać Roboty. W zaleŜności od wyniku badań InŜynier podejmuje 
decyzję o kontynuowaniu Robót. 
5.1.5. Program zapewnienia jakości zabezpieczenia antykorozyjnego 
Program zapewnienia jakości zabezpieczenia antykorozyjnego powinien być zgodny z ustaleniami S.T.M 
14.02.01 i S.T. M 14.02.02 i powinien określać: 
- warunki przeprowadzenia prac antykorozyjnych zarówno w wytwórni jak i po zmontowaniu 
konstrukcji, uwzględniając zabezpieczenie antykorozyjne styków w czasie montaŜu, 
- technologię wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych w wytwórni i na placu budowy oraz 
harmonogramy robót, 
- szczegóły techniczne rozwiązań zabezpieczeń antykorozyjnych poszczególnych elementów 
konstrukcji (na krawędziach, przy dylatacjach, przy wpustach odwodnieniowych), 
- wymagania w zakresie transportu, składowania i montaŜu, 
- program badań w ramach kontroli wewnętrznej i organizację odbiorów przez nadzór poszczególnych 
etapów wykonawstwa, a takŜe: 
- zabezpieczenie sprzętowe i kadrowe wytwórni i budowy, 
- organizację zabezpieczenia prac i ochrony otoczenia. 
5.1.6. Dziennik wytwarzania konstrukcji i Dziennik Budowy 
Decyzje InŜyniera są przekazywane wykonawcom poprzez wpisy w Dziennikach: 
1. Wytwarzania konstrukcji (w Wytwórni) 
2. Budowy (w trakcie montaŜu). 
5.2. Wykonanie konstrukcji w Wytwórni 
5.2.1. Obróbka elementów 
5.2.1.1. Sprawdzenie wymiarów wyrobów ze stali konstrukcyjnej 
Wytwarzanie konstrukcji naleŜy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów i prostoliniowości zastosowanych 
wyrobów ze stali konstrukcyjnej. Bez uprzedniego prostowania mogą być uŜyte wyroby w których 
odchyłki  wymiarów i kształtów nie przekraczają dopuszczalnych odchyłek wg PN-S-10050 pkt 2.4.2. 
5.2.1.2. Cięcie elementów i obrabianie brzegów 
Cięcie elementów i obrabianie brzegów naleŜy wykonywać zgodnie z ustaleniami Dokumentacji 
Projektowej, ale tak, by zachowane były wymagania PN-S-10050 pkt 2.4.1.1. MoŜna stosować cięcie 
gazowe (tlenowe) automatyczne lub półautomatyczne a dla elementów pomocniczych i drugorzędnych 
równieŜ ręczne. Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone z gratu, naderwań. Przy cięciu noŜycami 
podniesione brzegi powierzchni cięcia naleŜy wyrównać na odcinkach wzajemnego przylegania z 
powierzchnią cięcia elementów sąsiednich. Ostre brzegi po cięciu naleŜy wyrównywać i stępić przez 
wyokrąglenie promieniem r = 2 mm lub większym.  
Przy cięciu tlenowym moŜna pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, które będą poddane 
przetopieniu w następnych operacjach spawania oraz te, które osiągnęły klasę jakości nie gorszą niŜ 3-2-
2-4 wg PN-M-69774. Po cięciu tlenowym powierzchnie cięcia i powierzchnie przyległe powinny być 
oczyszczone z ŜuŜlu, gratu, nacieków i rozprysków materiału. 
5.2.1.3. Prostowanie i gięcie elementów 
Wytwórca powinien w obecności przedstawiciela InŜyniera wykonać próbne uŜycie sprzętu 
przeznaczonego  do prostowania i gięcia elementów. Roboty mogą być kontynuowane jeśli pomierzone 
po próbnym uŜyciu odchyłki nie przekroczą wartości podanych w PN-S-10050 pkt. 2.4.2. Wystąpienie 
pęknięć po prostowaniu lub gięciu powoduje odrzucenie wykonanych elementów. Podczas gięcia naleŜy 
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przestrzegać zaleceń PN-S-10050 pkt 2.4.1.2. Wskutek prostowania lub gięcia w elementach nie mogą 
wystąpić pęknięcia lub rysy. Sposób ich ewentualnej naprawy winien być zaakceptowany przez InŜyniera.  
5.2.1.4. Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 
Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana w Dokumentacji 
Projektowej lub innych normach, powinny być zawarte w granicach podanych w tabl. 2, przy czym 
rozróŜnia się: 
– wymiary przyłączeniowe, tj. wymiary konstrukcyjne zaleŜne od innych wymiarów, podlegające 
pasowaniu, warunkujące prawidłowy montaŜ oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji, 
– wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia. 
 
Tabela 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 
 
Wymiar nominalny [mm]  Dopuszczalne odchyłki wymiaru ± [mm] 
Ponad  do przyłączeniowego swobodnego 
500 1000 0,5 1,5 
1000 2000 1,0 2,5 
2000 4000 1,5 4,0 
4000 8000 2,5 6,0 
8000 16000 4,0 10,0 
16000 32000 6,0 15,0 
32000  10,0 1/1000 wymiaru lecz nie 

więcej niŜ 50 
 
5.2.1.5. Dopuszczalne odchyłki prostości 
Dopuszczalne odchyłki prostości elementów (pasów ściskanych) od podpory do podpory lub od węzła do 
węzła stęŜeń wynoszą 1/1000 długości, lecz nie więcej niŜ 10 mm. Dla elementów rozciąganych odchyłki 
mogą być dwukrotnie większe. 
5.2.1.6. Dopuszczalne skręcenie przekroju 
Dopuszczalne skręcenie przekroju (mierzone wzajemnym przesunięciem odpowiadających sobie punktów 
przekroju) 1/1000 długości, lecz nie więcej niŜ 10 mm. 
5.2.1.7. Dopuszczalne odchyłki swobodne kształtu przekroju 
Dopuszczalne odchyłki swobodne kształtu przekroju poprzecznego elementów konstrukcyjnych (poza 
stykami) podano w tablicy 3. 
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Tablica 3. Dopuszczalne odchyłki swobodne kształtu przekroju poprzecznego 
 

 
 
5.2.1.8. Dopuszczalne odchyłki kształtu przekroju w obrębie styków 
Styki spawane naleŜy wykonać z taką dokładnością, aby wzajemne przesunięcia stykających się 
elementów nie przekraczały 1 mm. Zaleca się pozostawienie swobodnych, nie zespawanych blach podczas 
pasowania stykających się elementów (dotyczy szczególnie styków montaŜowych). Długość 
niepospawana winna wynosić po 600 mm z kaŜdej strony styku montaŜowego dla spoin łączących środnik 
dźwigara głównego z pasem dolnym. Spoiny te powinny być następnie wykonane jako spoiny typu K lub 
1/2V, po wykonaniu połączeń środnika i pasów stykających się elementów. Szczegółowe rozwiązania 
naleŜy podać w technologii spawania. 
5.2.1.9. Dopuszczalne załamanie przy spoinie czołowej 
Dopuszczalne załamanie przy spoinie czołowej nie powinno być większe niŜ 2 mm po połoŜeniu liniału 
o długości 1 m. 
5.2.1.11. Usuwanie przekroczonych odchyłek 
Przekroczenie odchyłek nie jest jedynym kryterium ich usuwania. Po ustaleniu przez InŜyniera wraz z 
Projektantem konstrukcji (ewentualnie z udziałem rzeczoznawcy lub jednostki naukowo-badawczej), czy 
przekroczone odchyłki wpływają na bezpieczeństwo, uŜytkowanie lub wygląd, InŜynier podejmuje 
decyzję o ich pozostawieniu względnie usuwaniu. 
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Przekroczenie dopuszczalnych odchyłek (ilościowe lub jakościowe) stanowi jednocześnie podstawę do 
obniŜenia umówionej ceny za wykonaną konstrukcję, niezaleŜnie od usunięcia wad. 
Wykaz odchyłek, ocena bezpieczeństwa, sposoby naprawy wad oraz decyzja InŜyniera stanowią część 
dokumentacji odbioru obiektu. 
5.2.1.12. Czyszczenie powierzchni i brzegów 
Przed przystąpieniem do składania konstrukcji InŜynier przeprowadza odbiór elementów w zakresie 
usunięcia gratu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów stykowanych z 
zachowaniem wymagań PN-S-10050, PN-M-04251, PN-M-69774. 
5.2.2. Składanie konstrukcji 
5.2.2.1. Spawanie 
Spawanie elementów konstrukcji naleŜy wykonać zgodnie z zaakceptowanym przez InŜyniera projektem 
technologii spawania zawartym w programie wytwarzania danej konstrukcji. 
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać uprawnienia państwowe uzyskane w systemie 
kwalifikacji kierowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Wszystkie prace spawalnicze moŜna 
powierzać jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadającym aktualne uprawnienia. NiezaleŜnie od 
posiadanych uprawnień zaleca się sprawdzenie aktualnych umiejętności spawaczy poprzez wykonanie 
próbnych złączy elektrodami stosowanymi do spawania przedmiotowej konstrukcji (szczególnie dotyczy 
elektrod zasadowych). KaŜda spoina powinna być oznaczona osobistym znakiem spawacza, wybijanym 
na obu końcach krótkich spoin w odległości 10÷15 mm od brzegu, a na długich spoinach w odległości co 
1 m. NaleŜy prowadzić dziennik spawania. W dzienniku spawania powinny być odnotowane wszelkie 
odstępstwa od Dokumentacji Projektowej i technologicznej jak równieŜ stwierdzone usterki 
wykonawstwa. Dziennik spawania powinien być prowadzony na bieŜąco i tak samo potwierdzany przez 
InŜyniera (kontroli jakości). Za prowadzenie dziennika odpowiedzialny jest bezpośredni kierownik robót. 
Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwykłej wytrzymałości powinna być 
wyŜsza niŜ 0 0C, a stali o podwyŜszonej wytrzymałości wyŜsza niŜ +5oC. Niedopuszczalne jest spawanie 
podczas opadów atmosferycznych przy niezabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych i złączy 
spawanych. W utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotność względna powietrza większa niŜ 
80%, mŜawka, wiatry o prędkości większej niŜ 5 m/sek, temperatury powietrza niŜsze niŜ podane wyŜej) 
naleŜy opracować i uzgodnić specjalne środki gwarantujące otrzymanie spoin naleŜytej jakości. 
Powierzchnie łączonych elementów na szerokości nie mniejszej niŜ 15 mm od rowka spoiny naleŜy przed 
spawaniem oczyścić ze zgorzeliny, rdzy, farby, tłuszczu i innych zanieczyszczeń do czystego metalu. 
Ukosowanie brzegów elementów moŜna wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, 
usuwając zgorzelinę i nierówności. Wszystkie spoiny czołowe powinny być podpawane lub wykonane 
taką technologią (np. przez zastosowanie odpowiednich podkładek), aby grań była jednolita i gładka. 
Dopuszczalna wielkość podtopienia lub wklęśnięcia grani w podspoinie wg PN-M-69775 wg klasy 
wadliwości W1 dla złączy specjalnej jakości i klasy wadliwości W2 dla złączy normalnej jakości. 
Obróbkę spoin moŜna wykonać ręcznie szlifierką lub frezarką albo zastosować inną obróbkę mechaniczną 
pod warunkiem, Ŝe miejscowe zmniejszenie grubości przekroju elementu nie przekroczy 3% tej grubości. 
Przygotowanie elementów do wykonania spoin (przygotowanie brzegów, rowków do spawania) naleŜy 
wykonać wg PN-M-69013, PN-M-69014, PN-M-69015, PN-M-69016, PN-M-69017, PN-M-69018. Do 
wykonywania połączeń spawanych moŜna uŜywać wyłącznie materiałów spawalniczych przewidzianych 
w projekcie technologicznym. Materiały te powinny mieć zaświadczenie o jakości. Do wykonania spoin 
szczepnych naleŜy stosować spoiwa w gatunku takim samym jak na warstwy przetopowe i na pierwsze 
warstwy wypełniające. 
Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, drutów do spawania i topników powinny być zgodne z 
wymaganiami obowiązujących norm i zaleceniami producentów. 
Suszenie elektrod i topników powinno być zgodne z zaleceniami producentów. Wystąpienie na 
powierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitów białych kryształów świadczy o długotrwałym 
przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a takŜe o wejściu wody w reakcję chemiczną ze 
składnikami otuliny. Wykwity te dowodzą starzenia się elektrody. Suszenie takich elektrod jest 
bezcelowe, a ich uŜycie zabronione. Do Ŝłobienia elektropowietrznego naleŜy stosować elektrody 
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grafitowo-węglowe miedziowane w gatunku ESW 252 lub inne zgodnie z normą PN-E-69000. Do 
Ŝłobienia łukowego - stosować elektrody stalowe otulone EC1. 
Sprzęt spawalniczy powinien umoŜliwiać wykonanie złączy spawanych zgodnie z technologią spawania i 
dokumentacją konstrukcyjną. Jego stan techniczny powinien zapewnić utrzymanie określonych 
parametrów spawania, przy czym wahania natęŜenia i napięcia prądu podczas spawania nie mogą 
przekraczać 10%. Czołowe spoiny pasów naleŜy kończyć poza przekrojem samego pasa, uŜywając do 
tego płytek wybiegowych. Płytki wybiegowe powinny mieć tą samą grubość i kształt co spawane pasy. Po 
przymocowaniu płytek (za pomocą zacisków) spoiny powinny być na nie wprowadzone na długość co 
najmniej 25 mm. Przy usuwaniu płytek wybiegowych naleŜy przeprowadzić cięcie w odległości co 
najmniej 3 mm od brzegu pasa, a następnie usunąć nadmiar przez obróbkę mechaniczną. 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Niedopuszczalne są rysy 
lub pęknięcia w spoinie albo materiale w jej sąsiedztwie. 
W spoinach nie obrabianych nierówność lica spoiny nie powinna przekraczać 15% grubości spawanych 
elementów. Wady spoin pachwinowych i czołowych wykrywalne przez oględziny spoin i makroskopowe 
nieniszczące badania określa się wg PN-M-69703. Wymaga się zachowania klasy wadliwości nie wyŜszej 
niŜ W2 wg PN-M-69775. 
Spoiny powinny być zbadane prześwietleniem zgodnie z planem prześwietleń lub badań 
ultradźwiękowych wg PN-M-70055/02 podanym w projekcie technologii spawania. Na radiogramie 
powinny być podane:  jego numer, nazwa wytwórni oraz wskaźnik jakości obrazu wg PN-M-70001. Na 
konstrukcji obok kaŜdej spoiny powinno być odbite jej oznaczenie zgodnie z oznaczeniami na planie 
prześwietleń lub badań ultradźwiękowych, a na okres prześwietlenia spoiny naleŜy na konstrukcji 
umieścić oznaczenie spoiny z podziałem spoin długich. Wszystkie spoiny czołowe naleŜy prześwietlać na 
całej ich długości. Na podstawie radiogramów wykonanych wg PN-M-69770 oraz wad spoin określonych 
wg PN-M-69703 i wykrytych prześwietleniem wg PN-M-69771 naleŜy określić klasę spoiny zgodnie z 
PN-M-69772 i PN-M-69775. Klasa ta powinna być wpisana do protokołu badań spoin. 
Spoiny czołowe specjalnej jakości powinny odpowiadać klasie wadliwości złącza R1, a normalnej jakości 
klasie R2 wg PN-M-69772. Złącza za pomocą spoin czołowych powinny być zbadane na zginanie 
wg PN-M-69720. Złącza te naleŜy równieŜ zbadać na udarność samej spoiny, strefy przejęcia i strefy 
ciepła materiału wg PN-M-69773. 
Spoiny lub ich części ocenione w wyniku badań jako nieodpowiadające wymaganiom naleŜy usunąć w 
sposób nie powodujący uszkodzeń konstrukcji lub powstania w niej dodatkowych napręŜeń. Powtórnie 
wykonane spoiny w miejscu usuniętych naleŜy poddać ponownemu badaniu w pełnym zakresie łącznie z 
prześwietleniem.  
Przygotowanie brzegów i powierzchni elementów do spawania 
Powierzchnie brzegów powinny być na tyle gładkie, aby parametry charakteryzujące powierzchnie cięcia 
wg PN-M-69774 nie były większe niŜ dla klasy 2-2-2-2, a przy głębokim przetopie materiału rodzimego 
nie większe niŜ dla klasy 3-3-3-3. Przygotowanie brzegów do spawania naleŜy przeprowadzić wg normy 
PN-M- 69014.  
Powierzchnie przylegające 
Powierzchnie pracujące na docisk powinny być obrobione. Współczynnik chropowatości Ra tych 
powierzchni wg PN-M-04251 nie powinien być większy niŜ 2.5µm. 
Konstrukcja powinna być podzielona na zespoły spawalnicze, których wymiary ograniczają moŜliwości 
transportu. NaleŜy dąŜyć, by jak największa część spoin była wykonana automatycznie, a zwłaszcza 
spoiny łączące pasy ze środnikiem. Spawanie naleŜy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-S-10050 pkt 
2.4.4.4. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. KaŜda spoina 
powinna być oznaczona marką spawacza. Wykonawca obowiązany jest dokonać badania spoin i 
udostępnić je do kontroli InŜynierowi. 
Badania spoin polegające na oględzinach i makroskopowych badaniach nieniszczących wg PN-M-69703 
prowadzi przedstawiciel InŜyniera osobiście. Badania radiograficzne i ultradźwiękowe wykonywać mogą 
jedynie laboratoria zaakceptowane przez Komisję Kwalifikacyjną Ministerstwa Infrastruktury podczas 
przewodu kwalifikującego Wytwórnię. InŜynier uprawniony jest do zarządzania dodatkowych badań 
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stopiwa i złączy spawanych w kaŜdej fazie wytwarzania konstrukcji. Badania, potwierdzające jakość 
Robót spawalniczych prowadzić naleŜy według PN-S-10050 pkt. 3.2.8. i pkt. 3.2.9. Wytwórca 
zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w postaci radiogramów i protokołów 
i przekazać ją InŜynierowi podczas odbioru ostatecznego konstrukcji. 
5.2.2.2. Usuwanie odkształceń konstrukcji po spawaniu 
KaŜdy z segmentów konstrukcji po wykonaniu spawania podlega dokładnej kontroli pod względem 
zgodności kształtu geometrycznego z projektem. Wszelkie odchyłki większe od dopuszczalnych muszą 
być usunięte. Projekt technologiczny prostowania konstrukcji, zgodny z wymaganiami normy  
PN-S-10050, ma być przygotowany przez Wytwórcę. Projekt opisujący zakres Robót i sposoby 
technologiczne prostowania muszą zostać zatwierdzone przez InŜyniera. Operacja usuwania odkształceń 
spawalniczych odbywać się powinna w obecności przedstawiciela InŜyniera z przestrzeganiem zaleceń 
PN-S-10050. Wystąpienie pęknięć czy innych uszkodzeń w elemencie w trakcie usuwania lub po 
usunięciu odkształceń spawalniczych powoduje jego dyskwalifikację i odrzucenie danego elementu. 
5.2.2.3. Wykonanie elementów dla montaŜu wstępnego transportu i montaŜu na Terenie Budowy 
Elementy, które pozostają na trwałe w wiadukcie mogą być wykonane według wymagań uzgodnionych 
jednorazowo między Wytwórcą a InŜynierem. Wymagania te nie muszą spełniać warunków zawartych 
w Specyfikacji Ogólnej. 
5.2.2.4. Próbny montaŜ stalowej konstrukcji mostowej 
NaleŜy dąŜyć, aby wytwarzana stalowa konstrukcja była próbnie zmontowana przez Wytwórcę tej 
konstrukcji. Próbny montaŜ wytworzonych elementów stalowej konstrukcji mostu naleŜy przeprowadzić 
zgodnie z wymaganiami PN-S-10050 pkt 2.4.4.5. Do próbnego montaŜu moŜna przystąpić po dokonaniu 
odbioru wytworzonych elementów stalowej konstrukcji obiektu przez InŜyniera oraz uzyskaniu jego 
akceptacji dla przewidywanych sposobów przeprowadzenia próbnego montaŜu i stosowanych technologii. 
Dopuszczalna odchyłka podniesienia wykonawczego wynosi ±10% projektowanego, pod warunkiem, Ŝe 
linia wygięcia wstępnego na płynny przebieg (odchyłka róŜnic rzędnych w sąsiednich punktach nie 
powinna przekraczać 10% tej wartości). Wszystkie elementy naleŜy oznaczyć w sposób trwały i wyraźny 
wg pisemnego schematu oznaczeń i schemat ten załączyć do dokumentacji wykonawczej mostu. 
O przeprowadzanym próbnym montaŜu naleŜy kaŜdorazowo pisemnie, z wyprzedzeniem trzydniowym 
zawiadamiać InŜyniera oraz Wykonawcę montaŜu docelowego na budowie. Na zakończenie próbnego 
montaŜu naleŜy spisać protokół z jego przeprowadzenia, podając w nim wszelkie istotne dla konstrukcji 
dane, a w szczególności: 
– stwierdzenia o zgodności wykonanej konstrukcji z Dokumentacją Projektową, wraz ze szczegółowym 
omówieniem odchyłek od wymiarów teoretycznych 
– linię podniesienia wykonawczego i odchyłki od linii teoretycznej 
– znaki pomiarowe na sąsiednich elementach konstrukcji, ich oznakowanie i wymiary względem siebie w 
zmontowanej konstrukcji. 
5.2.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne przed wysyłką 
Elementy konstrukcji muszą być przed wysyłką zabezpieczone według ST M.14.02.01 i M.14.02.02. 
5.2.2.6. Odbiór konstrukcji u Wytwórcy 
Po wykonaniu montaŜu próbnego i zabezpieczenia antykorozyjnego InŜynier dokonuje odbioru 
konstrukcji zgodnie z PN-S-10050 pkt 2.8. Odbiór polega na komisyjnych oględzinach konstrukcji i 
sprawdzeniu wyników wszystkich badań przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji. W 
komisji odbierającej, której skład ustala InŜynier. 
Wytwórca powinien przedstawić komisji: 
1) Dokumentację Projektową i rysunki warsztatowe 
2) Dziennik Wytwarzania 
3) atesty uŜytych materiałów 
4) świadectwa kontroli laboratoryjnej 
5) protokoły odbiorów częściowych 
6) protokół z próbnego montaŜu, a jeśli próbny montaŜ nie był przewidywany, protokół z pomiaru 
geometrii wytworzonej konstrukcji 
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7) inne dokumenty przewidziane w programie wytwarzania 
8) Wykonawca konstrukcji stalowej jest zobowiązany do dostarczenia InŜynierowi kompletu 
uaktualnionej 
Dokumentacji Technicznej zawierającej wszystkie zmiany wynikłe w czasie wytwarzania konstrukcji 
stalowej. 
5.3. MontaŜ i scalanie konstrukcji na placu budowy 
5.3.1. Składowanie konstrukcji na placu budowy 
Obowiązkiem Wykonawcy montaŜu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i udostępnienie go 
Wytwórcy, by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunąć ewentualne uszkodzenia 
powstałe w transporcie. Konstrukcję na placu budowy naleŜy układać zgodnie z projektem technologii 
montaŜu uwzględniając kolejność poszczególnych faz montaŜu. Konstrukcja nie moŜe bezpośrednio 
kontaktować się z gruntem lub wodą i dlatego naleŜy ją układać na podkładach drewnianych lub 
betonowych 
Sposób układania konstrukcji powinien zapewnić: 
1) jej stateczność i nieodkształcalność 
2) dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych 
3) dobrą widoczność oznakowania elementów składowych 
4) zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń itp. 
W miarę moŜliwości naleŜy dąŜyć do tego, aby dźwigary i belki były składowane w pozycji pionowej 
(takiej jak w konstrukcjach) podparte na węzłach. 
5.3.2. Przemieszczanie elementów konstrukcji do ostatecznego ich połoŜenia 
Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania w sposób 
gwarantujący jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dźwigów muszą być 
podnoszone przy uŜyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (próbne uniesienie 
na wysokość 20 cm, brak przeszkód na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana 
załoga).  
Wyznaczenie osi podłuŜnej obiektu i łoŜysk 
Na podporach naleŜy wyznaczyć w sposób trwały oś obiektu, osie dźwigarów głównych i osie 
łoŜysk. Osie łoŜysk naleŜy wyznaczać dla temperatury t0 = 10oC w odległościach od osi środka łoŜysk 
stałych odpowiadających dokładnie rozpiętościom teoretycznym przęseł wg Dokumentacji Projektowej i 
rysunków warsztatowych. 
Przesunięcia łoŜysk względem osi podparcia całego obiektu nie powinny przekraczać 2 mm (wzdłuŜ osi 
obiektu).  
Wszelkie uszkodzenia elementów powstałe w czasie transportu wewnętrznego muszą być ocenione przez 
InŜyniera i w razie konieczności element musi być zastąpiony nowym na koszt Wykonawcy Robót 
montaŜowych. 
5.3.4. Wykonanie połączeń stałych na miejscu budowy 
5.3.4.1. Połączenia spawane 
Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy są przewidziane w Dokumentacji Projektowej. Jeśli 
zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (włączając w to spoiny 
sczepne) musi być to zaakceptowane przez InŜyniera wpisem do Dziennika Budowy. Spawanie nie 
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej uchwytów montaŜowych (uszy) do podnoszenia lub 
zamocowań wymaga zgody InŜyniera. InŜynier moŜe zaŜądać wykonania obliczeń sprawdzających skutki 
przyspawania uchwytów montaŜowych. Spawanie naleŜy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-S-10050 
pkt 2.4.4.4. Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzić moŜna w temperaturach powyŜej 5 

0C. KaŜda 
spoina konstrukcyjna musi być oznakowana przez wykonującego ją spawacza jego marką. Wszystkie 
spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Końcowe badania spoin powinny 
być przeprowadzane nie wcześniej jak po upływie 96 godzin po ich wykonaniu. Badania spoin polegające 
na oględzinach i makroskopowych badaniach nieniszczących wg PN-M-69703 prowadzi przedstawiciel 
InŜyniera osobiście. Koszty badań radiograficznych i ultradźwiękowych ponosi Wykonawca, a 
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wykonywać je mogą jedynie laboratoria zaakceptowane przez InŜyniera. Badania, potwierdzające jakość 
Robót spawalniczych, prowadzić naleŜy według PN-S-10050 pkt 3.2.8. i pkt 3.2.9. 
Wytwórca zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w postaci radiogramów i protokołów 
i przekazać ją InŜynierowi podczas odbioru ostatecznego konstrukcji. 
5.3.6. Osadzenie przęseł na podporach 
Przed ostatecznym osadzeniem konstrukcji na podporach InŜynier musi dokonać ostatecznego odbioru 
łoŜysk i ich posadowienia zachowując warunki określone w PN-S-10050 pkt. 2.6.3 i pkt. 3.3.1. 
Opuszczenie konstrukcji nie moŜe powodować deformacji wykraczających poza obszar pracy spręŜystej 
nawet w przypadku awarii podnośników. W czasie osadzania przęsła główne elementy muszą 
zachowywać swoje płaszczyzny. Operacja osadzania powinna być realizowana stopniowo z 
wykorzystaniem podkładek stalowych i klinów dębowych, tak by w jednej fazie nie opuszczać więcej niŜ 
1/500 rozpiętości przęsła. 
Osadzanie przęseł na podporach powinno odbywać się w obecności InŜyniera. 
5.3.7. Zabezpieczenie antykorozyjne po montaŜu 
Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozją wykonywane jest w Wytwórni, gdzie 
wykonuje się wszystkie warstwy powłoki zabezpieczającej przed korozją. Po ukończeniu montaŜu 
powłokę antykorozyjną naleŜy dokończyć zgodnie z ST M.14.02.02. oraz M 14.02.01. 
5.3.8. Rusztowania montaŜowe 
Rusztowania do montaŜu powinny być zaprojektowane i obliczone na siły wynikające z projektu montaŜu 
konstrukcji ustroju niosącego. Zaakceptowany przez InŜyniera i projektanta konstrukcji projekt rusztowań 
nie moŜe być bez ich zgody zmieniany. 
Rusztowania stalowe z elementów składanych do wielokrotnego uŜytku powinny odpowiadać 
wymaganiom BN-70/9080-02. 
5.3.9. BHP i ochrona środowiska 
Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów o BHP i ochronie 
środowiska odpowiada Wykonawca.. 
6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.1. Obowiązki Wykonawcy 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie Robót, niezaleŜnie od 
działań kontrolnych InŜyniera. 
6.2. Sprawdzenie jakości materiałów 
6.2.1. Badania kontrolne stali 
NaleŜy sprawdzić spełnienie wymagań podanych w punkcie 2.3. niniejszej ST. Ponadto naleŜy sprawdzić, 
czy uŜyte elementy stalowe jak blachy, płaskowniki, kształtowniki są zgodne z Dokumentacją Projektową 
co do gatunku i odpowiadają właściwym normom przedmiotowym podanym w punkcie 2.3. niniejszej ST. 
6.2.2. Badania kontrolne 
NaleŜy sprawdzić posiadanie atestów producenta na wyroby stalowe, oraz ocechowanie śrub i nakrętek. 
Do kaŜdej partii wyrobu powinno być wystawione przez Wykonawcę zaświadczenie zawierające co 
najmniej: 
– datę wystawienia zaświadczenia, 
– nazwę i adres Wytworni, 
– oznaczenie wyrobu wg norm przedmiotowych, 
– masę netto wyrobu lub liczbę sztuk, 
– wyniki badań, 
– podpis i pieczęć Wytwórni. 
6.2.3. Badanie materiałów spawalniczych (spoiwa) 
Badanie materiałów spawalniczych polega na sprawdzeniu czy posiadają atesty wystawione przez 
Wytwórcę tych materiałów. Atesty muszą potwierdzać zgodność danego materiału z normami 
przedmiotowymi określonymi w punkcie 2.4 niniejszej Specyfikacji oraz zgodność okresu gwarancji dla 
danego wyrobu. 
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JeŜeli materiały spoiwa nie mają atestów lub jeŜeli okres gwarancji podany w atestach został 
przekroczony, to naleŜy w Wytwórni dokonać przy uŜyciu tych materiałów badania spoiwa i złącz 
spawanych wg PN-S-10050. 
6.3. Sprawdzenie wymiarów konstrukcji 
Sprawdzenie wymiarów konstrukcji obejmuje zasadnicze wymiary elementów, a więc długość, wysokość, 
rozstaw elementów, przekroje blach, kształtowników. Sprawdzeniu podlega rozstaw łączników. 
Dokładność pomiaru powinna wynosić 1 mm. Wyniki pomiarów powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową i rysunkami warsztatowymi. 
6.4. Sprawdzenie kształtu konstrukcji 
Sprawdzenie kształtu konstrukcji obejmuje sprawdzenie prostoliniowości elementów ewentualnych 
wybrzuszeń środników dźwigarów z ich płaszczyzny, odchylenia płaszczyzny elementu od płaszczyzn 
przyjętych w Dokumentacji Projektowej (płaszczyzny pionowe, poziome lub pochyłe). 
6.5. Badanie spoiwa i złączy spawanych 
Badania te naleŜy przeprowadzić wg wskazań i zakresu podanego w PN-89/S-10050. Ocena wyników 
badań wg PN-S-10050. Ponadto wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniom i ocenie zasad 
podanych w punkcie 5.2.2.1. niniejszej ST. 
6.6. Ocena wyników badań 
Konstrukcja wykonana w Wytwórni jak i po zmontowaniu na budowie moŜe być uznana za wykonaną 
zgodnie z wymaganiami norm i niniejszej Specyfikacji, jeŜeli wszystkie badania dadzą wynik pozytywny. 
W przypadku, gdy choć jedno badanie dało wynik negatywny, konstrukcja lub element wykonane 
niezgodnie z wymaganiami normy lub ST powinna być doprowadzona przez Wykonawcę do stanu 
zgodności z normami i ST oraz przedstawiona do ponownego zbadania. Wyniki badań przeprowadzonych 
w Wytwórni i po zmontowaniu konstrukcji winny być wpisywane na bieŜąco do Dziennika Budowy lub 
ujmowane w formie protokołów. 
7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt 7. 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 tona stali elementów ustroju niosącego. Do płatności przyjmuje się tonę 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, zwiększony lub zmniejszony o ilości wynikające z zaaprobowanych 
zmian. Zarówno InŜynier jak i Wykonawca mogą Ŝądać końcowego sprawdzenia tonaŜu, w przypadku 
wątpliwości. śądanie Wykonawcy musi być na piśmie. 
– CięŜar właściwy stali naleŜy przyjmować według polskich norm. Naddatki wynikające z zastosowania 
przez Wykonawcę elementów zamiennych o większych niŜ potrzeba wymiarach nie są zaliczane do 
tonaŜu 
– CięŜar śrub, nakrętek, łączników do współpracy z betonem oraz podkładek wlicza się do tonaŜu 
konstrukcji wg ich nominalnego cięŜaru i wymiarów 
– Nie wlicza się do tonaŜu powłok ochronnych 
– CięŜar spoin wlicza się do tonaŜu wg ich nominalnych wymiarów, nadlewek, wydłuŜeń itp. Nie 
uwzględnia się. Nie potrąca się z tonaŜu otworów i wcięć o powierzchni mniejszej od 0,01m2. 
8. Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.1. Odbiory częściowe 
Harmonogramy odbiorów częściowych sporządza InŜynier po zapoznaniu się z programem wytwarzania 
konstrukcji (pkt. 5.1.2.) i programem montaŜu (pkt. 5.1.3.) Harmonogramy stanowią integralną część 
akceptacji programów. Sposób i zakres odbiorów częściowych opisane są w pkt. 5 niniejszej ST.  
Odbioru materiałów i wyrobów stalowych powinien dokonać Komisarz Odbiorczy Ministerstwa 
Infrastruktury. 
8.2. Odbiór końcowy 
Końcowy odbiór stalowej konstrukcji mostowej dokonywany jest po ukończeniu obiektu (ukończone mają 
być roboty związane z pomostem, izolacją, nawierzchnią, dojazdami itp.), w połączeniu z próbnym 
obciąŜeniem. Obiekt musi być odbierany komisyjnie z zachowaniem warunków określonych w pkt. 2.8. 



Przebudowa mostu na rzece Rządzy w miejscowości Dybów  
w ciągu drogi powiatowej 4356 W 

M.14.01.01. Konstrukcje stalowe ustroju niosącego 

 
 

80

PN-S-10050. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć uaktualnioną 
Dokumentację Projektową zawierającą wszystkie zmiany wprowadzone w czasie budowy oraz 
inwentaryzację powykonawczą obiektu. 
Próbne obciąŜenie obiektu naleŜy wykonać na zlecenie InŜyniera. Badania pracy konstrukcji w czasie 
próbnego obciąŜenia prowadzić moŜe na zlecenie Inwestora jednostka naukowo-badawcza 
zakwalifikowana przez Ministerstwo Infrastruktury do badań budowli mostowych in-situ. Wykonawca 
badań podczas próbnego obciąŜenia nie moŜe być zaleŜny od Wykonawcy montaŜu ani Wytwórcy 
konstrukcji. 
JeŜeli wyniki badań konstrukcji pozwalają na dopuszczenie obiektu do eksploatacji naleŜy sporządzić 
protokół odbioru końcowego zawierający: 
1) datę, miejsce i przedmiot spisanego protokółu, 
2) nazwiska przedstawicieli: 
- InŜyniera 
- jednostki przejmującej obiekt w administrację 
- Wykonawcy montaŜu 
- jednostki naukowo-badawczej orzekającej o przydatności eksploatacyjnej obiektu. 
3) oświadczenie jednostki przejmującej obiekt w administrację o przejęciu od Wykonawcy kompletnej 
dokumentacji budowy w skład której wchodzą: 
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami 
- Dziennik Wytwarzania w Wytwórni 
- Dziennik Budowy 
- atesty materiałów uŜytych w Wytwórni i podczas montaŜu 
- świadectwa kontroli laboratoryjnej wszystkich badań wymaganych w Specyfikacjach 
- protokoły odbiorów częściowych 
- inne dokumenty przewidziane w programach wytwarzania i montaŜu 
4) stwierdzenie zgodności wykonanego obiektu z Dokumentacją Projektową i wymaganiami Specyfikacji 
5) wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstępstw od Dokumentacji Projektowej, nie mających 
wpływu na nośność, walory uŜytkowe i trwałość obiektu (mogą mieć wpływ na naleŜność za wykonane 
roboty) 
6) stwierdzenie o dokonaniu odbioru i określenie warunków eksploatacji 
7) podpisy stron odbioru wg pkt 2) protokółu. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w pkt 9.1. ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 
9.1. Cena jednostkowa 
Zaaprobowany tonaŜ wykonanej konstrukcji według obmiaru jest płatny na podstawie ceny jednostkowej, 
która uwzględnia odpowiednio:  
w zakresie wytwarzania konstrukcji: 
dostarczenie wszystkich czynników produkcji, przygotowanie i dostarczenie rysunków warsztatowych, 
badanie blach i płyt stalowych oraz wykonanie poleceń InŜyniera z tym związanych, czyszczenie, cięcie, 
trasowanie, wiercenie, obróbkę maszynową, pasowanie, ukosowanie, spawanie, skręcanie na śruby, 
montaŜ, nagrzewanie, zapewnienie śrub, nakrętek i podkładek (niezbędnych do wykonania montaŜu na 
budowie) razem ze śrubami zapasowymi oraz bolcami montaŜowymi, łącznikami do łączenia konstrukcji 
stalowej z betonem, obróbką termiczną, kontrolę kwalifikacji spawaczy, prowadzenie badań robót 
spawalniczych wraz z zastosowaniem metod nieniszczących, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji 
(warsztatowe), oznakowanie elementów konstrukcji wg kolejności ich montaŜu na budowie; montaŜ 
próbny w wytwórni 
w zakresie montaŜu konstrukcji na budowie: 
wykonanie i rozbiórkę rusztowań, montaŜ wstępny z regulacją geometrii, sprawdzenie kwalifikacji 
spawaczy i monterów, stałe połączenie elementów konstrukcji przez spawanie z nagrzewaniem i 
wykonaniem osłon dla robót spawalniczych, badanie połączeń, w tym nieniszczące, badanie szczelności 
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skrzynki wielokomorowej oraz konstrukcji pylonu, dostarczenie i odwiezienie materiałów usługowych 
poza pas drogowy, zapewnienie bezpieczeństwa osób, które mogą znaleźć się w obszarze prac 
montaŜowych. 
Płaci się za 1 tonę wykonanej i zmontowanej na podporach konstrukcji przęsła. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
PN-H-69014 Przygotowanie brzegów do spawania. 
PN-H-69430 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne. 
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyŜszonej wytrzymałości. Gatunki. 
PN-H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości i 
niskostopowej. 
PN-H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary. 
PN-H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka, pręty i kształtowniki walcowane na gorąco. 
PN-H-93001 Walcówka i pręty walcowane na gorąco ze stali węglowej wyŜszej jakości i stopowej 
konstrukcyjnej. 
PN-EN 10113-3 Wyroby walcowane na gorąco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych. 
Techniczne warunki dostawy wyrobów po walcowaniu termomechanicznym 
PN-M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość. 
PN-M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym. 
PN-M-69356 Topniki do spawania ŜuŜlowego. 
PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali. 
PN-M-69432 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 
PN-M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i 
niskostopowych o podwyŜszonej wytrzymałości. 
PN-M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie radiogramów. 
PN-M-82002 Podkładki. Wymagania i badania. 
PN-M-82003 Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu i połoŜenia. 
PN-M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne. 
PN-M-82006 Podkładki okrągłe dokładne. 
PN-M-82054/01 Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni. 
PN-M-82054/02 Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje. 
PN-S-10030 Obiekty mostowe. ObciąŜenia. 
PN-S-10050 Obiekty. Mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 
PN-S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 
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M.14.02.01. Pokrywanie powłokami malarskimi 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z 
pokrywaniem powłokami malarskimi konstrukcji stalowej w ramach przebudowy mostu na rzeczce 
Rządzy w miejscowości Dybów w ciągu drogi powiatowej nr 4356. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy pokrywaniu powłokami malarskimi konstrukcji 
stalowej obiektu i obejmują: 
• przygotowanie powierzchni cynkowej natryskiwanej cieplnie i uszczelnionej 
• nałoŜenie warstwy gruntującej gr.60µm 
• nałoŜenie powłoki międzywarstwowej z farby epoksydowej z wypełniaczem płatkowym gr.80µm 
• nałoŜenie powłoki nawierzchniowej poliuretanowej - gr.60µm, na wszystkie odkryte elementy stalowe 
pokryte uszczelnioną powłoką cynkową natryskiwaną cieplnie; 
NaleŜy pozostawić wolne od zabezpieczeń łączniki zespalające konstrukcję z betonem oraz zewnętrzną 
stronę górnej półki dźwigara. 
Powierzchnie zewnętrzne konstrukcji stalowej obiektu naleŜy zabezpieczyć 3-warstwową powłoką 
antykorozyjną o grubości łącznej 200 µm. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Aklimatyzacja (sezonowanie) powłoki - starzenie powłoki malarskiej w określonych warunkach 
temperatury i wilgotności powietrza przez czas niezbędny do podjęcia następnych czynności 
1.4.2. Czas Ŝycia wyrobu - czas, w którym wyrób lakierowy wieloskładnikowy po zmieszaniu 
składników nadaje się do nanoszenia na podłoŜe. 
1.4.3. Emalia - wyrób lakierowy pigmentowany o wysokich walorach dekoracyjnych. 
1.4.4. Farba - wyrób lakierowy pigmentowany, tworzący powłokę kryjącą , która spełnia przede 
wszystkim funkcję ochronną. 
1.4.5. Powłoka uszczelniająca – cienka powłoka z farby niskocząsteczkowej nakładana na powłoki 
cynkowe natryskiwane cieplnie i powłoki etylokrzemianowe w celu uniknięcia tworzenia się pęcherzyków 
podczas nakładania następnej powłoki i w celu uniknięcia zabrudzenia głęboko w porach nałoŜonych 
powłok w czasie transportu i składowania 
1.4.6. Lepkość umowna - czas wypływu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka (Forda 4)  
o średnicy otworu wypływowego 4mm. 
1.4.7. Malowanie nawierzchniowe - warstwy farby lub emalii nałoŜone na podkład gruntujący w celu 
uszczelnienia i uodpornienia na występujące w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia 
mechaniczne. 
1.4.8. Podkład gruntujący - warstwy nałoŜone bezpośrednio na podłoŜe w celu jego zabezpieczenia, 
odznaczające się duŜą przyczepnością do podłoŜa stalowego. 
1.4.9. Punkt rosy - temperatura, przy której na powierzchni przedmiotu pojawiają się kropelki wody 
wskutek kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu w wyniku wypromieniowania ciepła przez 
podłoŜe lub wskutek napływu ciepłego, wilgotnego powietrza na chłodniejsze podłoŜe.  
1.4.10. Szpachlówka - wyrób lakierowy stosowany zwykle na uprzednio zagruntowane podłoŜe w celu 
wyrównania powierzchni lub wypełnienia szczelin przed nałoŜeniem następnej warstwy wyrobu 
lakierowego. 
1.4.11. Rozcieńczalnik - lotna ciecz która moŜe być dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia 
lepkości do wartości przewidzianej dla danego wyrobu. 
1.4.12. Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie, celowe zastosowane środki zwiększające odporność 
obiektu lub jego elementu na działanie korozji. 
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1.4.13. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz podanymi 
w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M-00.00.00. 
"Wymagania ogólne" pkt 2. 
2.1. Rodzaje materiałów i wymagania 
Wszystkie materiały muszą posiadać świadectwo kontroli jakości dla kaŜdej partii i wchodzić w skład 
systemów powłokowych posiadających Aprobatę Techniczna IBDiM. 
Zastosowane materiały muszą spełnić następujące wymagania: 
• system antykorozyjny o przewidzianych grubościach powłok ma zapewnić trwałość zabezpieczenia na 
co najmniej 25 lat, 
• system ma zapewnić ochronę barierową konstrukcji oraz ochronę protektorową (system z cynkiem 
działającym protektorowo) 
• zastosowane farby powinny mieć wysoką zawartość części stałych ze względów ekologicznych i 
aplikacyjnych, 
• farba międzywarstwowa jest farbą epoksydową z wypełniaczem płatkowym o nieokreślonym czasie do 
przemalowania, schnącą w 20 0C nie więcej niŜ 72h aby moŜna ją było transportować 
• farba nawierzchniowa jest farbą poliuretanową bez wypełniacza płatkowego, dającą krycie powierzchni 
w jednej powłoce o załoŜonej grubości i kolorze, 
• farba do zabezpieczenia powierzchni stykających się z betonem jest tą samą farbą epoksydową, która 
była zastosowana do uszczelniania powierzchni natryskiwanych cieplnie cynkiem 
Materiały powinny odpowiadać wymaganiom w poszczególnych normach przedmiotowych. InŜynier 
moŜe nakazać wykonanie badań jakości materiału do zabezpieczeń antykorozyjnych. Badanie naleŜy 
przeprowadzić wg normy przedmiotowej (lub Aprobaty Technicznej), w oparciu o którą materiał został 
dopuszczony do stosowania w mostownictwie. Badanie farb naleŜy przeprowadzić tuŜ przed ich uŜyciem. 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych Robót  
i bezpieczeństwa zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
Musi być przestrzegany czas sezonowania powłok przed transportem podany przez Producenta farb dla 
danych warunków sezonowania. 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót 
uwzględniające wszystkie warunki w jakich będzie wykonane pokrywanie powłokami malarskimi. 
5.1. Zakres wykonywanych Robót  
5.1.1. Przygotowanie powierzchni stalowych 
- Wykonanie prac hawerskich aby ewentualne wady powierzchni odpowiadały wymaganiom P1  
wg ISO 8501-3 
- Odtłuszczeniu powierzchni. 
- Oczyszczenie do stopnia czystości Sa 2,5 wg PN-EN ISO 8501-1 
- Uzyskanie profilu chropowatości powierzchni „ „fine” wg. PN-EN-ISO 8503-2 (wzorzec G) 
- Pył i kurz naleŜy usunąć z oczyszczonych powierzchni bezpośrednio przed nakładaniem powłok przy 
uŜyciu odkurzaczy przemysłowych i uzyskać wymagany stopień nie wyŜszy niŜ 3  
wg PN-EN ISO 8502-3:1992. 
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- Powierzchnie w miejscach przewidzianych połączeń spawanych w czasie montaŜu konstrukcji naleŜy 
okleić taśmą na szerokość 50 mm przed natryskiwaniem powłoki cynkowej. 
NaleŜy przestrzegać podanych w Karcie Technicznej produktu czasów do nakładania następnej powłoki. 
5.1.2. Nanoszenie powłok malarskich 
Zabezpieczenie naleŜy wykonać: 
• na wszystkich odkrytych elementach stalowych (z wyjątkiem górnych powierzchni pasów dźwigarów 
głównych, poprzecznic współpracujących z betonem) oraz miejsc podparć i styków montaŜowych na 
szerokości mim 100 mm - nanoszenie powłoki międzywarstwowej epoksydowej z wypełniaczem 
płatkowym o grubość powłoki 80808080 µµµµm na krawędziach naleŜy wykonać wyprawki przed nałoŜeniem 
powłoki zasadniczej. 
• na pasach dolnych w miejscach podparć - nanoszenie powłoki gruntującej epoksydowej do czasowej 
ochrony o grubości 60606060 µµµµm. 
• naleŜy pozostawić wolne od zabezpieczeń łączniki zespalające konstrukcję z betonem oraz zewnętrzną 
stronę górnej półki dźwigara,. 
•  na wszystkie odkryte elementy stalowe pokryte uszczelnioną powłoką cynkową natryskiwaną cieplnie 
wg M.14.02.02. naleŜy nałoŜyć powłoki nawierzchniowej poliuretanowej - gr.60µµµµm 
5.1.3.1. Warunki wykonywania prac malarskich 
Nie wolno prowadzić robót malarskich w czasie deszczu, mgły i w czasie występowania rosy – 
temperatura powietrza powinna być wyŜsza o 3°C od temperatury punktu rosy dla danego ciśnienia i 
wilgotności. Nie wolno nanosić powłok malarskich na nasłonecznione elementy konstrukcji i nagrzanych 
powyŜej +40°C, oraz przy silnym wietrze (4°Beauforta). NaleŜy przestrzegać wymagań dla 
poszczególnych farb zawartych w ich Karcie Technicznej produktu. 
NaleŜy przestrzegać warunku, by świeŜa powłoka malarska nie była naraŜona w czasie schnięcia na 
działanie kurzu i deszczu. Na poszczególne warstwy podkładu i malowania nawierzchniowego naleŜy 
uŜywać materiałów o róŜnych kolorach. NaleŜy przestrzegać czasu schnięcia poszczególnych powłok. 
5.1.3.2. Przygotowanie materiałów malarskich oraz sprzętu 
Przed uŜyciem materiałów malarskich naleŜy sprawdzić ich atesty i świadectwa kontroli jakości dla 
kaŜdej warstwy. InŜynier moŜe zalecić wykonanie badań kontrolnych, wybranych lub pełnych, 
przewidzianych w zestawie wymagań dla danego materiału i wg metod przewidzianych w odpowiednich 
normach. Z materiału malarskiego naleŜy usunąć błonkę powstałą na powierzchni farby, następnie 
dokładnie wymieszać by rozprowadzić osad. Jeśli osadu nie da się rozprowadzić, materiał naleŜy 
zdyskwalifikować. Pędzle muszą być czyste, umyte w rozpuszczalniku (rozcieńczalniku). Pistolety 
natryskowe muszą być czyste, z droŜnymi dyszami. Pistolety i pędzle naleŜy czyścić bezpośrednio po 
pracy. Opakowania z farbami muszą mieć opis w języku polskim. 
5.1.3.3. Malowanie konstrukcji w miejscach styków (połączeń) 
Na miejsca styków przygotowane do naniesienia poprzednich powłok systemu zgodnie z odpowiednimi 
specyfikacjami naleŜy nanieść międzywarstwę epoksydową z wypełniaczem płatkowym i powłokę 
nawierzchniową poliuretanową zgodnie z obowiązującą technologią. 
Miejsca na które mogą być przypadkowo naniesione farby, a które juŜ są pomalowane naleŜy osłonić 
(poza powierzchnią sfazowaną). 
Przy nanoszeniu powłoki epoksydowej na miejsca styków na powierzchniach, które będą miały kontakt  
z betonem naleŜy przygotować powierzchnię tak jak podano w punkcie 5.1.1 tej specyfikacji. 
5.2. Zakres wykonywanych Robót na budowie 
5.2.1. Wykonanie napraw i uzupełnień 
Wytwórca konstrukcji stalowej obowiązany jest do wykonania ewentualnych napraw uszkodzonej 
powłoki po rozładunku konstrukcji na placu budowy. W identyczny sposób napraw uszkodzeń powłoki, 
powstałych podczas montaŜu konstrukcji, dokonuje Wykonawca montaŜu, dopilnowując by te naprawy 
były robione natychmiast po ustaleniu przyczyny powstania uszkodzeń. 
Wszystkie prace malarskie (takŜe naprawy) muszą być wykonywane w odpowiednich warunkach 
meteorologicznych wymaganych dla danych powłok, a jednocześnie w temperaturze wyŜszej o 3 0C od 
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temperatury punktu rosy dla danego ciśnienia i wilgotności, nie mogą występować takŜe Ŝadne opady 
atmosferyczne ani mgła oraz silne wiatry. 
5.3. Warunki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 
Prace związane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzają duŜe zagroŜenie dla zdrowia 
pracowników, naleŜy więc przestrzegać aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów 
BHP. Podczas nakładania materiałów naleŜy ściśle przestrzegać przepisów i wskazówek umieszczonych 
na opakowaniach. W bezpośredniej bliskości materiału antykorozyjnego nie wolno uŜywać otwartego 
ognia ani spawać. Materiały antykorozyjne są środkami powodującymi skaŜenie i nie powinny dostać się 
do kanalizacji, gruntu ani cieków wodnych. 
5.4. Powierzchnie referencyjne 
Dostawca materiałów, po zaaprobowaniu ich przez InŜyniera, powinien zapewnić obecność swojego 
inspektora w czasie wykonywania odcinków referencyjnych zgodnie z „Zaleceniami do wykonywania  
i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych” 
wydanych w grudniu 1998 przez GDDP. Miejsce odcinków próbnych wyznacza InŜynier. Odcinki 
referencyjne wykonuje Wykonawca, sprzętem zatwierdzonym do stosowania na danym obiekcie. 
6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M-0.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6 
6.1 Dokumentacja robót 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika robót antykorozyjnych, w którym odnotowuje 
codziennie w okresie nanoszenia powłok: 
• datę i godzinę czynności, 
• lokalizację obszaru wykonywania prac antykorozyjnych i rodzaj materiału nanoszonej warstwy, 
• temperaturę i wilgotność powietrza w momencie rozpoczynania robót malarskich z odniesieniem do 
punktu rosy, 
• wyniki oceny stopnia czystości podłoŜa wg PN-ISO 8501-1 
• wyniki oceny profilu chropowatości wg PN-ISO 8503-2, 
• wyniki oceny zapylenia wg.PN-ISO 8502-3 
• wyniki oceny zatłuszczeń wg.PN-70/H-97052 
• temperaturę i wilgotność powietrza w trakcie utwardzania się powłok 
• grubość powłok wg PN-ISO 2808 
• przyczepność powłok wg. PN-ISO 4624 
• czas pomiędzy nanoszeniem kolejnych powłok 
• czas sezonowania powłok przed transportem 
• podpis pracownika Wykonawcy wykonującego w/w pomiary. 
6.2. Sprawdzenie jakości materiałów malarskich 
Ocena materiałów malarskich winna być oparta na atestach Producenta. Producent jest zobowiązany 
przedstawić Odbiorcy orzeczenie kontroli o jakości wyrobu, a na Ŝyczenie Odbiorcy zaświadczenie  
o wynikach ostatnio przeprowadzonych badań pełnych danego materiału. Materiały nie spełniające 
wymogów norm przedmiotowych naleŜy wyeliminować. 
6.3. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania farbą gruntuj ącą 
Sprawdzenie przygotowania powierzchni naleŜy przeprowadzić wizualnie nieuzbrojonym okiem przy 
świetle dziennym lub sztucznym rozproszonym. Ocenia się: 
- wykonanie prac hawerskich aby ewentualne wady powierzchni odpowiadały wymaganiom P1  
wg ISO 8501-3 
- odtłuszczeniu powierzchni stwierdzające brak zatłuszczeń wg PN-H-97052 
- oczyszczenie do stopnia czystości Sa 2,5 wg PN-EN ISO 8501-1 
- uzyskanie profilu chropowatości powierzchni „fine“ dla gruntu epoksydowego 
- odpylenie do stopnia nie wyŜszego niŜ 3 wg PN-EN ISO 8502-3, 
- oklejenie powierzchni w miejscach przewidzianych połączeń spawanych w czasie montaŜu konstrukcji 
do szerokości 50 mm od krawędzi 
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Ocenę przeprowadza się przed malowaniem. 
6.4 Kontrola nakładania powłok malarskich 
Kontrola nakładania powłok malarskich winna przebiegać pod kątem poprawności uŜytego sprzętu  
i techniki nakładania materiału malarskiego oraz przestrzegania zaleceń dotyczących warunków 
pogodowych i zabezpieczenia świeŜo wykonanych powłok oraz przestrzegania czasu i warunków 
schnięcia i aklimatyzacji powłok. 
InŜynier moŜe zalecić pomiar w czasie malowania grubości mokrych powłok poszczególnych warstw wg 
PN-C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych powłok malarskich. 
Kontrola wynika z zaleceń normy PN-H-97053 i obejmuje: 
• sprawdzenie stopnia wyschnięcia (jeśli wymagane, to utwardzenia) powłoki poprzedniej 
• sprawdzenie czystości poprzedniej powłoki (zatłuszczenie, zapylenie) 
• zgodność odstępu czasu malowania od nałoŜenia poprzednich powłok 
• zgodność temperatury i wilgotności z wymaganiami 
• wygląd wymalowań (wtrącenia mechaniczne, kratery, zacieki, niedomalowania) 
• grubość powłoki na mokro 
• sprawdzenie zgodności parametrów natrysku z Instrukcją Stosowania farby 
6.5 Sprawdzenie prawidłowości naniesienia międzywarstwy epoksydowej z wypełniaczem 
płatkowym 
Nie powinny występować wady niedopuszczalne powłok jak zacieki, skórka pomarańczowa, 
spęcherzenia, zmarszczenia, spękania. 
Wyniki pomiarów grubości powinny spełniać wymóg, aby 90% wyników pomiarów wykazywało wartość 
nie niŜszą od wartości wyspecyfikowanej, a najwyŜej 10% pomiarów moŜe mieć wartość co najmniej 0,9 
wartości wyspecyfikowanej (80 µm). 
Przyczepność powłoki zmierzona zgodnie z normą PN-ISO 4624 powinna być nie niŜsza niŜ 5MPa. 
Badania przeprowadza się na suchych i po aklimatyzacji (wysezonowanych) powłokach. 
Liczba miejsc pomiarowych ma być zgodna z „Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych 
zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych” Załącznik do Zarządzenia Nr 12 
Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 8 grudnia 1998 roku. 
6.6 Sprawdzenie prawidłowości naniesienia powłoki z farby nawierzchniowej poliuretanowej 
Nie powinny występować wady niedopuszczalne powłok jak grube zacieki, skórka pomarańczowa, 
spęcherzenia, zmarszczenia, spękania. 
Wyniki pomiarów grubości powinny spełniać wymóg, aby 90% wyników pomiarów wykazywało wartość 
nie niŜszą od wartości wyspecyfikowanej, a najwyŜej 10% pomiarów moŜe mieć wartość co najmniej 0,9 
wartości wyspecyfikowanej (60 µm). 
Przyczepność powłoki zmierzona zgodnie z normą PN-ISO 4624 powinna być nie niŜsza niŜ 5MPa. 
Badania przeprowadza się na suchych i po aklimatyzacji (wysezonowanych) powłokach. 
Liczba miejsc pomiarowych ma być zgodna z „Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych 
zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych” Załącznik do Zarządzenia Nr 12 
Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 8 grudnia 1998 roku 
7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostkową obmiarową jest 1 m2

 (metr kwadratowy) 3-warstwowej powłoki antykorozyjnej o grubości 
łącznej 200µm – dla powierzchni zewnętrznych konstrukcji stalowej obiektu. 
8. Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Roboty objęte niniejszą ST podlegają częściowo odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. Wykonawca 
zobowiązany jest do przedstawienia przy odbiorze Robót zgodnej z oferowaną gwarancji producenta farb. 
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9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa wykonania Robót obejmuje: 
− zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 
− czyszczenie konstrukcji uprzednio metalizowanej, 
− wykonanie powłok przewidzianych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji, 
− wykonanie niezbędnych rusztowań i pomostów wiszących i stojących i ich przekładanie, 
− wykonanie prac zabezpieczających rusztowań, 
− przeprowadzenie badań przewidzianych w Specyfikacji, 
− dostosowanie się do warunków pogodowych oraz do wymaganych przerw między poszczególnymi 
operacjami (warstwami), 
− jeŜeli zabezpieczenie powłokami odbywa się przed montaŜem, to na budowie po wykonaniu montaŜu 
naleŜy wykonać dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne potrzebnych elementów, np. złączy, 
− zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziaływaniem robót na środowisko i przechodniów, 
zabezpieczenie wykonanych powłok w trakcie ich schnięcia przed skutkami opadów atmosferycznych 
oraz zanieczyszczeń, 
− demontaŜ rusztowań i usunięcie ich poza pas drogowy, 
− zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania materiałów malarskich i składowania 
dostarczonych z Wytwórni elementów konstrukcji, 
− zabezpieczenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 
− wykonanie próbnych powłok malarskich, 
− uporządkowanie miejsca Robót. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-ISO 8501-1. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoŜy 
stalowych oraz podłoŜy stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałoŜonych powłok. 
PN-ISO 8501-1/Ad.1. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoŜy 
stalowych oraz podłoŜy stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałoŜonych powłok  
(Dodatek Ad. 1). (Wzorce fotograficzne zmiany wyglądu powierzchni stali oczyszczonej metodami 
strumieniowymi z zastosowaniem róŜnych ścierniw). 
EN ISO 8503-1 (wersja polska) Wyszczególnienie i definicje wzorców ISO profilu powierzchni do oceny 
powierzchni po obróbce strumieniowo-ściernej. 
EN ISO 8503-2 (wersja polska) Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych po obróbce 
strumieniowo-ściernej. Sposób postępowania z uŜyciem wzorca. 
PN-EN 24624 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności . 
PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć 
PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczanie stanu całkowitego wyschnięcia i czasu całkowitego 
wyschnięcia 
PN-EN ISO Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłok. 
PN-EN ISO 8502-3 Ocena pozostałości kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do 
malowania (metoda z taśmą samoprzylepną). 
PN-EN ISO 8502-4 Wytyczne dotyczące oceny prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej przed 
nakładaniem farby. 
PN-7H-97052 Ocena stanu zatłuszczenia powierzchni 
PN-C-04539 Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki. Metody badań. 
PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 8502-6 Ekstrakcja rozpuszczalnych zanieczyszczeń do analizy. Metoda Bresle’a. 
10.2. Inne dokumenty 
„Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych 
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obiektów mostowych” Załącznik do Zarządzenia Nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych  
z dnia 8 grudnia 1998 roku 
Katalog Nakładów Rzeczowych nr 7-12 "Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne". Katalog 
opracowany przez Sekcję Korozji przy Zarządzie Głównym SiTPChem, Gdańsk 1998 
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. Nr 53 poz. 272 z 1984 r.) 
Regulamin przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe o ładowaniu i zabezpieczaniu przesyłek 
towarowych (Dz. TiZK nr 9 poz. 68 z 1985 r.) 
Przepisy o ładowaniu wagonów towarowych. Załącznik II do umowy o wzajemnym uŜytkowaniu 
wagonów towarowych w komunikacji międzynarodowej (RIV) (Dz. TiZK nr 15 poz. 119 z 1981 r.) wraz 
z późniejszymi zmianami 
Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 marca 1963 r. w sprawie ładowania samochodów cięŜarowych 
i przyczep (Monitor Polski nr 24 poz. 123 z 1963 r. i nr 35 poz. 250 z 1968 r.) 
Ustawa z dnia 1 marca 1983 r. "Prawo o ruchu drogowym" (Dz.U. Nr 6 poz. 35 
Załącznik A i B do umowy europejskiej z dnia 30 września 1957 r. dotyczącej międzynarodowego 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (Dz.U. Nr 35 poz. 189 z 1975 r.) wraz z 
późniejszymi zmianami 
Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID) stanowiący 
załącznik B do konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIE) (Dz. TiZK nr 7 poz. 44 
 z 1985 r.) wraz z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministrów: Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 2 grudnia 1983 r. w sprawie 
warunków i kontroli przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 67 poz. 301 z 1983 r.) 
wraz z późniejszymi zmianami 
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M.14.02.02. Metalizacja 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z 
nakładaniem powłoki cynkowej natryskiwanej cieplnie i uszczelnieniem jej powłoką uszczelniającą na 
powierzchniach stalowych elementów w ramach przebudowy mostu na rzeczce Rządzy w miejscowości 
Dybów w ciągu drogi powiatowej nr 4356. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 
przez natryskiwanie cieplne powłok cynkowych i uszczelnianie ich „powłoką uszczelniającą” na 
wszystkich powierzchniach stalowych nie stykających się z betonem. 
Nakładanie powłok odbywać się będzie w wytwórni z wyjątkiem zabezpieczania miejsc uszkodzonych i 
powierzchni spoin, które będzie się odbywać na miejscu budowy. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i ST D-M.00.00.00. 
"Wymagania ogólne" oraz ST M14.02.01 pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M-00.00.00. 
"Wymagania ogólne" pkt 2. 
2.1. Rodzaje materiałów 
2.1.1. Materiały do nakładania powłoki cynkowej natryskiwanej cieplnie 
Nakładanie powłoki cynkowej natryskiwanej cieplnie naleŜy wykonać przy zastosowaniu odpowiedniego 
materiału w zaleŜności od przyjętej technologii wykonania powłoki. Czystość zastosowanego cynku ma 
być nie mniejszej niŜ 99,99% zgodnie z ISO 752. 
2.1.2 Materiały do nakładania powłoki uszczelniającej 
Niskocząsteczkowa farba epoksydowa 
2.1.3. Materiały pomocnicze 
Materiałami pomocniczymi stosowanymi do przygotowania powierzchni stalowej pod powłoki cynkowe 
natryskiwane cieplnie są materiały ścierne o wielkości ziarna pozwalającej uzyskać profil chropowatości 
powierzchni „medium” wg PN-EN-ISO 8503-2. Materiałami pomocniczymi do nakładania powłoki 
uszczelniającej są odpowiednie rozpuszczalniki i rozcieńczalniki podane w Karcie Technicznej produktu. 
2.1.4. Składowanie materiałów 
Wszystkie materiały naleŜy przechowywać zgodnie z zaleceniami zawartymi w kartach technicznych 
produktów. 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 3. 
Do wykonania powłok cynkowych natryskiwanych cieplnie, zaleŜnie od zastosowanej metody wykonania, 
tj. systemu termicznego natrysku gazowego, systemu termicznego natrysku przy uŜyciu materiałów 
proszkowych, systemu termicznego w łuku elektrycznym lub systemu natryskowego plazmowego, 
Wytwórca konstrukcji zastosuje odpowiedni sprzęt. Do nakładania powłoki uszczelniającej zastosowany 
zostanie sprzęt spełniający parametry nakładania podane w Karcie Technicznej wyrobu. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych Robót 
zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
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3.1. Sprzęt do czyszczenia konstrukcji i odpylania 
Czyszczenie konstrukcji naleŜy przeprowadzić mechanicznie urządzeniami o działaniu strumieniowo- 
ściernym, dowolnego typu. Sprzęt do czyszczenia musi zapewniać strumień odoliwionego i suchego 
powietrza. Do odpylania konstrukcji moŜna stosować odkurzacze przemysłowe. 
3.2. Sprzęt do nakładania powłoki cynkowej natryskiwanej cieplnie 
Do nakładania powłoki cynkowej natryskiwanej cieplnie moŜna uŜywać pistoletów płomieniowych lub 
łukowych. Powłoki mogą być nakładane ręcznie lub w sposób zmechanizowany. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.1. Transport rozpuszczalników 
Transport rozpuszczalników winien odbywać się z zachowaniem obowiązujących przepisów o przewozie 
materiałów niebezpiecznych. 
4.2. Transport elementów z powłoką cynkową natryskiwaną cieplnie 
Przy transporcie elementów z powłokami cynkowymi natryskiwanymi cieplnie zalecana jest ostroŜność z 
uwagi na podatność powłok na uszkodzenia mechaniczne, występujące przy uderzeniach. JeŜeli 
Wytwórca konstrukcji przekazuje ją innemu przedsiębiorstwu wykonującemu montaŜ na budowie, 
obowiązkiem Wytwórcy jest przekazanie konstrukcji po transporcie, rozładunku i wykonaniu napraw 
uszkodzeń powłok antykorozyjnych powstałych w transporcie. 
Musi być przestrzegany czas sezonowania powłok przed transportem podany przez Producenta farb dla 
danych warunków sezonowania. 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt zapewnienia jakości (PZJ) i harmonogram 
Robót uwzględniające wszystkie warunki w jakich będzie wykonane nakładanie powłok cynkowych 
natryskiwanych cieplnie i uszczelnianie ich na elementach konstrukcji stalowej. 
5.1. Zakres wykonywanych Robót 
5.1.1. Przygotowanie powierzchni do nakładania powłoki cynkowej natryskiwanej cieplnie 
Elementy konstrukcji przewidziane do nakładania powłoki cynkowej natryskiwanej cieplnie powinny 
mieć zapewniony dobry dostęp do pokrywanej powierzchni i pozwalać na prawidłową pracę urządzeń do 
czyszczenia (obróbki strumieniowo-ściernej) i natryskiwania cieplnego. Przygotowanie powierzchni do 
metalizacji: 
– wykonanie prac hawerskich aby ewentualne wady powierzchni odpowiadały wymaganiom P3 wg  
ISO 8501-3 a krawędzie były zaokrąglone co najmniej do promienia 2 mm zgodnie z PN-EN ISO 14713; 
skalopsy muszą być sfazowane 
– zeszlifować na powierzchni 5 cm od krawędzi ciętych na gorąco 
– odtłuszczeniu powierzchni zgodnie z punktem 3.1.6 projektu 
– oczyszczenie do stopnia czystości Sa 3 wg PN-EN ISO 8501-1 
– uzyskanie profilu chropowatości powierzchni „medium” wg PN-EN-ISO 8503-2 (wzorzec G). 
– Pył i kurz naleŜy usunąć z oczyszczonych powierzchni bezpośrednio przed metalizowaniem przy uŜyciu 
odkurzaczy przemysłowych i uzyskać wymagany stopień nie wyŜszy niŜ 3 wg PN-EN ISO 8502-3:1992. 
– Powierzchnie w miejscach przewidzianych połączeń spawanych w czasie montaŜu konstrukcji naleŜy 
okleić taśmą na szerokość 50 mm przed natryskiwaniem powłoki cynkowej 
Okres od ukończenia przygotowania powierzchni obróbką strumieniowo-ścierną do rozpoczęcia 
natryskiwania powłoki metalizacyjnej powinien być krótszy niŜ: 
- 8 godzin po przechowywaniu oczyszczonego elementu w suchym i ciepłym pomieszczeniu, 
- 4 godziny - na otwartym powietrzu w temperaturze powyŜej 15 

0C i wilgotności względnej poniŜej 65% 
- 0,5 godziny - na otwartym powietrzu pod zadaszeniem, przy wilgotności względnej 90%, 
JeŜeli przerwa była dłuŜsza lub nastąpiło zanieczyszczenie oczyszczonej powierzchni, to naleŜy ją 
ponownie oczyścić metodą strumieniowo-ścierną. Sam pył i kurz moŜna usunąć z oczyszczonych 
powierzchni przy pomocy odkurzaczy przemysłowych. 
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5.1.2. Nakładanie powłoki cynkowej natryskiwanej cieplnie 
Powłoki cynkowe natryskiwane cieplnie moŜna wykonywać gdy temperatura elementu jest większa o 3 0C 
od temperatury punktu rosy otoczenia. Robót nie moŜna wykonywać w czasie deszczu, mgły, przy silnym 
wietrze. Czas, jaki upływa od zakończenia ostatecznego przygotowania powierzchni do rozpoczęcia 
natryskiwania nie moŜe być dłuŜszy od pół godziny przy wilgotnej atmosferze i 4 godziny przy suchym 
powietrzu. Ciśnienie gazów dla pistoletów płomieniowych oraz warunki prądowe dla pistoletów 
łukowych powinny być zgodne z instrukcjami obsługi tych urządzeń. 
Podczas natryskiwania naleŜy zapewnić odpowiednie odległości pistoletów od płaszczyzny natryskiwanej, 
które wynoszą 150÷200 mm przy zastosowaniu pistoletu płomieniowego i 80÷150 mm przy pistolecie 
łukowym. 
Przy ręcznym nakładaniu powłok w celu uzyskania równomiernej grubości powłoki pistolet naleŜy 
prowadzić ruchem jednostajnym w taki sposób, by kaŜde następne pasmo zachodziło na uprzednio 
wykonane na połowę jego wysokości. Dla uzyskania właściwej, Ŝądanej grubości, powyŜej 50µm naleŜy 
natryskiwać kilka warstw w taki sposób, by kierunki nakładania w następujących po sobie warstwach były 
prostopadłe w stosunku do siebie. 
Po zakończeniu montaŜu powierzchnie przewidziane do uzupełniającej metalizacji naleŜy poddać obróbce 
strumieniowo-ściernej, osłaniając powierzchnie pometalizowane przed działaniem ścierniwa. Po 
dokładnym oczyszczeniu naleŜy uzupełnić powłokę metalizacyjną tak, by nowa powłoka zachodziła na 
uprzednio wykonaną. 
5.1.3. Powłoka cynkowa natryskiwana cieplnie 
Wymagania w stosunku do powłoki cynkowej natryskiwanej cieplnie: 
• grubość 200µm -pomiar, ocena i odchyłki od wyspecyfikowanej grubości zgodnie z normą  
PN-EN 22063). 
• jednorodna ziarnistość i jakość ustalona na wzorcu przed rozpoczęciem prac 
• nie moŜe wykazywać wad w postaci rys, pęknięć, pęcherzy, nie związanych cząstek metalowych, 
rozwarstwień wewnętrznych. 
• przyczepność do podłoŜa nie niŜsza niŜ 5MPa wg PN-EN ISO 4624, na krawędziach według metody 
nacinania według normy PN-EN 22063 
• powłoki cynkowe natryskiwane cieplnie naleŜy uszczelnić powłoką uszczelniającą o grubości minimum 
30 µm (niemierzalną), a następnie naleŜy pokryć powłokami malarskimi wg rodzaju i zasad określonych 
w ST M.14.02.01. Do czasu nałoŜenia powłok malarskich powłoki cynkowe, natryskiwane cieplnie i 
potem uszczelnione, muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
5.1.4. Nakładanie powłok na miejsca uszkodzone i styki na miejscu budowy 
Warunki nanoszenia powłok takie jak w punkcie 5.1.2. 
Miejsca zabezpieczane naleŜy przygotować zgodnie z podanymi uprzednio wymaganiami, brzegi 
istniejących powłok naleŜy sfazować na przestrzeni ok. 3 cm i nanieść Ŝądany system zgodnie z 
obowiązującą technologią. 
Miejsca na które moŜe przypadkowo zostać naniesiony system, a które juŜ są pomalowane naleŜy osłonić 
(poza powierzchnią sfazowaną). Po naniesieniu powłoki cynkowej natryskiwanej cieplnie naleŜy 
sprawdzić, czy nie została ona przypadkowo naniesiona na miejsca juŜ zabezpieczone i usunąć ją 
ewentualnie delikatnie z tych miejsc papierem ściernym. 
5.2. Powierzchnie referencyjne 
Dostawca materiałów, po zaaprobowaniu ich przez InŜyniera, powinien zapewnić obecność swojego 
inspektora w czasie wykonywania odcinków referencyjnych zgodnie z „Zaleceniami do wykonywania i 
odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych” 
wydanych w grudniu 1998 przez GDDP. Miejsce odcinków próbnych wyznacza InŜynier. Odcinki 
referencyjne wykonuje Wykonawca, sprzętem zatwierdzonym do stosowania na danym obiekcie. 
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5.3. Warunki dotyczące bezpieczeństwa pracy 
Powinny być zachowane wszystkie warunki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy związane z 
procesem obróbki strumieniowo-ściernej i natryskiwania cieplnego powłok cynkowych oraz nanoszenia 
powłok malarskich. 
6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
6.1. Sprawdzenie jakości materiałów 
Ocenę materiału na powłokę cynkową natryskiwaną cieplnie i powłokę uszczelniającą naleŜy 
przeprowadzić w oparciu o atesty Producenta. W przypadku braku atestu Wytwórca lub Wykonawca 
powinien przedstawić badania wynikające z normy przedmiotowej i w zakresie uzgodnionym z 
InŜynierem. Ścierniwo winno odpowiadać normom przedmiotowym. 
6.2. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do natryskiwania cieplnego powłoki cynkowej 
Sprawdzenie przygotowania powierzchni naleŜy przeprowadzić wizualnie nieuzbrojonym okiem przy 
świetle dziennym lub sztucznym rozproszonym. Ocenia się: 
− wykonanie prac hawerskich aby ewentualne wady powierzchni odpowiadały wymaganiom P3  
wg ISO 8501-3 
− zaokrąglenie krawędzi co najmniej do promienia 2 mm; 
− sfazowanie skalopsów 
− zeszlifowanie na powierzchni 5 cm od krawędzi ciętych na gorąco 
− odtłuszczeniu powierzchni stwierdzające brak zatłuszczeń wg PN-H-97052 
− oczyszczenie do stopnia czystości Sa 3 wg PN-EN ISO 8501-1 
− uzyskanie profilu chropowatości powierzchni „medium” wg. PN-EN-ISO 8503-2 (wzorzec G). 
− odpylenie do stopnia nie wyŜszego niŜ 3 wg PN-EN ISO 8502-3:1992. 
− Oklejenie powierzchni w miejscach przewidzianych połączeń spawanych w czasie montaŜu konstrukcji 
do szerokości 50 mm od krawędzi 
6.3. Kontrola natryskiwania cieplnego powłoki cynkowej 
W trakcie natryskiwania cieplnego powłoki cynkowej naleŜy sprawdzać warunki pogodowe (temperatura 
powietrza i elementu, wilgotność powietrza, temperatura punktu rosy otoczenia, brak opadów, mgły, 
silnego wiatru) oraz technologiczne (odległość natryskiwania, ciśnienie gazów bądź napięcie i natęŜenie 
prądu w zaleŜności od stosowanej aparatury, które powinny być zgodne z instrukcjami obsługi tych 
urządzeń, sposób nanoszenia powłoki). 
6.4. Ocena jakości powłoki cynkowej natryskiwanej cieplnie 
Ocenę jakości naleŜy wykonać pod kątem: 
• jej zewnętrznego wyglądu, porównując z uzgodnionymi uprzednio wzorami 
• grubości mierzonej zgodnie z normą PN-EN 22063 
• przyczepności mierzonej zgodnie z normą PN-EN 22063 i PN-EN ISO 4624. Pomiar przyczepności jako 
pomiar niszczący naleŜy wykonać badając przy rozpoczęciu prac standard wykonywanych powłok i w 
przypadkach wątpliwych. 
6.5 Sprawdzenie przygotowania powierzchni do nakładania powłoki uszczelniającej 
Powierzchnia nie moŜe być zabrudzona, zatłuszczona (brak zatłuszczeń wg PN-H-97052) i zapylona 
(zapylenie o stopniu nie wyŜszym niŜ 3 wg PN-EN ISO 8502-3). NaleŜy nakładać powłokę uszczelniającą 
w takim czasie aby na powłoce cynkowej natryskiwanej cieplnie nie zdąŜyły powstać produkty reakcji 
cynku z otoczeniem. 
6.6. Kontrola nakładania powłoki uszczelniającej 
Powłoka uszczelniająca musi być nałoŜona zgodnie z warunkami podanymi w karcie technicznej w ilości 
podanej w Aprobacie Technicznej w g/m2. O ile w wytwórni nie będą nanoszone następne powłoki, a 
konstrukcja moŜe przebywać nie zadaszona na placu budowy, to naleŜy nałoŜyć następną powłokę z farby 
uszczelniającej o tej samej grubości po czasie przewidzianym w karcie technicznej produktu. 
6.7 Ocena jakości powłoki uszczelniającej 
NaleŜy oceniać ilość materiału naniesionego na określoną powierzchnię konstrukcji. 
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7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m2

 (metr kwadratowy) metalizowanej powierzchni. 
8. Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
9.1. Cena jednostkowa 
Cena wykonania Robót obejmuje: 
− zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 
− przygotowanie powierzchni do nakładania powłoki cynkowej natryskiwanej cieplnie, 
− nałoŜenie powłoki cynkowej natryskiwanej cieplnie i powłoki uszczelniającej zgodnie z zastosowaną 
technologią, z zabezpieczeniem kolejno nakładanych powłok, 
− wykonanie niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych oraz ich przekładanie, 
− przeprowadzanie badań przewidzianych w Specyfikacji, 
− dostosowanie się do warunków pogodowych, 
− zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziaływaniem Robót na środowisko, 
− zabezpieczenie wykonanej powłoki przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, 
− zabezpieczenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 
− demontaŜ i usunięcie rusztowań, 
− uporządkowanie miejsca Robót. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-EN ISO 11126 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce  
strumieniowo-ściernej. 
PN-EN ISO 11125-2 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Metody badań metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 2 - Oznaczanie 
składu ziarnowego. 
PN-EN ISO 11124 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. 
Część 1 – Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja. 
Część 2 – Ostrokątny śrut z Ŝeliwa utwardzonego. 
Część 3 – Kulisty i ostrokątny śrut z wysokowęglowego staliwa. 
Część 4 - Kulisty śrut z niskowęglowego ścierniwa. 
Part 5 - Cut steel wire (cięty drut stalowy). 
PN-EN ISO 11127. Metody badań ścierniw niemetalowych stosowanych w obróbce 
strumieniowościernej. 
PN-ISO 8501-1. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoŜy stalowych 
oraz podłoŜy stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałoŜonych powłok. 
PN-ISO 8501-1/Ad. 1. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoŜy 
stalowych oraz podłoŜy stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałoŜonych powłok  
EN ISO 8503-1 (wersja polska) Wyszczególnienie i definicje wzorców ISO profilu powierzchni do oceny 
powierzchni po obróbce strumieniowo-ściernej. 
EN ISO 8503-2 (wersja polska) Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych po obróbce 
strumieniowo-ściernej. Sposób postępowania z uŜyciem wzorca. 
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PN-EN 22063:1996 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium i 
ich stopy. 
PN-EN ISO 14918 Natryskiwanie cieplne. Egzamin dla metalizatorów. 
PN-EN ISO 14920 Natryskiwanie cieplne. Natryskiwanie i przetapianie powłok ze stopów przetapialnych 
natryskiwanych cieplnie. 
PN-EN 22063 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium i ich 
stopy. 
PN-H-04684 Ochrona przed korozją. Nakładanie powłok metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich 
stopów na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopów Ŝelaza 
PN-EN 657 Natryskiwanie cieplne. Pojęcia i klasyfikacja 
PN-EN 1395 Natryskiwanie cieplne. Badania odbiorcze urządzeń słuŜących do natryskiwania cieplnego 
PN-C-04539 Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki. Metody badań 
PN-C-81515. Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubości powłoki. 
PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoŜa oraz przyczepności 
międzywarstwowej. 
PN-EN 24624 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności . 
PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć 
PN-EN ISO 8502-3 Ocena pozostałości kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do 
malowania (metoda z taśmą samoprzylepną). 
PN-EN ISO 8502-4 Wytyczne dotyczące oceny prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej przed 
nakładaniem farby. 
PN-H-97052 Ocena stanu zatłuszczenia powierzchni 
10.2. Inne dokumenty 
„Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych 
obiektów mostowych” Załącznik do Zarządzenia Nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych  
z dnia 8 grudnia 1998 roku 
Instrukcja Instytutu Mechaniki Precyzyjnej 77-72. Projekt wyposaŜenia typowego stanowiska 
metalizacyjnego 
Katalog Nakładów Rzeczowych nr 7-12 "Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne". Katalog 
opracowany przez Sekcję Korozji przy Zarządzie Głównym SiTPChem, Gdańsk 1998 



Przebudowa mostu na rzece Rządzy w miejscowości Dybów  
w ciągu drogi powiatowej 4356 W 

M.16.01.01. Izolacja wykonywana na zimno 

 
 

95

M.16.00.00. IZOLACJE I NAWIERZCHNIE 

M.16.01.00. IZOLACJA CIENKA 

M.16.01.01. Izolacja wykonywana na zimno 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji części odziemnych konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych w ramach przebudowy mostu 
na rzeczce Rządzy w miejscowości Dybów w ciągu drogi powiatowej nr 4356. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą: 
• ogólnych warunków prowadzenia robót izolacyjnych, 
• przygotowania i gruntowania podłoŜa oraz wykonanie izolacji, 
• ułoŜenie papy termozgrzewalnej w miejscach przewidzianych w dokumentacji projektowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami stosowanymi lub uŜytymi w ST DM.00.00.00. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 
techniczną, ST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne". 
2. MATERIAŁY 
Do wykonania robót w zakresie określonym punktem 1.3. przewiduje się zastosowanie materiałów, 
których właściwości winny być zgodne z instrukcjami technologicznymi opracowanymi przez producenta 
oraz z PN-B-24620. 
2.1. Materiał podstawowy 
Materiałem proponowanym do wykonania izolacji poziomej i pionowej wg zasad niniejszej ST jest 
dwuskładnikowa, grubowarstwowa polimerobitumiczna masa uszczelniająca, posiadająca aprobatę 
IBDiM. Materiał musi mieć dobrą przyczepność, być odporny na starzenie się, wodę i wszystkie 
normalnie występujące w gruncie substancje agresywne. NaleŜy zastosować materiał przyjazny dla 
środowiska tj. nie zawierający rozpuszczalników i włókien azbestowych. 
2.2. Materiał gruntuj ący podłoŜe pod izolację 
Materiałem gruntującym podłoŜe pod izolację z masy uszczelniającej polimero-bitumicznej jest 
koncentrat emulsji bitumicznej rozcieńczony wodą w stosunku 1 : 10. 
2.3. Papa termozgrzewalna. 
Izolacja zgrzewalna musi posiadać aktualną Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i 
Mostów (IBDiM) oraz instrukcję stosowania danego materiału izolacyjnego obejmującą: 
− rodzaj i wymagania jakie powinno spełniać podłoŜe na którym układana jest izolacja, 
− sposób przygotowania podłoŜa pod ułoŜenie izolacji, 
− rodzaj środka gruntującego zalecanego do gruntowania podłoŜa oraz wymagania, jakim powinien 
odpowiadać środek gruntujący, 
− ilość i rodzaj układanych warstw izolacyjnych oraz sposób ich układania, 
− sposób łączenia arkuszy papy (wielkość zakładów), 
− warunki wykonania warstw nawierzchni na izolacji, 
− warunki pogodowe, w jakich dopuszcza się wykonywanie robót izolacyjnych (temperatura podłoŜa i 
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otoczenia, wilgotność powietrza i podłoŜa, itp.). 
Wybór materiału izolacyjnego musi zostać zaaprobowany przez InŜyniera. 
3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu ręcznym naleŜy 
przygotować następujący sprzęt pomocniczy: 
• szczotki, szerokie pędzle, 
• wiertarka z nałoŜonym mieszadłem, 
• kielnie czerpakowe, kielnie gładkie i kielnie językowe, 
• metalowa blichówka (podłuŜna kielnia gładka), 
• odkurzacz. 
Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie 
natryskiwaczem materiałów izolacyjnych. 
Do układania papy termozgrzewalnej naleŜy stosować: 
− szczotki, odkurzacze, odkurzacze na wodę, spręŜarka z filtrem przeciwolejowym - do oczyszczania 
podłoŜa 
− szczotki, wałki, pistolety – do nakładania środka gruntującego 
− palniki na propan/butan z urządzeniem do odwijania izolacji w czasie zgrzewania, 
− wałki do dociskania izolacji świeŜo zgrzanej. 
4. TRANSPORT 
Transport materiałów dowolnymi środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu robót pod 
względem moŜności ułoŜenia i umocowania ładunku, akceptowanymi przez InŜyniera. Zabezpieczone 
przed przemarzaniem i przegrzaniem (poniŜej +35°C), naleŜy przechowywać w oryginalnie zamkniętych 
pojemnikach. 
4.1. Transport arkuszy papy 
Arkusze papy powinny być zwinięte w rolki i owinięte wstęgą papieru lub folii o szerokości co najmniej 
60cm. Na kaŜdym opakowaniu papy naleŜy umieścić etykietę zawierającą dane: 
a) nazwę i adres producenta 
b) oznaczenie 
c) datę produkcji i numer partii 
d) wymiary arkuszy papy 
e) informację o uzyskaniu przez wyrób Aprobaty Technicznej 
Rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, chroniących przed zawilgoceniem, w 
miejscu zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych i z dala od źródeł ciepła. Rolki papy 
naleŜy ustawiać w pozycji stojącej w jednej warstwie na paletach transportowych. Liczba rolek papy 
pakowanych na jednej palecie powinna być określona przez producenta. Rolki papy naleŜy przewozić 
krytymi środkami 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana roboty izolacyjne. 
Izolacje powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 
Przed ułoŜeniem systemu izolacji przeciwwodnej poniŜej poziomu terenu, poziom zwierciadła wody 
gruntowej naleŜy obniŜyć do co najmniej 30 cm poniŜej najniŜszego poziomu przewidzianej do 
wykonania warstwy hydroizolacji. ObniŜony poziom zwierciadła wody gruntowej naleŜy utrzymać przez 
cały okres robót. Robót nie naleŜy wykonywać w czasie deszczu, mŜawki oraz przy silnym 
nasłonecznieniu. Izolację naleŜy wykonać na podłoŜu równym, nieodkształcalnym, gładkim, suchym lub 
lekko wilgotnym oraz wolnym od plam olejowych i kurzu. Temperatura powietrza i podłoŜa w czasie 
wykonywania izolacji powinna być wyŜsza od +3°C i niŜsza od +35°C. 
W trakcie układania izolacji naleŜy stosować się do zaleceń producenta. W pobliŜu wykonywanych robót 
nie mogą być składane Ŝadne materiały sypkie i pylące. 
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5.2. Zakres wykonywanych robót 
Zakres robót objętych niniejszą ST obejmuje: 
• zakup materiałów izolacyjnych, z dowozem na miejsce wbudowania, 
• przygotowanie podłoŜa, polegające na usunięciu większych nierówności i części luźnych oraz na 
oczyszczeniu podłoŜa, 
• zagruntowanie podłoŜa emulsją bitumiczną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:10, 
• ułoŜenie masy bitumicznej grubowarstwowej na zagruntowanym podłoŜu, 
• papy termozgrzewalnej w miejscach przewidzianych w dokumentacji projektowej. 
5.2.1. Przygotowanie podłoŜa pod izolację 
Powierzchnia do zaizolowania powinna być poddana dokładnym oględzinom i zakwalifikowana do 
ułoŜenia izolacji. Kwalifikacji powierzchni dokonuje InŜynier, na pisemny wniosek kierownika budowy, 
w formie wpisu do dziennika budowy. Beton stanowiący podłoŜe pod hydroizolację powinien być 
powierzchniowo wyrównany i zwarty. Prawidłowo przygotowane podłoŜe winno spełniać następujące 
warunki: 
• podłoŜe powinno być równe,  
• podłoŜe powinno być stabilne i czyste, 
• powinno być wolne od mleczka cementowego oraz plam po oleju i tłuszczu, 
• podłoŜe powinno być przyczepne, 
• podłoŜe moŜe być lekko wilgotne, niedopuszczalny jest natomiast film wodny. 
Ewentualne wady wykończenia powierzchni przeznaczonych do izolowania naleŜy usuwać wg specjalnie 
opracowanych metod, uzgodnionych z InŜynierem i autorem projektu. Naprawy powierzchni nie są objęte 
zakresem niniejszej specyfikacji.  
5.2.2. Zagruntowanie podłoŜa 
Gruntowanie podłoŜa betonowego ma na celu zwiększenie przyczepności izolacji do tego podłoŜa. Przed 
uŜyciem stęŜoną emulsję bitumiczną naleŜy rozcieńczyć wodą w stosunki 1:10. 
Przy gruntowaniu podłoŜa naleŜy stosować następujące zasady: 
• naleŜy gruntować podłoŜe wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez InŜyniera, 
• temperatura powietrza i nie zmroŜonego podłoŜa w czasie wykonywania izolacji powinna być 
wyŜsza od 3°C i niŜsza od 35°C, powierzchnię przewidzianą do zaizolowania naleŜy gruntować tylko 
jednokrotnie, zuŜywając tyle środka gruntującego, ile beton ten zdoła całkowicie wchłonąć tak, aby na 
powierzchni nie powstała powłoka. 
• roztwór naleŜy nanosić szczotkami lub wałkami, ewentualnie sprzętem do natrysku, bezpośrednio 
przed gruntowaniem i nakładaniem masy hydroizolacyjnej, powierzchnię przeznaczoną na izolację 
naleŜy oczyścić z luźnych frakcji, pyłu i zatłuszczeń (luźne frakcji i pyły naleŜy usunąć za 
pomocą odkurzacza przemysłowego, a w ostateczności przez przedmuchanie spręŜonym powietrzem 
przechodzącym przez filtry: przeciwolejowy i przeciwwodny, zatłuszczenia naleŜy usunąć przez 
wypalenie np. palnikiem gazowym), 
• ostre krawędzie naleŜy sfazować (zukosować), zaś wyoblenia odpowiednio zaokrąglić, 
• powierzchnia zagruntowana przed ułoŜeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta. 
Jednorazowo pod papę termozgrzewalną moŜna zagruntować tylko taką powierzchnię, która zostanie 
zaizolowana tego samego dnia. Powierzchnię zagruntowaną, nie zaizolowaną bezpośrednio po 
wyschnięciu primera, naleŜy ponownie oczyścić i odpylić. Nie dopuszcza się ruchu pieszego po 
zagruntowanych powierzchniach. Gruntowanie przy uŜyciu środka asfaltowego. Wilgotność betonu (2 cm 
poniŜej powierzchni) nie moŜe przekraczać 4%. Wiek betonu podłoŜa - min. 14 dni dojrzewania betonu w 
temperaturze otoczenia co najmniej 15 

0C. Gruntowanie podłoŜa powinno się wykonać przy uŜyciu 
firmowego primera. Materiał gruntujący naleŜy nanosić zgodnie z technologią wykonania podaną przez 
producenta. NaleŜy zwrócić uwagę na wymagane zuŜycie primera na metr kwadratowy powierzchni 
normalnego, zwartego betonu, czas schnięcia zagruntowanych powierzchni i uzaleŜnienie go od 
temperatury otoczenia (zwykle kiedy zagruntowana powierzchnia nie jest lepka, a primer nie brudzi ręki). 
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5.2.3. Nakładanie izolacji – dwuskładnikowej, grubowarstwowej polimerobitumicznej masy 
uszczelniającej. 
Do komponentu płynnego dodaje się komponent proszkowy i miesza za pomocą wiertarki z nałoŜonym 
mieszadłem, ustawionej na wolne obroty. Po zmieszaniu masa powinna być jednorodna bez widocznych 
smug. Gotową masę uszczelniającą nakłada się na płaszczyzny poziome za pomocą gładkiej kielni, a na 
płaszczyzny pionowe od dołu do góry przy pomocy metalowej "blichówki". Grubość przeschniętej 
warstwy co najmniej 3 mm. Czas wiązania powłoki wynosi w temperaturze +20°C około 3 dni. 
Temperatura powietrza i powierzchni obiektu izolowanego w trakcie stosowania materiału ma wynosić od 
+3°C do +35°C. Izolację moŜna wykonywać w wilgotnych warunkach atmosferycznych. Powierzchnię 
betonu z wykonaną izolacją przeciwwilgociową lub przeciwwodną naleŜy chronić przed zbyt silnym 
nasłonecznieniem, deszczem, i innymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 
5.2.4. Układanie izolacji z papy termozgrzewalnej 
Układanie izolacji powinno odbywać się zgodnie z instrukcją producenta i aprobatą IBDiM. 
Zakład podłuŜny między dwoma sąsiednimi arkuszami izolacji nie powinien być węŜszy niŜ 8 cm, 
natomiast zakład czołowy między końcami rolek winien wynosić co najmniej 15 cm, chyba Ŝe producent 
poda inaczej. Układanie izolacji rozpoczynamy od najniŜszego punktu posuwając się w górę. 
W trakcie zgrzewania izolacji wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza co 
najmniej 2,0 cm na całej długości podgrzewanej rolki. Izolacja nie moŜe pozostać na pomoście na okres 
zimy nie przykryta gruntem. Nie moŜna dopuścić, aby na powierzchni izolacji występowały fałdy i 
wybrzuszenia. Powstałe wady wpływające na integralność izolacji, takie jak przebicia, pęcherze, 
rozerwania powinny zostać naprawione i uzyskać akceptację InŜyniera przed ułoŜeniem 
jakiejkolwiek następnej warstwy lub cały system naleŜy wykonać ponownie. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Kontrolę jakości robót przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej na elementach budowli 
stykających się z wilgocią gruntową sprawują: 
• InŜynier, 
• Kierownik robót, 
• SłuŜby pomocnicze takie jak: laboratoria drogowe i ośrodki badawcze. 
Kontrolę wytwarzania materiałów naleŜących do systemu ochrony hydroizolacyjnej betonu prowadzi 
producent w ramach nadzoru wewnętrznego. W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić badania 
kontrolne i dostarczać wyniki tych badań InŜynierowi. 
Sprawdzeniu podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne, a w szczególności: 
• jakość betonu podłoŜa wg wymagań odnośnie betonu konstrukcyjnego, 
• jakość materiałów do ewentualnych napraw powierzchni pod izolację wg wymagań określonych 
w odpowiednich normach przedmiotowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie komunikacyjnym, 
• jakość materiałów hydroizolacyjnych – wg wymagań IBDiM, 
• jakość wykonywanych robót – poprzez kontrolę ilości zuŜytego materiału, liczbę nałoŜonych warstw 
oraz prawidłowość wykonania kaŜdej z warstw (przyleganie, grubość warstwy, brak pęcherzy, 
dokładność pokrycia powierzchni). 
6.2. Badania i kontrole przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić InŜynierowi do akceptacji 
aktualne świadectwa badań materiałów podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnętrznego 
przez producenta (atesty materiałów). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty 
produkcji, daty przydatności do uŜycia, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 
Przed przystąpieniem do robót kontroli winno podlegać m.in. właściwe przygotowanie podłoŜa zgodnie z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji. 
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6.3. Badania w trakcie robót 
W trakcie prowadzenia robót naleŜy w sposób ciągły kontrolować temperaturę powietrza i podłoŜa. 
NaleŜy równieŜ sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z 
warunkami określonymi w ST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.. 
6.4. Badania i kontrole po wykonaniu robót 
Odbioru dokonuje InŜynier na podstawie zgłoszenia kierownika robót. Powierzchnie zabezpieczone 
powłoką hydroizolacyjną, po ich odpowiednim stwardnieniu, Wykonawca bada w obecności InŜyniera. 
Do badań kontrolnych, które naleŜy wykonywać w obecności InŜyniera naleŜą: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie grubości i jakości warstw ochronnych. 
Sprawdzenie przylegania izolacji termozgrzewalnej do podkładu naleŜy przeprowadzać wzrokowo i za 
pomocą młotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych 
miejscach na kaŜde 10 – 20 m2 powierzchni izolacji. Charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nie 
przyleganiu i nie związaniu izolacji z podkładem. Sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia powłok z 
materiałów rolowych naleŜy przeprowadzać w trakcie wykonywania izolacji, kontrolując stosowanie 
właściwych materiałów, wielkość zakładów oraz dokładność przyklejenia do podłoŜa zgodnie z 
wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami hydroizolacji 
JeŜeli zabezpieczenie hydroizolacyjne będzie wykonane źle, to warstwa wadliwie wykonana będzie 
zerwana i wymieniona na nową na koszt Wykonawcy. Podobnie postąpi się w przypadku nie osiągnięcia 
przez próbki określonych parametrów. 
 7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar powinien być wykonany na budowie w metrach kwadratowych ułoŜonej hydroizolacji. Obmiar 
robót odbywa się w obecności InŜyniera i wymaga jego akceptacji. Nadmierna grubość warstwy lub 
nadmierna powierzchnia zabezpieczenia w stosunku do dokumentacji projektowej, wykonana bez 
pisemnego upowaŜnienia InŜyniera nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym i Specyfikacją Techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami InŜyniera. Podstawą dokonania odbioru robót ulegających zakryciu są następujące 
dokumenty: 
• powykonawcza dokumentacja projektowa, 
• atesty materiałów izolacyjnych, 
• dziennik budowy z adnotacjami o zmianach w stosunku do dokumentacji projektowej. 
Na podstawie wyników badań i ST DM.00.00.OO. naleŜy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych. 
JeŜeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne naleŜy uznać za zgodne z 
wymaganiami ST. Odbiorowi podlegają: 
• podłoŜe betonowe, 
• wykonana powłoka hydroizolacyjna wraz z ewentualnymi warstwami ochronnymi. 
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieŜącej kontroli materiałów i 
robót. Odbioru dokonuje InŜynier na podstawie oględzin, pomiarów i wyników badań Wykonawcy. 
InŜynier zleci Wykonawcy przeprowadzenie uzupełniających badań i pomiarów wtedy, gdy: 
• zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą specyfikacją, 
• istnieją jakiekolwiek wątpliwości, co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy. 
Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymianę wadliwie wykonanej warstwy na nową Wykonawca wykona 
na własny koszt w terminie ustalonym z InŜynierem. 
Odbiory winny objąć wszystkie etapy realizacji. Odbiory naleŜy dokonać sprawdzając przytoczone w 
pkcie 6 kryterium oceny. Czynność odbioru winna być udokumentowana odpowiednim protokołem 
zgodnie z przyjętymi w ST DM.00.00.00. zasadami. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności zawarte są w ST D.M.00.00.00. 
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Szczegółowe warunki płatności 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
• zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
• przygotowanie powierzchni betonu, 
• gruntowanie powierzchni betonu, 
• wykonanie warstwy izolacji z grubowarstwowej, polimerobitumicznej masy uszczelniającej z 
zapewnieniem szczelności połączeń, hydroizloacji z papy termozgrzewalnej w miejscach przewidzianych 
przez dokumentację projektową 
• wykonanie badań i pomiarów 
Cena uwzględnia równieŜ zakłady, odpady i ubytki materiałowe oraz oczyszczenie miejsca pracy. 
W cenie jednostkowej mieści się równieŜ wykonanie i rozebranie ewentualnych pomostów roboczych 
niezbędnych dla wykonania izolacji. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 535:1993 Farby i lakiery. Oznaczanie czasu wypływu za pomocą kubków wypływowych. 
PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mięknienia. Metoda Pierścień i Kula 
PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury łamliwości metodą Fraassa 
PN-B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe - 
Metoda badania przyczepności powłok ochronnych 
PN-B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań 
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-C-04523 Oznaczanie zawartości wody metodą destylacyjną. 
PN-C-89085.06 śywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie lepkości. 
10.2. Inne dokumenty  
Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych na drogowych obiektach mostowych IBDiM Warszawa. 
Technologie robót utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych IBDM 1990 r. 
Metody badań izolacyjnych materiałów samoprzylepnych, zgrzewalnych i mastyksów - IBDiM Warszawa 
1991r. 
Karty techniczne produktów wydane przez producenta oraz odpowiadające im aprobaty techniczne 
IBDiM.  
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M.16.03.00. NAWIERZCHNIE 

M.16.03.03. Nawierzchnia z Ŝywic epoksydowo-poliuretanowych grubo ści 5 mm  
na kapach chodnikowych 

M.16.03.04. Nawierzchnia z Ŝywic epoksydowo-poliuretanowych grubo ści  
10 mm na jezdni 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych 
z wykonaniem nawierzchni epoksydowo-poliuretanowej w ramach przebudowy mostu na rzeczce Rządzy 
w miejscowości Dybów w ciągu drogi powiatowej nr 4356. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu nawierzchni z materiałów 
nawierzchniowych na bazie Ŝywic epoksydowych i poliuretanu wykonywanych na powierzchniach 
betonowych bez zastosowania izolacji. Zakres Robót obejmuje wykonanie nawierzchni zgodnie z 
dokumentacją projektową. Grubość warstwy nawierzchni zgodnie z dokumentacją projektową. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz z określeniami podanymi 
w ST DM.00.00.00. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za jakość wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, normami oraz poleceniami 
InŜyniera. 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
2.1. Nawierzchnia 
Materiał nawierzchniowy powinien być chemoutwardzalny na bazie Ŝywicy epoksydowej i poliuretanu. 
Musi nadawać się do układania na powierzchniach z betonu. Materiał ten po utwardzeniu winien posiadać 
następujące cechy: 
- gęstość około 1,2kg/dm3, 
- napręŜenie rozciągające - ponad 6MPa, 
- ścieralność badana na tarczy Bõhmego ≤≤ 2 mm, 
- wskaźnik ograniczenia chłonności wody ≥≥90%, 
- mieć odporność na wpływy atmosferyczne (deszcz, śnieg, mróz, promieniowanie UV) 
– odporność na działanie środków odladzających, 
- właściwości elastyczne w temperaturze od -20 do + 60 °C 
- przyczepność do podłoŜa betonowego: wartość średnia  ≥2,0 MPa, wartość pojedynczego wyniku  ≥1,5 
MPa. 
Jako wypełniacz naleŜy stosować suchy piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,1÷0,3 mm do warstwy szpachli 
i 0,4÷0,7 mm do warstwy nawierzchni. Grubość warstwy nawierzchni zgodnie z dokumentacją 
projektową. Dobór materiału nawierzchniowego podlega uzgodnieniu z InŜynierem. Stosować moŜna 
tylko taki materiał, dla którego Wykonawca przedstawi aktualną Aprobatę Techniczną wydaną przez 
IBDM, atest producenta oraz Karty Techniczne stosowanych materiałów. 
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3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Stosowany sprzęt powinien odpowiadać warunkom określonym w instrukcji wykonania nawierzchni 
opracowanej przez producenta. Sprzęt powinien być zaakceptowany przez InŜyniera. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Transport materiałów chemicznych w szczelnych, oryginalnych opakowaniach zabezpieczonych przed 
uszkodzeniem. 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.1. Przygotowanie podłoŜa 
Powłoki izolacyjno-nawierzchniowe układa się na podłoŜu betonowym pozbawionym mleczka 
cementowego, luźnych nie związanych składników, odpowiednio wytrzymałym, suchym, czystym, 
równym i gładkim. Usuwanie mleczka cementowego z powierzchni betonu naleŜy wykonać przez 
śrutowanie, hydropiaskowanie lub piaskowanie. Oczyszczoną powierzchnię odpyla się odkurzaczem 
przemysłowym lub spręŜonym powietrzem. 
Kryteria oceny jakości podłoŜa betonowego są następujące : 
- wytrzymałość na ściskanie równa co najmniej wytrzymałości gwarantowanej betonu 30 MPa / dla 
konstrukcji nowych/ lub 25 MPa / dla konstrukcji odbudowywanych /, 
- wytrzymałość na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000 nie mniej niŜ 2,0 MPa, 
- podłoŜe suche – beton w stanie powietrzno suchym, bez śladów wilgoci i zaciemnień,  
o wilgotności  < 4%, (chyba Ŝe w systemie są materiały gruntujące na wilgotny lub świeŜy beton), 
- podłoŜe czyste – powierzchnia wolna od luźnych frakcji, pyłów, plam oleju, smarów i innych 
zanieczyszczeń w ocenie wizualnej, 
- podłoŜe gładkie – lokalne nierówności i zagłębienia powierzchni betonu nie przekraczają ± 1,0 mm, 
- szorstkość podłoŜa badana wypełnienia piaskiem nie powinna przekraczać 1,0 mm. 
Nierówności podłoŜa przekraczające podane wartości dopuszczalne naleŜy naprawiać zaprawami PC lub 
PCC. Rysy występujące w podłoŜu naleŜy iniektować. PodłoŜe po przygotowaniu podlega odbiorowi 
InŜyniera z wpisem do dziennika budowy. W pierwszym etapie podłoŜe naleŜy zagruntować środkami 
firmowymi na bazie Ŝywic. Lepszą metodą jest szpachlowanie podłoŜa Ŝywicą gruntującą z dodatkiem 
kruszywa kwarcowego 0,1 do 0,3 mm. 
5.2. Przygotowanie materiału nawierzchniowego do układania 
WaŜne jest ścisłe przestrzeganie proporcji składników oraz czasu przydatności do stosowania. 
W przypadku Ŝywic, do których dodaje się utwardzacze reakcja wiązania rozpoczyna się natychmiast po 
wymieszaniu. W celu zwiększenia odporności na ścieranie nawierzchni oraz nadania jej właściwości 
antypoślizgowych do wykonania powłok uŜywane są piaski kwarcowe (wymagania jak dla klasy 6-tej wg 
BN-80/6811-01). Piasek dozuje się porcjami podczas procesu mieszania lub posypuje ułoŜoną warstwę do 
jej wysycenia. 
5.3. Wykonanie izolacjo-nawierzchni 
Roboty związane z wykonaniem izolacjo- nawierzchni powinny być wykonywane przez specjalistyczne 
firmy lub pod nadzorem przedstawiciela producenta. NaleŜy bezwzględnie przestrzegać zaleceń 
technologicznych określonych przez wytwórcę materiałów, zawartych w Kartach Technicznych. Ma to 
decydujący wpływ na trwałość wykonanych powłok, a takŜe na odporność korozyjną obiektu. 
Izolacjo- nawierzchnie z materiałów chemoutwardzalnych wykonywane są zwykle z trzech warstw : 
- warstwy gruntuj ącej –nanoszonej pędzlem lub wałkiem malarskim lub warstwy szpachli nanoszonej 
pacą stalową wcierając w podłoŜe 
- warstwy podstawowej – nanoszonej wałkiem malarskim, szpachlą zębatą lub gumową gracą (warstwę 
nanosi się jednorazowo w wyspecyfikowanej w projekcie grubości) 
- warstwy zamykającej –nanoszonej pędzlem lub wałkiem malarskim (warstwa zamykająca moŜe być 
jednocześnie warstwą barwną) 
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ZuŜycie Ŝywicy do warstw nawierzchniowych powinno wynosić minimum 0,80 kg/m²/mm, tak aby nie 
dopuścić do wykonywania warstwy z samego kruszywa. Dopuszczenie izolacjo – nawierzchni do ruchu 
moŜe nastąpić po całkowitym utwardzeniu. 
5.4 Warunki atmosferyczne wykonywania robót 
Prace związane z wykonywaniem izolacjo- nawierzchni naleŜy wykonywać w sprzyjających warunkach 
atmosferycznych, przy dobrej i suchej pogodzie w temperaturach powyŜej 10ºC do 30ºC. Wilgotność 
względna powietrza nie powinna przekraczać 75%.PodłoŜe na którym jest układana izolacjo –
nawierzchnia powinno mieć temperaturę o 3ºC wyŜszą od temperatury punktu rosy w danej temperaturze 
otoczenia. To zapobiega skraplaniu się pary wodnej na powierzchniach. Nie naleŜy prowadzić prac w 
czasie silnego wiatru, opadów deszczu, bezpośrednio przed opadami lub przed okresem spadku 
temperatury poniŜej minimalnej sieciowania Ŝywic. W przypadku konieczności wykonywania robót w 
niesprzyjających warunkach pogodowych, naleŜy je wykonywać pod namiotami klimatyzowanymi w 
całym okresie układania Ŝywic i ich dojrzewania. NaleŜy bezwzględnie przestrzegać wymagań producenta 
odnośnie temperatury powietrza, podłoŜa oraz wilgotności powietrza i podłoŜa w czasie prowadzonych 
robót. 
5.5 Warunki BHP 
Podczas pracy naleŜy stosować się do przepisów i wskazówek podawanych przez producenta. Nie wolno 
zbliŜać się z otwartym ogniem ani prowadzić robót spawalniczych. 
UWAGA: Stosowane do wykonywania izolacjo- nawierzchni Ŝywice chemoutwardzalne zawierają często 
substancje lotne nie szkodliwe przy pracy na otwartym powietrzu, ale przy pracy pod namiotem mogą 
gromadzić się w stęŜeniach powodujących zatrucie pracowników. 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
MoŜna stosować tylko materiał na który uzyskano Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDM oraz atest 
wytwórcy. 
Kontrolę jakości robót przeprowadza się na wszystkich etapach wykonawstwa i obejmuje ona: 
- kontrolę jakości materiałów 
- kontrolę wykonywania robót i zuŜycia materiałów 
- badania wykonanej izolacjo –nawierzchni i zgodności wykonanej powłoki z wymaganiami projektu, 
kartami technicznymi i specyfikacją techniczną 
6.1 Kontrola jakości materiałów 
Przed zastosowaniem materiałów sprawdzeniu podlega: 
- zgodność dostarczonego materiału z zamówieniem ( numer produktu ), 
- stan opakowań materiałów, 
- warunki przechowywania materiałów, 
- data produkcji i data przydatności do stosowania. 
Dodatkowo po otwarciu pojemników ocenia się wygląd materiałów. Na Ŝądanie inwestora wykonawca 
powinien przedstawić aktualne wyniki badań materiałów wykonywanych w ramach nadzoru 
wewnętrznego przez producenta. 
6.2 Kontrola wykonywania robót i zuŜycia materiałów 
Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dzienne protokóły, w których podaje się 
informacje o warunkach atmosferycznych zgodnie z pkt.5.4 ST, stanie uŜywanych materiałów zgodnie  
z pkt.6.1 ST, parametrach technologicznych wbudowywanych materiałów oraz ich ilości. 
Kontrola wykonania robót obejmuje : 
- badanie przygotowania podłoŜa zgodnie z pkt.5.1 ST, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, 
- kontrolę wykonania warstwy gruntującej na bazie Ŝywic. Prawidłowo zagruntowana powierzchnia 
powinna być sucha i lekko błyszcząca. Posypka piaskowa powinna być mocno przyklejona do Ŝywicy  
i częściowo w nią wtopiona. Kontrola grubości układanej powłoki gruntującej powinna być prowadzona 
na bieŜąco przez sprawdzenie ilości zuŜytych materiałów. 
- kontrolę wykonania izolacjo- nawierzchni ( warstwy podstawowej i zamykającej ). Podczas 
wykonywania warstw naleŜy sprawdzić zachowanie proporcji mieszania składników, zachowanie czasu 
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mieszania, odstępów czasowych pomiędzy układaniem kolejnych warstw, sposób wykonania i grubość 
nakładanej izolacjo- nawierzchni (przez kontrolę zuŜycia materiału w kg/m²) i wygląd zewnętrzny 
powierzchni powłoki (jednorodny bez spłynięć i sfałdowań o jednolitej barwie z równomiernie 
rozłoŜoną mocno wklejoną posypką uszorstniającą). 
6.3 Badania wykonanej izolacjo- nawierzchni i zgodności powłoki z wymaganiami 
Badania kontrolne obejmują cały proces zabezpieczenia powierzchni od robót przygotowawczych przez 
etapy realizacji robót, aŜ do badań kontrolnych. 
Po wykonaniu nawierzchni ocenie podlega : 
- wygląd zabezpieczenia ( bez pęcherzy, zarysowań, powierzchni otwartej lub uszkodzonej warstwie 
zamykającej, bez smug, szwów roboczych i sfałdowań, posypka powinna być równomierna, mocno 
przyklejona do podłoŜa, barwa jednolita zgodna z wyspecyfikowaną ), 
- równość nawierzchni ( mierzona łatą długości 2,0m, dopuszczalny prześwit pod łatą 1,0 mm), 
- grubość nawierzchni ( tolerancja w stosunku do projektu –0,5 mm, +1,0 mm), 
- przyczepność systemu do podłoŜa ( mierzona metodą niszczącą ˝pull-off ˝ : wartość średnia ≥2,0 MPa 
wartość pojedynczego odczytu  ≥1,5 MPa ) 
Badanie przyczepności do podłoŜa powinno być wykonane w dwóch polach losowo wybranych przez 
nadzór dla powierzchni < 1000m². Na kaŜdym polu naleŜy wykonać badania w pięciu punktach 
pomiarowych. Na obiektach większych naleŜy dodać jedno pole pomiarowe na kaŜde 1000 m² 
powierzchni. Średnia wartość przyczepności nie powinna być mniejsza od wyspecyfikowanej. Protokół z 
badań jest załącznikiem do materiałów odbiorowych. Miejsca uszkodzone podczas badań naleŜy naprawić 
przy uŜyciu tych samych materiałów, zachowując wymagania techniczne odnośnie ich stosowania. 
7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanej izolacjo- nawierzchni o spoiwie 
epoksydowo –poliuretanowym. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Na podstawie wyników przeprowadzonych badań i kontroli naleŜy sporządzić protokoły odbioru Robót 
końcowych. JeŜeli wszystkie badania i odbiory dały wyniki pozytywne, wykonane Roboty naleŜy uznać 
za zgodne z wymaganiami. JeŜeli choć jedno badanie lub odbiór dało wynik ujemny, wykonane Roboty 
naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami ST. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest 
doprowadzić Roboty do zgodności z ST i przedstawić je do ponownego odbioru. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 9. 
Płatności podlega powierzchnia (m²) wykonanej i odebranej izolacjo–nawierzchni o grubości zgodnej z 
projektem. 
9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
- zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji, 
- przygotowanie podłoŜa, 
- wypełnienie szczelin kitem elastycznym, 
- ułoŜenie nawierzchni i jej pielęgnacja, 
- oczyszczenie stanowiska pracy, 
- wykonanie badań i pomiarów. 
10. Przepisy związane 
Katalog Detali Mostowych – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2002 r. 
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M.17.00.00. ODWODNIENIE 

M.17.01.01.Wpusty 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru odwodnienia jezdni i 
chodników w ramach przebudowy mostu na rzeczce Rządzy w miejscowości Dybów w ciągu drogi 
powiatowej nr 4356. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu odwodnienia jezdni i zabudów 
chodnikowych poprzez wbudowanie Ŝeliwnych wpustów odwadniających na obiektach mostowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami, ST D-M.00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
2. Materiały 
Ogólne warunki dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M.00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 2. 
2.1. Wpust ściekowy 
Przewidziano wpusty z odprowadzeniem pionowym. Wpusty naleŜy wykonać z Ŝeliwa szarego. 
Materiały uszczelniające: 
1. mieszanka bitumiczno epoksydowa, 
2. elastyczna bitumiczna taśma uszczelniająca, 
3. warstwa filtracyjna z grysu bazaltowego 5/16 otoczonego kompozycja epoksydową. 
lub inne zaakceptowane przez Projektanta. 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące wymagań jakościowych Robót  
i bezpieczeństwa zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. Roboty 
montaŜowe powinny być wykonywane ręcznie. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. NaleŜy je umieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed przesuwaniem lub uszkodzeniem. 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty odwodnieniowe. 
MontaŜ wpustów odwodnienia winien przebiegać zgodnie z Dokumentacją Projektową przy zachowaniu 
szczególnej dokładności i staranności wykonania. 
5.1. Osadzenie wpustów 
Wpusty naleŜy osadzać w płycie pomostu na rzędnej wg Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem 
rzędnych podniesień wykonawczych jak dla płyty. Rozstaw wpustów wg Dokumentacji Projektowej. 
MontaŜ elementów odwodnienia winien przebiegać zgodnie z Dokumentacją Projektową przy zachowaniu 
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szczególnej dokładności i staranności wykonania. Wpusty naleŜy osadzać na rzędnej określonej  w  
Dokumentacji Projektowej z tolerancją -3mm. Tolerancja lokalizacji w rzucie poziomym powinna być  
± 1,0 cm. Izolację płyty pomostu naleŜy wywinąć na kołnierz elementu wpustu. Do wpustu naleŜy 
podłączyć dren odwodnienia powierzchni izolacji. Warstwa filtracyjna z grysu bazaltowego 5/16 
otoczonego kompozycja epoksydową, której objętość powinna być tak dobrana, aby otaczała ziarna grysu 
nie wypełniała pustek między nimi. 
6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.1. Badania prowadzone podczas kontroli Robót 
- sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową, 
- sprawdzenie materiałów, 
- sprawdzenie kompletności wpustu, prawidłowości osadzenia elementów, 
- sprawdzenie sprawności całego odwodnienia. 
6.1.1. Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową 
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonanych elementów 
odwodnienia z Dokumentacją Projektową oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiarów. 
6.1.2. Sprawdzenie materiałów 
Sprawdzenie materiałów naleŜy przeprowadzić na podstawie świadectw jakości producenta lub innych 
dokumentów stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 
oraz normami przedmiotowymi. 
6.1.3. Sprawdzenie wpustów 
Sprawdzenie wpustów polega na porównaniu ich konstrukcji z Dokumentacją Projektową oraz 
niwelacyjnym i sytuacyjnym sprawdzeniu połoŜenia poszczególnych wpustów. Badania naleŜy wykonać 
za pomocą niwelatora, taśmy stalowej, oględzin zewnętrznych. W przypadku powaŜnych wątpliwości 
moŜna przeprowadzić próbę wodną poprzez wylanie wody na jezdnię. 
6.1.4. Sprawdzenie sprawności całego odwodnienia 
Sprawdzenie sprawności działania całego odwodnienia polega na stwierdzeniu za pomocą oględzin czy 
woda z płyty pomostu w całości jest odprowadzana przez system wpustów, czy nie ma przecieków wody 
obok rur spustowych oraz sączków odwadniających. NaleŜy sprawdzić, czy odprowadzana z nawierzchni 
pomostu woda nie zagraŜa konstrukcji podpór lub nie powoduje zamakania dolnych partii ustroju 
niosącego. 
7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 szt. (sztuka) osadzonego wpustu łącznie z króćcami, na podstawie 
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. 
8. Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 
8.1. Odbiory częściowe 
Odbiorom częściowym podlegają: 
- elementy składowe odwodnienia, 
- prawidłowość osadzenia elementów wpustu, 
- szczelność warstw wokół wpustów. 
8.2. Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu podlega sprawność całego systemu odwodnienia sprawdzona wg punktu 6 
niniejszej ST. 
JeŜeli wyŜej wymienione badania dadzą dodatni wynik, wykonane Roboty naleŜy uznać za zgodne 
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z wymaganiami. JeŜeli choć jedno z badań da wynik ujemny, całość Robót odbieranych lub ich część 
naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami i nie nadające się do przyjęcia. W tym celu naleŜy poprawić 
wykonane Roboty w celu doprowadzenia do zgodności z wymaganiami, a po poprawieniu przedstawić do 
ponownego badania. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 9. 
9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa osadzenia wpustów obejmuje: 
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- zakup i dostarczenie kompletów wpustów na budowę, 
- przygotowanie do montaŜu, 
- montaŜ wpustu z wykonaniem obsypki filtracyjnej wg KDM GDDKiA wraz z uszczelnieniem połączeń, 
- wykonanie badań i pomiarów. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-H-83101 śeliwo szare. Klasyfikacja. 
PN-H-74002 śeliwne rury kanalizacyjne. 
10.2. Inne dokumenty 
Katalog Detali Mostowych – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2002 r. 
Instrukcja Producenta. 
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M.17.01.02 Kolektor odprowadzaj ący wod ę 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru kolektora z rur kanalizacyjnych 
odprowadzających wodę w ramach przebudowy mostu na rzeczce Rządzy w miejscowości Dybów w 
ciągu drogi powiatowej nr 4356. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
odprowadzenia wody z obiektów mostowych przy pomocy kolektora oraz pionowych rur spustowych 
(wraz z podejściami) z Ŝywic poliestrowych. Średnice rur zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Omawiane odprowadzenie zaczyna się od rur wpustowych zamontowanych w ustroju niosącym danego 
obiektu mostowego a kończy się na najbliŜszej studzience wg opracowania branŜowego. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i ST D-M.00.00.00 
„Wymagania ogólne”, pkt. 1. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST, i poleceniami InŜyniera. 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 2. 
2.1. Rury spustowe i kształtki z Ŝywic poliestrowych 
NaleŜy stosować rury oraz łączniki i kształtki typu GFK wykonane z Ŝywic poliestrowych, piasku 
kwarcowego, zbrojonych włóknem szklanym o wewnętrznej warstwie grubości co najmniej 1 mm, 
chroniącej przed ścieraniem. Rury naleŜy łączyć za pomocą łączników systemowych. 
Odwodnieniowy system rurowy musi przewidywać moŜliwość włączeń wpustów mostowych.  
W miejscach połączeń odcinków pionowych z poziomymi naleŜy zastosować czyszczaki. W rejonie 
dylatacji ustroju niosącego oraz przyłączy wpustów naleŜy zabezpieczyć moŜliwość prawidłowej pracy 
kolektora poprzez zastosowanie kompensatorów. 
Rury kolektora i podejść, kształtki, łączniki, uszczelki powinny naleŜeć do jednego systemu, dla którego 
Wykonawca przedstawi Aprobatę Techniczną. 
Mocowanie kolektora do ustroju niosącego poprzez rozwiązanie systemowe. W/w konstrukcje powinny 
być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe o grubości powłoki co najmniej 85 µm 
z doszczelnieniem powłokami malarskimi (np. epoksydowo-poliuretanową). 
Z estetycznych względów przewiduje się zastosowanie rur barwionych w dostosowaniu do kolorystyki 
obiektu. Kolor rur naleŜy uzgodnić z InŜynierem. 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 3. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót 
zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Roboty montaŜowe powinny być 
przeprowadzone ręcznie. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 4. 
4.1. Transport rur 
Rury powinny być transportowane w opakowaniu producenta (np. pojemniki siatkowe, palety  
z nadstawkami, wiązki itp.). Na czas transportu rury naleŜy zabezpieczyć przed przemieszczaniem  
i uszkodzeniem. 
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4.2. Składowanie materiałów 
Rury kanalizacyjne powinny być przechowywane warstwami w stosach do wysokości 1,5 m. Kształtki 
naleŜy przechowywać na paletach z nadstawkami lub w pojemnikach siatkowych. 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 5. 
MontaŜ rur kolektora winien przebiegać zgodnie z Dokumentacją Projektową przy zachowaniu 
szczególnej dokładności i staranności wykonania. Wykonawca dostarczy projekt wykonawczy 
odwodnienia wraz z jego mocowaniem do konstrukcji. 
5.1. Projekt wykonawczy odwodnienia 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia we własnym zakresie i na koszt własny projektu 
odwodnienia, zawierającego: 
- rysunki robocze 
- projekt organizacji wraz z harmonogramem uwzględniający warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty. PowyŜsze opracowania projektowe podlegają akceptacji przez InŜyniera. 
5.1.1. Rysunki robocze 
W projekcie naleŜy rozwiązać w szczególności następujące zagadnienia: 
- szczegółowe opracowanie sposobu łączenia rur, dobór kompensatora oraz przejścia kolektora przez 
konstrukcję przyczółka, umiejscowienie czyszczaków i osadników 
- rysunki robocze konstrukcji stalowych mocujących rury wraz z ich kotwieniem do konstrukcji, 
- dobór zabezpieczenia antykorozyjnego dla elementów stalowych 
5.1.2. Projekt organizacji robót 
W projekcie tym naleŜy rozwiązać następujące zagadnienie: 
- metodę montaŜu, 
- pomosty i podesty robocze umoŜliwiające dostęp do wbudowania rur, 
- zagadnienia bezpieczeństwa pracy, 
- bezpieczeństwo ruchu w trakcie prowadzenia robót. 
5.2. MontaŜ i zamocowanie kolektora z rur z Ŝywic poliestrowych 
Trasa rur kolektora powinna być zgodna z Dokumentacją projektową. Rury kolektora naleŜy instalować 
zgodnie z projektem opracowanym przez Wykonawcę. Połączenie Ŝeliwnego wpustu mostowego z 
podejściem do kolektora winno zapewniać pełną szczelność tak, aby uniemoŜliwi ć spływ wody obok rury 
i zamakanie konstrukcji nośnej. 
Mocowanie kolektora do ustroju niosącego poprzez elementy systemowe. Przy określaniu rozstawu 
konstrukcji wieszakowych lub wsporczych naleŜy brać pod uwagę: 
- średnicę rur, 
- zakres temperatur pracy kolektora 
- konstrukcję obiektu. 
W rurach powinny znajdować się czyszczaki, osadniki i kompensatory. Ich rozmieszczenie będzie 
określone w projekcie odwodnienia dostarczonym przez Wykonawcę. 
5.3. UłoŜenie i zamocowanie rur spustowych 
Rury spustowe naleŜy instalować wg Dokumentacji Projektowej. 
Rury naleŜy mocować do konstrukcji w moŜliwie równych odstępach nie przekraczających odległości  
2 m. Rury o długości 2-3 m powinny być mocowane w dwóch miejscach. Miejsca mocowania powinny 
znajdować się w równych odstępach między połączeniami, przy czym odległość mocowania od miejsca 
połączenia nie powinna być większa niŜ 750 mm. 
Odchylenie rur odwadniających od linii prostej mierzone na długości 2 m nie powinno przekraczać 3 mm. 
W rurach powinny znajdować się czyszczaki. Ich rozmieszczenie będzie określone w projekcie 
odwodnienia dostarczonym przez Wykonawcę. 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 6. 
6.1. Badania prowadzone podczas kontroli robót 
– sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową i rysunkami roboczymi, 
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– sprawdzenie materiałów, 
– sprawdzenie prawidłowości zamocowań i uszczelnień rur. 
6.1.1. Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową 
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonanych elementów z 
Dokumentacją Projektową oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiarów. 
6.1.2. Sprawdzenie materiałów 
Polega na sprawdzeniu średnicy rur i sztywności nominalnej rur na podstawie Aprobaty Technicznej. 
NaleŜy równieŜ sprawdzić, czy dostarczone rury kolektora i podejść, kształtki, łączniki, uszczelki naleŜą 
do jednego systemu. 
6.1.3. Sprawdzenie prawidłowości zamocowań i uszczelnienie rur 
Sprawdzenie prawidłowości zamocowań i uszczelnienia rur obejmuje kontrolę trwałości mocowania rur 
do konstrukcji, prawidłowości połączeń rur wg wymogów niniejszej ST oraz droŜność systemu 
odwodnienia. 
Po zakończeniu robót sprawdza się szczelność wbudowanego systemu odwadniającego na podstawie 
szczegółowego przeglądu dokonanego w trakcie intensywnych opadów atmosferycznych lub 
przeprowadzonej próby wodnej. 
Sprawdzenie rur odwadniających obejmuje kontrolę tolerancji ustawienia, trwałości mocowania do 
konstrukcji i prawidłowości połączeń wg niniejszej Specyfikacji oraz droŜność rur. Sprawdzenie 
sprawności działania całego odwodnienia polega na stwierdzeniu za pomocą oględzin czy woda z płyty 
pomostu w całości jest odprowadzona przez system wpustów, czy nie ma przecieków wody obok rur 
odwadniających. NaleŜy sprawdzić, czy odprowadzana z nawierzchni woda nie powoduje zamakania 
dolnych partii ustroju niosącego, nie zagraŜa konstrukcji obiektu. 
6.1.4. Kontrola zabezpieczeń antykorozyjnych elementów mocujących 
Sprawdza się wizualnie wygląd zewnętrzny powłoki zgodnie z PN-C-81515 oraz jej przyczepność do 
podłoŜa zgodnie z PN-C-81531oraz na podstawie świadectw jakości producenta. 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 7. 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1m (metr) kolektora na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w 
terenie. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 8. 
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorom częściowym w trakcie prowadzenia robót. 
JeŜeli badania wymienione w pkt. 6 dadzą dodatni wynik, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z 
wymaganiami. JeŜeli choć jedno z badań da wynik ujemny, całość robót odbieranych lub ich część naleŜy 
uznać za niezgodne z wymaganiami i nie nadające się do przyjęcia. W tym celu Wykonawca powinien 
poprawić roboty w celu doprowadzenia do zgodności z wymaganiami, a po poprawieniu przedstawić do 
ponownego badania i odbioru. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 9. 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa wykonania i zamocowania rur kolektorów z Ŝywic poliestrowych obejmuje: 
– wykonanie kompleksowego projektu odwodnienia,, 
– zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
– zapewnienie wymaganej kolorystyki rur w uzgodnieniu z InŜynierem 
– przygotowanie do montaŜu, 
– wyposaŜenie kolektora w czyszczaki, osadniki i kompensatory; 
– montaŜ kolektora wraz z rurami łączącymi z wpustami mostowymi oraz z uszczelnieniem połączeń rur, 
– mocowanie rur do konstrukcji, 
– uszczelnienie przejść rur kolektora w konstrukcji przyczółka, 
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– wykonanie podłączenia kolektora do studzienki kanalizacyjnej, 
– zabezpieczenie antykorozyjne elementów do podwieszenia rur, 
– wykonanie próby wodnej, 
– wykonanie niezbędnych rusztowań i ich przekładanie, 
– wykonanie badań i pomiarów. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-H-83101 śeliwo szare. Gatunki. 
PN-H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór sztuk do próbek 
PN-N-03021 Statystyczna kontrola jakości. Kontrola odbiorcza wg oceny alternatywnej. Plany 
badania. 
BN-82/H-74002 śeliwne rury kanalizacyjne. 
10.2. Inne dokumenty 
Katalog Detali Mostowych – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2002 r. 
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M.18.00.00 ŁOśYSKA MOSTOWE 

M.18.01.02. ŁoŜyska elastomerowe 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy wykonaniu 
i montaŜu łoŜysk elastomerowych w ramach przebudowy mostu na rzeczce Rządzy w miejscowości 
Dybów w ciągu drogi powiatowej nr 4356 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - zbiór wymagań w zakresie sposobu 
wykonania robót budowlanych, właściwości stosowanych materiałów, kontroli jakości i odbioru robót 
oraz wymagań odnośnie instalacji, montaŜu maszyn, urządzeń i wyposaŜenia obowiązujących przy 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i 
montaŜem łoŜysk elastomerowych o określonej nośności na obiektach mostowych. 
1.4. Określenie podstawowe 
1.4.1. ŁoŜysko - konstrukcja, której zadaniem jest przeniesienie sił z przęsła lub belki na podporę, 
umoŜliwiająca jednocześnie obroty przekrojów podporowych przęsła lub belki i, ewentualnie, 
przemieszczenia przęsła lub belki w płaszczyźnie podparcia. 
1.4.2. ŁoŜysko nieprzesuwne - łoŜysko uniemoŜliwiające przemieszczenia przęsła w płaszczyźnie 
podparcia. 
1.4.3. ŁoŜysko przesuwne - łoŜysko umoŜliwiające przemieszczenia przęsła w płaszczyźnie podparcia, w 
jednym lub wielu kierunkach. 
1.4.4. ŁoŜysko elastomerowe odkształcalne - łoŜysko wykonane z róŜnych odmian gumy (np. neoprenu) 
lub innych polimerów (np. poliuretanu), uzbrojonych lub nieuzbrojonych blachami stalowymi. 
1.4.5. ŁoŜysko elastomerowe ślizgowe - łoŜysko elastomerowe odkształcalne przesuwne wykonane z 
bloku elastomeru pokrytego PTFE, po którym moŜe się ślizgać polerowana płyta stalowa. 
1.4.6. Politetrafluoroetylen (PTFE) - tworzywo sztuczne, fluorowęglowe, o bardzo małym 
współczynniku tarcia. 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w Specyfikacji D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M- 00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
2.2. Materiały do wykonania robót 
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST. 
UŜyte materiały – w tym kompletne łoŜyska muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM 
lub znak CE. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi zaświadczenia producenta, potwierdzające spełnienie przez 
zastosowane łoŜyska wymaganych właściwości oraz trwałości, a takŜe wyniki przeprowadzonych badań. 
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2.2.2. Materiały do wykonania łoŜysk 
2.2.2.1. Blachy stalowe zbrojenia łoŜysk elastomerowych 
Blachy wewnętrzne zbrojenia powinny być wykonane ze stali podwyŜszonej wytrzymałości lub 
równowaŜnej, której wydłuŜenie a5 ≥≥18%. Blachy zewnętrzne zbrojenia mogą być wykonane ze stali 
zwykłej jakości, której wydłuŜenie a5 ≥18%. Stal powinna spełniać wymagania Polskiej Normy lub 
aprobaty technicznej. 
Minimalna grubość blach wewnętrznych zbrojenia powinna wynosić 2 mm. Blachy wewnętrzne powinny 
być pozbawione ostrych krawędzi. NaleŜy stosować tylko takie metody wycinania blach, które nie dają 
skaz, zadziorów i szorstkich krawędzi. JeŜeli warstwy wewnętrzne elastomeru mają grubość 8 mm to 
minimalna grubość blach zewnętrznych powinna wynosić 15 mm, a w przypadku warstw grubszych 20 
mm. 
2.2.2.2. Elastomer 
Elastomer stosowany do wyrobu łoŜysk powinien być wyprodukowany z kauczuku naturalnego, 
chloroprenowego ewentualnie z poliuretanu. Zawartość kauczuku naturalnego lub chloroprenowego w 
mieszance zgodnie z Aprobatą Techniczną oraz Deklaracją Zgodności wystawioną przez producenta. 
Elastomery na bazie kauczuku powinny mieć twardość od 50°Sh A do 70° Sh A, na bazie poliuretanów 
twardość od 60° Sh A do 80° Sh A. Twardość powinna być określona wg metody Shore’a ,zgodnie  
z PN-80/C-04238. 
Zaleca się stosować do łoŜysk elastomer o twardości (60±5)°Sh A, zapewniający moduł odkształcenia 
postaciowego G=(0,9 ± 0,15) MPa. 
Do produkcji łoŜysk nie moŜna stosować Ŝadnych odpadów gumowych lub gumy z odzysku. 
Elastomer powinien charakteryzować się dobrą odpornością na działanie zmiennych warunków 
atmosferycznych, ozonu, promieniowania ultrafioletowego, olejów, smaru, benzyny, soli oraz 
ekstremalnych temperatur, w których eksploatowane jest łoŜysko (od -35° C do +50°C). 
2.2.2.3. Politetrafluoroetylen (PTFE) 
PTFE, z którego są wykonane arkusze elementów ślizgowych, powinien być materiałem czystym, bez 
wypełniaczy, wcześniej nie przerabianym. Nie dopuszcza się materiału regenerowanego.  
2.2.2.4. Kleje 
Kleje do łączenia elastomeru ze stalą lub PTFE ze stalą lub elastomerem powinny zapewniać 
wytrzymałość złącza nie mniejszą niŜ słabszego z łączonych materiałów. 
W przypadku PTFE naleŜy stosować tylko kleje termoutwardzalne. Kleje do przyklejania PTFE do płyt 
stalowych powinny zapewnić przyczepność o minimalnej wytrzymałości na odrywanie 5 N/mm 
szerokości sklejny - w przypadku badań doraźnych oraz 4 N/mm szerokości skleiny - w przypadku badań 
długotrwałych. 
Kleje do elastomeru powinny dawać wytrzymałość skleiny między elastomerem a blachą stalową, równą 
co najmniej 7 N/mm szerokości skleiny wg PN-86/C-04254. 
Kleje powinny być odporne na działanie smarów, czynników atmosferycznych i biologicznych oraz 
temperatury, w której eksploatowane będzie łoŜysko. 
2.2.3. ŁoŜyska elastomerowe 
NaleŜy stosować łoŜyska elastomerowe, dla których producent gwarantuje okres uŜytkowania nie krótszy 
niŜ 20 lat. 
Zastosowane łoŜyska powinny zapewniać poziome przemieszczenia i obroty elementów podpieranych, 
przy dopuszczalnym kącie odkształcenia postaciowego ϕ = 0,7 dobranych grubości warstw elastomeru. 
W przypadku, gdy odkształcalność łoŜyska nie spełnia powyŜszego wymagania, łoŜysko powinno być 
zaopatrzone w urządzenie ślizgowe, zapewniające przemieszczenia w określonych kierunkach, 
regulowane odpowiednimi prowadnicami. Wszystkie odsłonięte elementy stalowe powinny być wykonane 
ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone antykorozyjnie. 
ŁoŜyska po wykonaniu powinny być trwale oznakowane przez podanie nazwy producenta (lub nazwy 
handlowej) oraz numeru seryjnego i roku produkcji. Numer seryjny powinien być niepowtarzalny, aby 
umoŜliwi ć w razie potrzeby prześledzenie zapisów kontrolnych w procesie produkcyjnym. Numer seryjny 
powinien być takŜe widoczny po ustawieniu łoŜyska na podporze. Górna powierzchnia łoŜyska powinna 
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być wyraźnie oznakowana, a na niej zaznaczone: wielkość i kierunek projektowanego przemieszczenia 
oraz osie słuŜące do ustawienia łoŜyska na podporze (nie dotyczy to łoŜysk elastomerowych bez 
stalowych płyt dociskowych). 
3. Sprzęt 
Do przygotowania i ułoŜenia zaprawy niskoskurczowej jako podlewki pod łoŜysko Wykonawca powinien 
dysponować szalunkami do zaprawy, mieszalnikiem wolnoobrotowym, pacą, szpachlą lub innym 
narzędziem do nakładania zaprawy ewentualnie aparaturą do wlewania lub tłoczenia zaprawy 
samorozlewnej pod łoŜysko z odpowiednim jej odpowietrzaniem. 
Przewiduje się ręczne ustawianie łoŜysk. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.2. Przenoszenie, transport i przechowywanie łoŜysk 
Podczas przenoszenia, transportu i przechowywania łoŜyska powinny być czyste oraz zabezpieczone od 
uszkodzeń mechanicznych, nadmiernej temperatury, opadów atmosferycznych, zanieczyszczeń i innych 
szkodliwych czynników. Poza tym łoŜyska gumowe powinny być przechowywane zgodnie z zasadami 
normy PN-75/C-94099. 
ŁoŜyska powinny być pakowane w szczelne skrzynki, z ochroną elementów łoŜysk przed wzajemnym 
obcieraniem, a takŜe wstrząsami i uderzeniami. Transport łoŜysk powinien odbywać się w krytych 
wagonach kolejowych lub pod plandeką w skrzyniach samochodów cięŜarowych, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami transportowymi. ŁoŜyska przed ustawieniem na podporach powinny być 
chronione przed uszkodzeniem. 
Materiały do wykonania podlewek powinny być transportowane i przechowywane zgodnie z 
wymaganiami producenta. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
5.2. MontaŜ łoŜysk 
ŁoŜyska powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1. roboty przygotowawcze, 
2. przygotowanie podłoŜa betonowego, 
3. ułoŜenie podlewki, 
4. montaŜ łoŜyska 
5. roboty wykończeniowe. 
5.3. Ogólne warunki prowadzenia robót 
ŁoŜyska ruchome powinny być ustawione w ten sposób, aby połoŜenie neutralne zajmowały w 
temperaturze otoczenia +10°C i w przypadku obciąŜenia przęsła połową obciąŜenia ruchomego przyjętego 
w dokumentacji projektowej. Przed ustawieniem łoŜyska naleŜy sprawdzić czy temperatura konstrukcji 
przęsła w czasie montaŜu łoŜyska mieści się w zakresie tolerancji przewidzianych w dokumentacji 
projektowej w stosunku do temperatury +10°C. 
ŁoŜyska powinny być ustawiane na podporach zgodnie z dokumentacją projektową, z uwzględnieniem 
oznaczeń na wierzchu łoŜyska. 
5.5. Ustawianie łoŜysk 
ŁoŜyska powinny być ustawiane na warstwach zaprawy (podlewce), która słuŜy jako warstwa 
wyrównawcza i poziomująca. Przed wykonaniem podlewki, łoŜysko naleŜy ustawić w projektowanym 
połoŜeniu za pomocą klinów lub innych podkładek. Niedopuszczalne jest pozostawienie sztywnych 
elementów pod łoŜyskiem. Po osiągnięciu przez zaprawę wymaganej wytrzymałości, sztywne kliny i 
podkładki powinny być usunięte. 
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ŁoŜyska powinny być podsadzane na całej swej powierzchni. Po ich ustawieniu nie powinno być pod nimi 
pustek lub twardszych miejsc. Materiał do wykonania podlewki powinien przenosić przewidziane 
obciąŜenia bez uszkodzeń. 
Podlewki powinny być wykonane z niskoskurczowej zaprawy cementowej, Ŝywicowej lub cementowo-
Ŝywicowej. Przed przystąpieniem do wykonania podlewki, beton ciosu podłoŜyskowego powinien być 
nasycony wodą, aby uniknąć potem jej odsączania z zaprawy. Nadmiar wody powstały na powierzchni po 
wylaniu zaprawy, powinien być usunięty. Deskowania do zaprawy nie naleŜy usuwać wcześniej nim 
zwiąŜe zaprawa. Musi być ono jednak usunięte w chwili włączenia łoŜyska do współpracy z konstrukcją 
niosącą. 
5.6. Opuszczanie konstrukcji przęsła na łoŜyska 
Wszystkie elementy sztywne, przeszkadzające swobodnym ruchom łoŜyska powinny być usunięte. 
Boczne powierzchnie łoŜysk powinny być zabezpieczone przed zalaniem ich masą betonową. W tym celu 
łoŜyska moŜna osłonić płytami styropianowymi lub miękkimi płytami pilśniowymi nasyconymi bitumem i 
uszczelnionymi gipsem. 
5.7. Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót 
wykończeniowych naleŜą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do warunków budowy 
obiektu i roboty porządkujące. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
6.2. Badania materiałów 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
a) uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, protokóły z badań łoŜysk w 
wytwórni itp.), potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji, 
b) ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone 
w pkcie 2 lub przez InŜyniera. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji. 
Badania łoŜysk kompletnych powinny być wykonane w Wytwórni i powinny obejmować: 
– badania podczas produkcji, w celu sprawdzenia, czy zostały uŜyte właściwe materiały i procedury 
technologiczne, 
– badania odbiorcze, w celu potwierdzenia, Ŝe łoŜyska spełniają wymagania Polskiej Normy lub aprobaty 
technicznej; podczas tych badań mogą być wykorzystane wyniki badań prototypów i badań 
wykonywanych podczas produkcji. 
Na budowie, przed wbudowaniem łoŜyska naleŜy skontrolować stan łoŜyska, szczególną uwagę 
zwracając na: 
– widoczne uszkodzenia, 
– czystość powierzchni zewnętrznych, 
– zgodność z dokumentacja projektową, 
– oznakowanie na górnej powierzchni łoŜyska i na tabliczce znamionowej (oznaczenie kierunków x i y ) 
– opakowanie. 
6.3. Kontrola usytuowania otworów do kotwienia płyt łoŜyskowych 
PołoŜenie osi otworów do kotwienia powinno spełniać odchyłki wg PN-88/M-85030. 
6.4. Kontrola powierzchni betonowych pod łoŜyskiem 
Powierzchnie betonowe do bezpośredniego ustawiania na nich łoŜysk elastomerowych, na płaskiej 
powierzchni zajętej przez łoŜysko, nie powinny odbiegać od płaszczyzny poziomej o więcej niŜ 0,3% - w 
przypadku oparcia na łoŜysku belek prefabrykowanych lub stalowych oraz 1% - w przypadku przęseł 
betonowanych bezpośrednio na łoŜysku. 
Tolerancje poziomu osadzenia dwóch lub więcej łoŜysk na tej samej podporze powinny być zgodne  
z dokumentacja projektową. 
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6.5. Kontrola ustawienia łoŜysk 
Odchylenie ustawienia łoŜysk w planie w stosunku do projektowanego, w przypadku konstrukcji 
niosących betonowanych na mokro nie powinno przekraczać 5 mm, a w przypadku pozostałych 
konstrukcji 2 mm w stosunku do rzeczywistego połoŜenia konstrukcji po zmontowaniu. 
ŁoŜyska powinny być ustawione w ten sposób, Ŝe połoŜenie ich osi nie powinno odbiegać więcej niŜ  
± 3 mm od projektowanego połoŜenia.  
Dopuszczalne odchylenie od płaszczyzny poziomej wynosi 1:200 w dowolnym kierunku. 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostka obmiaru robót jest 1 szt. (sztuka) wykonanego i zamontowanego łoŜyska określonego typu  
i nośności wg dokumentacji projektowej. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją i wymaganiami InŜyniera. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
– prace pomiarowe i przygotowawcze, 
– zakup i transport materiałów do wykonania robót, 
– wykonanie rusztowań pomocniczych do wykonania robót, 
– przygotowanie podłoŜa do osadzenia łoŜyska, 
– montaŜ łoŜyska na podporze wraz z dostosowaniem wychylenia łoŜyska przesuwnego do aktualnej 
temperatury, oraz ewentualne wykonanie zakotwienia łoŜyska, 
– regulację łoŜyska, 
– rozbiórkę rusztowań, 
– usunięcie materiałów pomocniczych poza pas drogowy, 
– wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w specyfikacji. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-93/C-04210 Guma i elastomery plastyczne - Oznaczanie modułu przy ściskaniu oraz wytrzymałości 
połączenia z płytkami z materiałów sztywnych - Metoda ścinania czterech powierzchni 
PN-93/C-04205 Guma - Oznaczanie właściwości wytrzymałościowych przy rozciąganiu 
PN-80/C-04246 Guma - Oznaczanie relaksacji napręŜenia przy ściskaniu w podwyŜszonej temperaturze 
PN-54/C-04253 Guma - Oznaczanie odkształcenia przy ściskaniu. 
PN-80/C-04290 Guma - Oznaczanie trwałego odkształcenia przy ściskaniu 
PN-86/C-04254 Guma - Oznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie 
PN-82/C-04216 Guma - Oznaczanie odporności na przyspieszone starzenie w powietrzu o podwyŜszonej 
temperaturze za pomocą zmian właściwości fizycznych 
PN-85/C-05015 Guma - Oznaczanie odporności na działanie ozonu w warunkach wydłuŜeń statycznych 
PN-92/C-89035 Tworzywa sztuczne - Metody oznaczanie gęstości i gęstości względnej tworzyw 
nieporowatych 
PN-81/C-89034 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie cech wytrzymałościowych przy statycznym 
rozciąganiu. 
PN-80/C-04238 Guma - Oznaczanie twardości metoda Shore’a. 
PN-88/M-85030 Kołki - Wymagania i badania. 
PN-81/C-04200 Guma - Ogólne wytyczne wykonywania badań właściwości fizycznych. 
PN-S-10060:1998 Obiekty mostowe. ŁoŜyska. Wymagania i metody badań. 
PN-69/C-89300 Kleje do metali - Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie. 
PN-69/C-89301 Kleje do metali - Oznaczanie wytrzymałości na odrywanie. 
PN-69/C-89302 Kleje do metali - Oznaczanie wytrzymałości na oddzieranie. 
PN-75/C-94099 Wyroby gumowe - Wytyczne przechowywania 
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10.2. Inne dokumenty 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735) 
Wymagania techniczne wykonania i odbioru (WTW) łoŜysk mostowych. IBDiM, zeszyt 43, 1994 rok. 
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M.19.00.00. URZĄDZENIA DYLATACYJNE 

M.19.01.02. Dylatacja szczelna bitumiczna 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dylatacji szczelnych 
bitumicznych w ramach przebudowy mostu na rzeczce Rządzy w miejscowości Dybów w ciągu drogi 
powiatowej nr 4356. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem dylatacji 
szczelnej bitumicznej grubości i lokalizacji wg Dokumentacji Projektowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 
określeniami podanymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Szczelne przekrycie dylatacyjne – przekrycie szczeliny dylatacyjnej nie powodujące przerwy w ciągłości 
jezdni. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
2. Materiały 
Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M.00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt. 2. InŜynier dokona wyboru materiału spośród przedstawionych przez 
Wykonawcę propozycji. 
Dylatacja powinna posiadać Aprobatę Techniczną IBDiM lub znak CE.  
Producent dylatacji gwarantuje odpowiednie charakterystyki poszczególnych materiałów i produktów 
wchodzących w skład przykrycia dylatacyjnego. 
2.1. Dylatacja bitumiczna 
Jest to spoina bitumiczna, stanowiąca szczelne uciąglenie nawierzchni jezdni i chodnika w obrębie 
szczeliny dylatacyjnej. Dylatacja bitumiczna składa się z wkładki uszczelniającej, płyty metalowej 
zapewniającej przesuw, oraz wypełnienia. Wypełnienie stanowi mieszanka grysów oraz lepiszcza 
bitumicznego zmodyfikowanego przy uŜyciu polimerów. 
2.2. Skład zestawu materiałów przykrycia dylatacyjnego 
2.2.1. Stabilizator 
Stabilizator moŜe być wykonany z blachy stalowej nierdzewnej, blachy aluminiowej lub blachy ze stali 
St3S lub 18G2A zabezpieczonej antykorozyjnie metodą natrysku metalu. Rodzaj stabilizatora musi być 
zgodny z Aprobatą Techniczną. 
2.2.2. Membrana 
Membrana wykonana jest z tworzywa sztucznego (PCW) o małym współczynniku tarcia i odporności na 
temperaturę do 200 0C. NaleŜy ją zastosować, jeŜeli wymaga tego Aprobata Techniczna. 
2.2.3. Kruszywo 
NaleŜy stosować kruszywo bazaltowe o uziarnieniu 16/25 dla szkieletu wypełnienia oraz 6,3/12,8 dla 
warstwy wykończeniowej. 
Wymagania dla kruszyw: 
1. Nasiąkliwość - max. 1,2% 
2. Odporność na działanie mrozu - max. 2,0% 
3. Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej - max. 10,0% 



Przebudowa mostu na rzece Rządzy w miejscowości Dybów  
w ciągu drogi powiatowej 4356 W 

M.19.01.02. Dylatacja szczelna bitumiczna  

 
 

119

4. Wytrzymałość na miaŜdŜenie, wskaźnik rozkruszenia - max. 35 
5. Zawartość pyłów mineralnych < 0,063 mm - max. 0,2% 
6. Zawartość ziarn nieforemnych - max. do 15% 
7. Zawartość frakcji podstawowej - powyŜej 85% 
8. Zawartość podziarna - max. 10% 
Badania 1, 2, 3, 6, 7, 8 naleŜy wykonać wg PN-B-11112, natomiast badania 4 i 5 wg PN-B-06714/40 i 
PN-B- 06714/43. 
2.2.4. Masa zalewowa 
Do wykonania przekrycia dylatacyjnego naleŜy stosować masę zalewową firmową (właściwą dla 
wybranej technologii). 
Wymagania dla masy zalewowej: 
- ciągliwość w temp. 10 0C powyŜej 50 cm wg PN-C-04132, 
- temp. mięknienia wg metody "Pierścień i kula" wg PN-C-04021 powyŜej 60 

0C 
- penetracja w temperaturze: 
0 

0C: 25-30, 
4 0C: 28-32, 
25 0C: 60-80, 
50 

0C: 120-130 
- gęstość masy wg PN-C-04004: 1,030÷1,080 g/cm3. 
2.2.5. Środek gruntuj ący 
Spoiwo zwiększające przyczepność materiałów konstrukcji i nawierzchni z wypełnieniem. 
2.2.6. Gąbczasta wkładka neoprenowa 
Wkładka włoŜona między elementy tworzące szczelinę dylatacyjną, poddająca się zmianom jej rozwarcia. 
2.3. Świadectwo jakości na materiały i wyrób 
Producent obowiązany jest przedłoŜyć świadectwa jakości na materiały i na przekrycie dylatacyjne, które 
powinno być wykonane zgodnie z warunkami zawartymi w Aprobacie Technicznej wystawionej przez 
IBDiM lub Polskiej Normie. 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom PZJ opracowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego 
przez InŜyniera. Są to: 
− piła do cięcia betonu i młotki pneumatyczne 
− spręŜarka i piaskarka, 
− kotły dostosowane do ogrzewania masy bitumicznej i kruszywa do wymaganej temperatury, 
− termos do przewoŜenia gorącego kruszywa, 
− szczotki, walce ręczne, ubijaki, płyty wibracyjne. 
4.Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M. 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
4.1. Transport materiałów 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do asortymentu 
przewoŜonych materiałów. Materiały naleŜy rozmieszczać równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania się podczas transportu. 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.5. 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty. 
Wykonanie szczelnej dylatacji bitumicznej powierzone moŜe być tylko firmie posiadającej licencję na jej 
wykonanie. Po wykonaniu robót naleŜy sporządzić protokół odbioru elementu przekrycia dylatacyjnego, 
którego załącznikami są świadectwa jakości materiałów, świadectwa jakości przekrycia, wyniki badań 
laboratoryjnych i kontrolnych. 
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5.1. Wykonanie szczelnej dylatacji bitumicznej 
Roboty przy wykonaniu szczelnej dylatacji bitumicznej obejmują: 
− wykonanie koryta w warstwie nawierzchni i na chodnikach, 
− przygotowanie koryta do wypełnienia (m.in. oczyszczenie z pyłów, wilgoci i luźnych frakcji) 
− naprawianie ewentualnych uszkodzeń krawędzi szczeliny zaprawami do naprawy betonu posiadającymi 
Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM; 
− ułoŜenie gąbczastej wkładki i stabilizatora, 
− przygotowanie materiałów (masa zalewowa, kruszywo), 
− posmarowanie ścian koryta masą zalewową, 
− montaŜ na poziomie izolacji drenu odwadniającego w korycie z odprowadzeniem poza obiekt, 
− wykonanie wypełnienia podstawowego i warstwy wykończeniowej drobnoziarnistej, 
− pielęgnacja przekrycia. 
Dylatację bitumiczną naleŜy wykonać na pełną grubość według dokumentacji projektowej. 
5.2. Warunki atmosferyczne. 
Wypełnienie bitumiczne elastomerowe moŜna wykonywać przy temp. otoczenia 10 

0C w dni 
bezdeszczowe. 
Dopuszczalne jest wykonywanie wypełnień w temp. do –5 0C pod warunkiem starannego wygrzania 
koryta dylatacyjnego, utrzymywaniu temp. masy zalewowej i kruszywa w górnym dopuszczalnym 
zakresie oraz przy osłonięciu miejsca robót namiotami brezentowymi. 
6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podane są w ST. D-M. 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.1. Wymagania wykonawcze 
Dylatacje powinny być wykonane zgodnie z: 
− rozwiązaniami materiałowymi, konstrukcyjnymi i technologicznymi opracowanymi przez producentów, 
− wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST, 
− wymaganiami zawartymi w Aprobacie Technicznej wystawionej przez Instytut Badawczy Dróg i 
Mostów w Warszawie. 
7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.7 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1 m (metr) dylatacji o określonej w projekcie szerokości. 
8. Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. Wykonawca 
winien udzielić 5-letniej gwarancji na wykonane przekrycie dylatacyjne. Przekrycie szczeliny powinno 
być szczelne (próba wodna przez obfite zlewanie wodą). W trakcie odbioru końcowego naleŜy sprawdzić 
równość przekrycia. Powierzchnia przekrycia powinna być równoległa do powierzchni nawierzchni i 
znajdować się ponad nią 0-3 mm. Powierzchnia wykończeniowa powinna zachodzić na powierzchnię 
nawierzchni od 2-5 cm. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 9. 
9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje: 
– opracowanie projektu organizacji i harmonogram wykonania robót, 
– zakup materiałów i dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji, 
– przygotowanie koryta, 
– umieszczenie wkładki elastycznej oraz stabilizatora i drenu odwadniającego, 
– wykonanie przekrycia dylatacyjnego, 
– wykonanie badań laboratoryjnych i kontrolnych, 
– oczyszczenie terenu Robót z odpadów i usunięcie ich poza pas drogowy, 
Cena jednostkowa obejmuje odpady i ubytki materiałów. 
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10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
2. PN-B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miaŜdŜenie 
3. PN-B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziarn słabych 
4. PN-C-04132 Przetwory naftowe. Pomiar ciągliwości asfaltów 
5. PN-C-04021 Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury mięknienia asfaltów metodą "Pierścień  
i kula" 
6. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów 
7. PN-C-04004 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Oznaczanie gęstości. 
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M.20.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ĄCE 

M.20.01.01. Kraw ęŜnik mostowy kamienny 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót dotyczących ułoŜenia 
krawęŜników kamiennych w ramach przebudowy mostu na rzeczce Rządzy w miejscowości Dybów  
w ciągu drogi powiatowej nr 4356. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy ułoŜeniu krawęŜnika kamiennego kotwionego, 
18x20cm, na obiektach mostowych w zakresie zgodnym z Dokumentacją Projektową. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i ST D-M.00.00.00 
“Wymagania ogólne”, pkt 1. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 2. 
2.1. KrawęŜniki mostowe 
NaleŜy zastosować krawęŜniki mostowe, rodzaju „A”, o wymiarach 18x20cm, klasy I wg PN-B-11213. 
KaŜda partia dostarczonych na budowę krawęŜników powinna posiadać świadectwo jakości producenta 
zgodnie z normą PN-B-11213, z załączonymi aktualnymi badaniami cech fizycznych  
i wytrzymałościowych ( wg pkt.6.3 ST ).W przypadku wątpliwości lub braku badań Wykonawca 
zobowiązany jest do ich zlecenia i przedstawienia do odbioru InŜynierowi. 
2.1.1. Wymagania dotyczące materiału kamiennego 
KrawęŜniki naleŜy wykonać z bloku materiału kamiennego ze skał magmowych lub metarmoficznych. 
Wymagane cechy fizyczne bloku kamiennego, z którego naleŜy wykonać krawęŜniki: 
− wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno suchym ≥ 120 MPa, 
− ścieralność na tarczy Boehmego ≤ 0,25 cm, 
− wytrzymałość na uderzenie – 13 uderzeń, 
− nasiąkliwość wodą ≤ 0,5 %, 
− mrozoodporność – nie określa się. 
2.1.2. Kształt, wymiary i wykończenie powierzchni krawęŜników 
Kształt, wymiary i wykończenie powierzchni krawęŜników – jak dla krawęŜników mostowych rodzaju 
„A”, klasy I. 
2.1.3. Wady i uszkodzenia 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w poniŜszej tablicy. 
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Rodzaj uszkodzeń  Dopuszczalne odchyłki 
Skrzywienie (wichrowatość 
powierzchni 

Licowych 3 mm 

Licowych Dopuszcza się na długości 1000 mm danej powierzchni 
jedno wgłębienie wielkości do 500 mm2

 nie głębsze niŜ 
5 mm, nie wynikające z techniki wykonania faktury 

Bocznych Wgłębienie do 15 mm dopuszcza się bez ograniczeń, 
wypukłości poza lico pasa obrobionego na powierzchni 
przedniej (od strony jezdni) niedopuszczalne, na 
powierzchni tylnej (od strony chodnika) dopuszcza się 
wypukłości poza lico pasa obrobionego do 30 mm. 

Wady obróbki powierzchni 
(wgłębienia i wypukłości) 

Stykowych W obrębie pasa dłutowanego wgłębienia 
niedopuszczalne, 
pozostała część powierzchni nie podlega sprawdzeniu. 

Szczerby i uszkodzenia krawędzi 
i naroŜy 

Ilości w 
przeliczeniu 
na 1000 mm 

3 

 Długość  5 mm 
 Głębokość 3 mm 
Odchyłka od kąta prostego na 
długości powierzchni 

 2 mm 

 
2.2. Podlewka pod krawęŜniki 
KrawęŜnik naleŜy układać na zaprawie niskoskurczowej o spoiwie polimero - cementowym o 
wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 30 MPa. UŜyta zaprawa musi mieć Aprobatę Techniczną 
wydaną przez IBDiM. 
2.3. Kanalik 
NaleŜy zastosować kanaliki w podlewce krawęŜnika dla przepływu wody wypełnione geowłókniną 
filtracyjną o rozstawie 1 m. UłoŜenie geowłókniny ujęte ST M.16.01.03. 
2.4. Wypełnienie spoin 
Do uszczelnienia styków krawęŜników z warstwą ścieralną naleŜy stosować kit asfaltowo-kauczukowy 
stosowany na zimno, produkowany w profilowanych taśmach o odpowiedniej szerokości i grubości ok.  
10 mm. Materiał powinien charakteryzować się duŜą elastycznością w szerokim zakresie temperatur (nie 
powinien stawać się kruchy w temperaturze –30 0C, a w podwyŜszonych temperaturach – do 100 

0C, nie 
powinien spływać ze szczelin pionowych), powinien wykazywać bardzo dobrą przyczepność do 
uszczelnianych elementów (betonowych, kamiennych i bitumicznych) po odpowiednim zagruntowaniu 
powierzchni. Materiał powinien ponadto wykazywać odporność na roztwory soli mineralnych, kwasów  
i zasad organicznych oraz posiadać dobrą odporność na starzenie się w warunkach eksploatacji  
i niezmienną przyczepność do krawędzi szczelin. 
Do uszczelniania styków poprzecznych między krawęŜnikami naleŜy stosować kit poliuretanowy, 
jednoskładnikowy, sieciujący pod wpływem wilgoci z atmosfery, w procesie sieciowania przechodzący do 
postaci elastycznej gumy. Powinien być odporny na działanie wody, rozcieńczonych soli, kwasów i zasad 
oraz paliw i smarów. Kit powinien zachowywać właściwości elastyczne w szerokim zakresie temperatur 
(w tym ujemnych do –30 0C) i wykazywać odporność na starzenie w warunkach eksploatacji. Powinien, 
przy zastosowaniu odpowiednich środków gruntujących, zachowywać bardzo dobrą przyczepność do 
betonu i granitu. 
Materiały uszczelniające powinny posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM. 
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2.5. Kotwy 
Kotwy φ 14mm o długości podanej w Dokumentacji Projektowej (o długości min.50cm) naleŜy wykonać 
ze stali A-III spełniającej wymagania ST M.12.01.02. Do wklejania kotew naleŜy stosować klej na bazie 
Ŝywic epoksydowych, posiadający Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM lub znak CE. 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 3. 
Sprzęt do wykonania robót podlega akceptacji InŜyniera. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 4. 
4.1. Transport krawęŜników 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów potrzebnych dla ułoŜenia krawęŜników 
powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających ich dobry stan techniczny. KrawęŜniki moŜna 
przewozić dowolnymi środkami transportu. NaleŜy je układać obok siebie, na drewnianych podkładach, 
długością w kierunku jazdy a wysokością pionowo. KrawęŜniki mogą być przewoŜone tylko w jednej 
warstwie. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezpośrednim stykiem naleŜy je do 
transportu zabezpieczyć przekładkami splecionymi ze słomy lub wełny drzewnej o grubości > 5 cm. 
4.2. Transport i składowanie materiału do uszczelniania spoin 
Materiał moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, tak aby nie spowodować utraty jego 
właściwości i naleŜy składować w warunkach ściśle określonych przez Producenta. 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 5. 
5.1. Ustawienie krawęŜników 
Roboty związane z ustawieniem krawęŜników obejmują: 
- geodezyjne wyznaczenie połoŜenia krawęŜnika, 
- dodatkowe wzmocnienie izolacji w linii krawęŜnika, 
- ułoŜenie i zamocowanie elementów oporowych w celu ułoŜenia podlewki pod krawęŜnikiem (z listew i 
płyt), 
- ułoŜenie krawęŜników, 
- wypełnienie przerw między elementami zaprawą niskoskurczową, 
- rozbiórka elementów oporowych, 
- zabezpieczenie elementów krawęŜnika przed przesunięciem i uszkodzeniem. 
KrawęŜnik naleŜy ustawiać na zaprawie niskoskurczowej. Ustawienie krawęŜnika winno uwzględniać 
poprawki na trwałe ugięcie konstrukcji pod cięŜarem nawierzchni. Ostateczna grubość podlewki pod 
krawęŜnikiem powinna być zgodna z Dokumentacja Projektową. 
Wszystkie spoiny między elementami krawęŜnika powinny być trwale szczelne. 
Przed ostatecznym ustawieniu krawęŜników naleŜy w nich wywiercić otwory ∅15 mm, L = 10cm  
w rozstawie 2 szt./1m w celu wklejenia kotew dla zespolenia krawęŜnika z betonu zabudowy 
chodnikowej. 
5.2. Wykonanie kanalików 
W celu odprowadzenia wody zbierającej się za krawęŜnikiem od strony płyty chodnika w podlewce 
naleŜy wykonać kanalik wypełniony geowłókniną filtracyjną. 
W czasie wykonywania prac naleŜy chronić włókninę przed przypadkowym zanieczyszczeniem tłuszczem 
lub produktami ropopochodnymi. W przypadku zabrudzenia włókniny takimi produktami naleŜy ją 
wymienić. 
5.3. Uszczelnienie spoin 
Wszystkie uszczelniane powierzchnie powinny być czyste, twarde, wolne od zanieczyszczeń olejami, 
smarami, wolne od pyłu cementowego i innych nie związanych z podłoŜem elementów. Powierzchnie 
naleŜy zagruntować przed wypełnieniem szczeliny środkiem zalecanym przez Producenta. W celu 
uszczelnienia szczeliny między krawęŜnikiem i nawierzchnią naleŜy taśmę z kitu nakleić na zagruntowaną 
powierzchnię styku bezpośrednio przed układaniem warstwy ścieralnej nawierzchni. Muszą być przy tym 
zachowane reŜimy: odpowiednich warunków atmosferycznych (brak opadów i temperatura otoczenia 
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powyŜej +10 
0C), czystości i suchości powierzchni styku. Pozostawienie odkrytej taśmy na dłuŜej niŜ 24 

godziny jest niedopuszczalne. 
Szczeliny między sąsiadującymi elementami krawęŜników powinny być oczyszczone, osuszone i 
zagruntowane, następnie naleŜy je wypełnić masą uszczelniającą za pomocą pistoletów automatycznych. 
W celu zapewnienia właściwej głębokości wypełnienia naleŜy wstępnie szczelinę uszczelnić sznurem ze 
spienionej pianki poliuretanowej. Uszczelnień tych dokonuje się przed ułoŜeniem warstwy ścieralnej. 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 6. 
6.1. Zakres kontroli 
− sprawdzenie cech zewnętrznych, 
− badanie laboratoryjne, 
− sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia krawęŜnika i uszczelnienia spoin. 
6.2. Sprawdzenie cech zewnętrznych 
− oględziny zewnętrzne wg PRPN-B-11215, 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
wysokość ± 1,0 cm, 
szerokość ± 0,3 cm, 
− sprawdzenie równości powierzchni obrobionych zgodnie z zasadami normy PN-B-11213, 
− sprawdzenie kątów wg normy jw. 
− sprawdzenie szczerb i uszkodzeń - wg normy jw. 
− wizualne sprawdzenie faktury. 
Próbki krawęŜników do badań cech zewnętrznych naleŜy pobrać wg PN-N-03010. 
6.3. Badania laboratoryjne 
Powinny być przeprowadzone następujące badania laboratoryjne: 
a) badanie wytrzymałości skały, z której zostały wyprodukowane krawęŜniki wg PN-B-04110. Dostarcza 
wytwórnia. 
b) badanie nasiąkliwości wg PN-B-04101, 
c) badanie ścieralności na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, 
d) badanie wytrzymałości na uderzenie wg PN-B-04115, 
Próbki materiału kamiennego do badań naleŜy pobierać wg PN-B-06720. 
Na budowie naleŜy wykonać badania laboratoryjne: 
a) badanie wytrzymałości na ściskanie materiału podlewki pod krawęŜnik wg PN-B-06250. 
6.4. Sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia krawęŜnika 
Sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia krawęŜnika obejmuje: 
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno-wysokościowej, 
- sprawdzenie łatą długości 4,0m prostoliniowości ułoŜenia, 
- ocenę prawidłowości wykonania drenów, 
- wizualne sprawdzenie szczelności spoin, 
- sposób wykonania kanalików i ich droŜność, 
Tolerancje ułoŜenia krawęŜnika: 
- odchyłka spadku niwelety nie powinna być większa niŜ 0,2 % od projektowanej. 
- odchylenie w planie mierzone łatą o długości 4,0 m nie powinno być większe niŜ 5 mm. 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 7. 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) krawęŜnika podanego typu ustawionego i odebranego na obiekcie na 
podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 8. 
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających, który jest dokonywany na 
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podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 
W przypadku stwierdzenia usterek InŜynier ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a 
Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie. 
Odbiór ostateczny obejmuje sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia krawęŜnika na podstawie badań 
podanych w pkt 6.4. niniejszej ST. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 9. 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa obejmuje: 
– zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
– wyznaczenie linii prowadzącej, 
– ewentualne wzmocnienie izolacji, 
– wykonanie podłoŜa, 
– wykonanie kanalików w podlewce z wypełnieniem ich geowłókniną, 
– wywiercenie otworów i wklejenie kotew, 
– ustawienie krawęŜnika na podlewkach z zaprawy niskoskurczowej lub podbudowie z kruszywa 
otoczonego Ŝywicą, 
– wypełnienie spoin, uszczelnienie za krawęŜnikiem 
– wykonanie badań i pomiarów, 
– oczyszczenie miejsca robót. 
W cenie jednostkowej mieszczą się równieŜ ubytki i odpady. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-B-11213 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawęŜniki, uliczne, drogowe i mostowe. 
PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenia wytrzymałości na ściskanie. 
PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenia nasiąkliwości wody. 
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenia ścieralności na tarczy Boehmego. 
PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczenia wytrzymałości kamienia na uderzenie. 
PrPN-B-11215 Materiały kamienne-Metody pomiaru cech geometrycznych i właściwości fizycznych 
wyrobów z kamienia. 
PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakości-losowy wybór jednostek produktu do próbki 
PN-B-06720 Pobieranie próbek materiałów kamiennych zwięzłych. 
10.2. Inne dokumenty 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie. 
Katalog Detali Mostowych – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2002 r. 
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M.20.01.03. Bariero-por ęcze na obiektach mostowych 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszych ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót 
związanych z wykonaniem i montaŜem barier i bariero poręczy w ramach przebudowy mostu na rzeczce 
Rządzy w miejscowości Dybów w ciągu drogi powiatowej nr 4356. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne są stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Roboty, których dotyczą ST obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu: 
• zakup i montaŜ barieroporęczy sztywnych typu III z wypełnieniem zgodnie z dokumentacją projektowa, 
• zakup i montaŜ odcinków zanikających zgodnie z dokumentacją projektową, 
• wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego wg Dokumentacji Projektowej, ubytków transportowych i 
w miejscach łączeń (wg zaleceń producenta). 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszych ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 
określeniami podanymi w ST D-M.00.00.00. " Wymagania Ogólne ". 
Bariera ochronna - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego stosowane w celu zapobieŜenia 
wyjechania pojazdu z korony drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnię przeznaczoną dla przeciwnego 
kierunku ruchu lub niedopuszczenie do powstania kolizji pojazdu z obiektem lub przeszkodami stałymi 
znajdującymi się w pobliŜu jezdni. 
Barieroporęcz - bariera ochronna nadbudowana stalowym pochwytem. 
Bariera stalowa sztywna (barieroporęcz sztywna)- (niepodatna) bariera, której odkształcenie w czasie 
kolizji jest równe lub bliskie zeru, oznaczona w „Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych” 
jako „Typ III” moŜe występować jako bariera skrajna i bariera dzieląca i będzie wykonana ze stalowych 
elementów połączonych na stałe z elementami obiektu mostowego. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M.00.00.00 
"Wymagania Ogólne". 
2. Materiały 
Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M.00.00.00 
„Wymagania Ogólne” pkt. 2. 
NaleŜy stosować bariery, barieroporęcze i balustrady posiadające waŜne Aprobaty Techniczne wydane 
przez IBDiM lub znak CE. 
Producenta materiałów naleŜy uzgodnić z InŜynierem. 
2.1. Bariery i barieroporęcze 
Stosuje się typowe bariery ochronne SP-06, wraz z zakotwieniem, określone w Dokumentacji Projektowej 
oraz stalowe barieroporęcze sztywne wraz z zakotwieniem. 
Dla elementów barier i barieroporęczy stosuje się elementy i stale gatunków zgodnie z dokumentacją 
projektową.  
2.4. Zaprawa niskoskurczowa 
Zaprawa niskoskurczowa o spoiwie cementowym, o wytrzymałości na ściskanie nie mniej niŜ 30 MPa. 
Produkt gotowy, stosować tylko z waŜną Aprobatą Techniczną IBDiM. 
2.5 Beton na fundamenty barier 
Beton stosowany na fundamenty barier na odcinkach zanikających powinien odpowiadać wymaganiom 
ST M. 13.01.01. 
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3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego 
typu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. NaleŜy je umieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem oraz przed 
uszkodzeniami. 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji Program Zapewnienia Jakości i harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą montowane bariery i barieroporęcze. 
5.1. Bariery i barieroporęcze 
MontaŜ barier i barieroporęczy na obiektach naleŜy rozpocząć od wstawienia kotew słupków. Kotwy te 
muszą być ustawione w przewidzianych w Dokumentacji Projektowej rozstawach i wysokościach. 
Prowadnice bariery powinny być równoległe do krawędzi jezdni lub krawęŜnika w odległości nie 
mniejszej niŜ 20cm. 
NaleŜy zwrócić uwagę na konieczność montaŜu odcinków dylatacyjnych barier. Otwory montaŜowe w 
taśmach profilowych i pasach profilowych tych odcinków powinny być podługowate, umoŜliwiające 
przesuwy nie mniejsze niŜ przemieszczenia ustroju nośnego. 
Obustronnie na prowadnicach barier (na obiektach i odcinkach przejściowych) naleŜy zamontować 
światełka odblaskowe z częstotliwością co 4,0 m, białe i czerwone zgodnie z obowiązującym 
oznakowaniem kierunków ruchu. 
5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne 
Bariery oraz barieroporęcze powinny być zabezpieczone antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe  
o grubości powłoki 120 µm w Wytwórni. Wystające ponad powierzchnię betonu części kotew na długości 
gwintowanej równieŜ powinny być zabezpieczone powłoką cynku. Ubytki powłoki i uszkodzenia podczas 
montaŜu, nie dyskwalifikujące elementów, naleŜy naprawiać na budowie przez cynkowanie natryskowe. 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Sprawdzeniu podlegają prawidłowość ustawienia i zamocowania barier, barieroporęczy. 
Dopuszczalna odchyłka od prawidłowego przebiegu bariery wynosi 1,0 cm na długości 8,0 m. 
Sprawdzeniu podlega równieŜ rodzaj śrub i podkładek, wyposaŜenie w elementy odblaskowe oraz jakość 
zabezpieczenia antykorozyjnego. 
6.1. Kontrola zabezpieczeń antykorozyjnych 
Sprawdzeniu podlegają: 
– materiały przeznaczone do wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych wg BN-89/1076-02, 
– powierzchnia wyrobów przed naniesieniem zabezpieczeń antykorozyjnych wg BN-89/1076-02 i  
PN-70/H-97052, 
– sprawdzenie grubości powłok antykorozyjnych za pomocą mierników magnetycznych lub 
elektromagnetycznych, 
– sprawdzenie przyczepności powłok wg BN-75/1076-03 oraz PN-80/C-81531, 
– sprawdzenie szczelności powłoki metalizacyjnej wg BN-75/1076-03 i PN-75/C-81518, 
Ocenie podlega ciągłość, wygląd i grubość powłoki antykorozyjnej. Grubość naleŜy mierzyć 
grubościomierzami magnetycznymi lub elektromagnetycznymi zgodnie z EN ISO 2178 i ISO2808. 
7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest:, 
• 1 m (metr) wykonanej i zamontowanej barieroporęczy z wypełnieniem, 
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• 1 m (metr) wykonanej i zmontowanej odcinków zanikających bariery ochronnej. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Odbiorom częściowym podlegają: 
• dostarczone na budowę elementy stalowe, barier i barieroporęczy, 
• zamocowania kotew i marek stalowych (jeśli tak przewidziano w projekcie) 
• warsztatowe wykonanie barier i barieroporęczy, 
• bariera, barieroporęcz po jej osadzeniu w konstrukcji lub w fundamentach oraz wykonanie połączeń 
elementów i wyposaŜenie, 
• ochrona antykorozyjna. 
Odbiór końcowy zakończony winien być spisaniem protokołu. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 9. 
Płaci się za 1 m bariery i barieroporęczy zmontowanej i odebranej na podstawie pomiarów, 
badań i oceny wizualnej wykonanych robót. 
9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa zamontowania 1 m bariery zanikającej uwzględnia: 
− przygotowanie Robót i ich wyznaczenie, 
− zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
− zakup i dostarczenie elementów barier na miejsce wbudowania, 
− ustawienie, zmontowanie i wyregulowanie barier, 
− ochronę antykorozyjną, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów, 
− oczyszczenie i uporządkowanie miejsca Robót. 
W cenie jednostkowej mieszczą się równieŜ ubytki i odpady. 
Cena jednostkowa zamontowania 1 m barieroporęczy wraz z osłoną i zakotwieniami uwzględnia: 
− przygotowanie robót i ich wyznaczenie, 
− zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
− warsztatowe wykonanie barieroporęczy i osłon, 
− montaŜ kotew, 
− zakup i transport elementów barieroporęczy i wypełnień na miejsce wbudowania, 
− wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, 
− montaŜ barieroporęczy wraz z wypełnieniem, 
− wyregulowanie barieroporęczy na obiekcie, 
− wykonanie podlewki z zaprawy niskoskurczowej, 
− ochronę antykorozyjną, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów, 
− oczyszczenie terenu budowy po zakończeniu roboty. 
W cenie jednostkowej mieszczą się równieŜ ubytki i odpady. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyŜszonej wytrzymałości. Gatunki. 
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
PN-H-84023.01 Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki. 
PN-M-69433 Spawalnictwo. Elektrody otulone do spawania stali niskowęglowych i stali o podwyŜszonej 
wytrzymałości. 
PN-EN 499 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego spawania 
łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych. Oznaczenie. 
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10.2. Inne dokumenty 
"Katalog drogowych barier ochronnych" - opracowanie "Transprojektu" Warszawa ze stycznia 1993r. 
Katalog Detali Mostowych – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2002 r.
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M.21.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE 

M 21.01.01. Umocnienie sto Ŝków przyczółków 

1. Wstęp  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z trwałym 
powierzchniowym umocnieniem stoŜków przyczółków obiektów inŜynierskich w ramach przebudowy 
mostu na rzeczce Rządzy w miejscowości Dybów w ciągu drogi powiatowej nr 4356. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych wykonaniem 
umocnienia stoŜków przy obiektach inŜynierskich. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z trwałym 
powierzchniowym umocnieniem stoŜków. W zakres robót wchodzi wykonanie umocnienie stoŜków przez 
obłoŜenie płytami aŜurowymi lub kostką betonową (grubość kostki min. 8 cm). Zakres umocnienia 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne" pkt. 1.4. 
Prefabrykat  - element wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zmontowaniu na budowie 
stanowi umocnienie stoŜków i skarp. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne"  
pkt. 1.5. 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M.00.00.00. 
"Wymagania ogólne" pkt. 2. 
2.1. Elementy betonowe 
Do umocnień stosować aŜurowe płyty betonowe spełniające wymagania PN-EN 1339 o następujących 
parametrach: 
- wymiary 90x60x10 cm, 
- wymagania na warunki atmosferyczne – klasa 2 (nasiąkliwość średnia ≤6,0%), 
- klasa wytrzymałości na zginanie – klasa 2 (wytrzymałość charakterystyczna ≥5,0 MPa; minimalna 
wytrzymałości na zginanie ≥4,0 MPa). 
MoŜliwe jest równieŜ zastosowanie wibroprasowanej betonowej kostki brukowej (np. "Polbruk") powinna 
odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 1338 w zakresie wyglądu zewnętrznego, odporności na 
działanie mrozu, nasiąkliwość, ścieralność i wytrzymałość na ściskanie. Powinna być gatunku 1. 
Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroŜy ograniczających powierzchnie górne są niedopuszczalne, kostki 
muszą być bez uszkodzeń. Grubość kostki min. 8 cm. Kolor uzgodniony z InŜynierem. Kształt i sposób 
układania zostanie zaakceptowany przez InŜyniera. Niedopuszczalne są róŜne odcienie wybranego koloru 
kostki, dostarczone w tej samej partii materiału. 
2.2. Cement 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niŜszej niŜ „32,5" wg PN-
EN-197-1:2002. 
Rozpoczęcie rozładunku kaŜdej dostawy moŜna dokonać po przedłoŜeniu Certyfikatu Zgodności. 
NiezaleŜnie od świadectwa jakości producenta Wykonawca ma obowiązek badania dla kaŜdej dostawy: 
czasów wiązania, stałości objętości i 28-dniowej wytrzymałości cementu. 
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Transport i przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
2.3. Piasek 
Piasek do podsypki cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-11113:1996. 
Składowanie piasku powinno być zorganizowane w sposób chroniący go przed zanieczyszczeniem, 
przemieszaniem z innymi kruszywami lub nadmiernym zawilgoceniem. 
2.4. Woda 
Woda do zagęszczania powinna pochodzić ze źródeł nie budzących Ŝadnych wątpliwości lub dobrze 
zbadanych i odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Nie moŜe wydzielać zapachu gnilnego 
oraz nie powinna zawierać zawiesiny. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań. 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 
Roboty moŜna wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem wibratorów 
płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.5. 
5.1. Przygotowanie podłoŜa 
Ubytki nasypu naleŜy uzupełnić piaskiem i zagęścić go. PodłoŜe pod umocnienie powinno być 
zagęszczone (Is>0,97) i wyrównane. 
5.2. Układanie umocnienia skarp elementami betonowymi 
a) Podkład naleŜy układać z 5 i 10 cm warstwy kruszywa na podłoŜu uprzednio przygotowanym. 
Podkłady z grubszego kruszywa naleŜy układać "pod sznur", natomiast z drobniejszego kruszywa, 
dającego się wyrównać przeciąganiem łaty naleŜy układać "pod łatę". 
b) Układanie elementów umocnienia naleŜy wykonać na przygotowanym uprzednio podkładzie „pod 
sznur naciągnięty na palikach " lub „pod łatę". Sznur powinien być wzniesiony 2 - 4 cm nad projektowany 
poziom powierzchni, który osiąga się przez ubicie elementów. Układanie elementów naleŜy rozpocząć od 
dolnej krawędzi obwodu skarpy, od wykonanych oporów np. z krawęŜnika betonowego. 
6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
6.1.1 Rodzaje badań 
Badania polegają na sprawdzeniu wykonania umocnień skarp z elementów betonowych względem 
jakości i zgodności z projektem i normą. Przy odbiorze robót naleŜy przeprowadzić następujące badania: 
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 
b) oględziny zewnętrzne, 
c) badania szczegółowe. 
Dokładność wykończenia powierzchni wykonanej kontroluje się łatą 4 metrową. Największe zagłębienie 
pod taką łatą nie powinno przekraczać 3 cm. 
7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) umocnionej powierzchni. 
8. Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST jeŜeli wszystkie badania  
i pomiary z uwzględnieniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej ST dały pozytywne wyniki. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 9. 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej umocnienia 1 m2 skarpy przez obłoŜenie elementami betonowymi obejmuje: 
– roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
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– przygotowanie podłoŜa, 
– zakup i dostarczenie materiałów, 
– wykonanie podkładu i oporu u podnóŜa stoŜków, 
– ułoŜenie elmentów betonowych, 
– zabiegi pielęgnacyjne, 
– badania i pomiary, 
– uporządkowanie terenu po zakończeniu prac. 
Cena zawiera odpady i materiały pomocnicze. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły. 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw. 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
6. PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 
7. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
8. PN-B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec. 
9. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
10. PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego uŜytku.. 
11. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
13. PN-EN-1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 
14. PN-EN-1339 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań. 
10.1. Inne dokumenty 
13. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt- Warszawa, 1979. 
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M.21.01.02. Umocnienie skarp nasypów przez humusowa nie 

1. Wstęp  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z trwałym 
powierzchniowym umocnieniem skarp nasypowych drogowych obiektów inŜynierskich w ramach 
przebudowy mostu na rzeczce Rządzy w miejscowości Dybów w ciągu drogi powiatowej nr 4356.  
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych wykonaniem 
umocnienia skarp nasypów przy drogowych obiektach inŜynierskich. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z trwałym 
powierzchniowym umocnieniem skarp. 
W zakres robót wchodzi wykonanie umocnienie skarp przez humusowanie warstwą humusu grub. 10cm i 
obsiew nasionami traw; 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne" pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne"  
pkt. 1.5. 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M.00.00.00. 
"Wymagania ogólne" pkt. 2. 
2.1. Humus 
Do zahumusowania naleŜy uŜyć ziemię urodzajną zdjętą z pasa robót ziemnych i składowaną zgodnie  
z ST dotyczącą zdjęcia warstwy humusu. 
2.2. Nasiona traw 
Wybór gatunków naleŜy dopasować do warunków miejscowych, a więc do rodzaju gleby i stopnia jej 
zawilgocenia. Najlepiej nadają się do tego specjalne mieszanki traw o gęstym i drobnym ukorzenieniu i o 
gwarantowanej jakości. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, 
klasę, numer normy, wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.  
2.3. Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 
fosforu, potasu). Nawozy naleŜy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu  
i przechowywania. 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 
Roboty moŜna wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem wibratorów 
płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
4.1. Transport materiałów 
Ziemię urodzajną moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu. 
Transport kruszyw moŜe odbywać się dowolnymi środkami transportowymi. 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.5. 
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5.1. Przygotowanie podłoŜa 
Powierzchnia skarp winna odpowiadać wymaganiom określonym przez PN-S-02205. 
5.2. Humusowanie i obsianie trawą 
Przed obsianiem skarp Wykonawca przykryje skarpy ziemią urodzajną warstwą grubości 10cm. Dla 
lepszego powiązania warstwy humusu z gruntem naturalnym powierzchni skarpy naleŜy naciąć w niej 
poziomo lub pod kątem 300-450

 niewielkie rowki - bruzdy w odstępach co 0,5-1,0 m i głębokości  
15-20 cm. 
Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy, prowadzone w dół i przedłuŜone 
poza krawędź korony nasypu i podnóŜe skarpy na długości 15–20cm oraz odpowiednio zagęszczone przez 
ubicie. Obsianie powierzchni skarpy trawą powinno być przeprowadzone w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych. Zaleca się przeprowadzenie obsiewu w okresie wiosny lub jesieni. Przed obsianiem 
trawą powierzchni skarpy moŜna rozłoŜyć na niej nawozy sztuczne, w ilości od 0,7 do 0,8 kg/100 m2 

skarpy. Ziarna trawy powinny być równomiernie rozsypane na powierzchni skarpy, a po rozsypaniu 
przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy. Po wysiewie naleŜy teren obficie podlać. 
5.3. Pielęgnacja 
Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki, aby zapewnić prawidłowy rozwój ziarn trawy po ich 
wysianiu. Zaleca się, w okresach suszy, systematyczne zraszanie wodą obsianej powierzchni chroniące 
ziarna przed wyschnięciem. 
6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
6.1. Kontrola jakości humusowania i obsiania 
Grubość zagęszczonej ziemi urodzajnej i obecność nasion sprawdzać nie rzadziej niŜ 1 raz na 100 m2 

powierzchni lub na powierzchni mniejszej lecz stanowiącej całość.  NaleŜy równieŜ sprawdzić czy 
występują wyŜłobienia erozyjne, spływy lub lokalne zsuwy. 
7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) umocnionej powierzchni. 
8. Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST jeŜeli wszystkie badania  
i pomiary z uwzględnieniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej ST dały pozytywne wyniki. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 9. 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej umocnienia 1 m2 skarpy przez humusowanie i obsianie obejmuje: 
– roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
– przygotowanie podłoŜa, 
– zakup i dostarczenie materiałów, 
– dostarczenie humusu z miejsca składowania, 
– rozłoŜenie humusu warstwa grubości 10cm, 
– obsianie mieszanką traw, 
– zabiegi pielęgnacyjne, 
– badania i pomiary. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły. 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw. 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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6. PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 
7. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
8. PN-B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec. 
9. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
10. PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 
uŜytku.. 
11. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
10.1. Inne dokumenty 
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt- Warszawa, 1979. 
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M.21.01.03. Próbne obci ąŜenia 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z próbnym 
obciąŜeniem drogowych obiektów inŜynierskich w ramach przebudowy mostu na rzeczce Rządzy w 
miejscowości Dybów w ciągu drogi powiatowej nr 4356. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania próbnego obciąŜenia zgodnie z „Projektem 
próbnego obciąŜenia” drogowych obiektów inŜynierskich. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt.1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M.00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 2. 
Piasek lub inny materiał balastujący zgodnie z „Projektem próbnego obciąŜenia”, zaakceptowany przez 
InŜyniera. 
3. Sprzęt 
Ogólne warunki dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.1. Próbne obciąŜenie obiektu naleŜy wykonać obciąŜając go samochodami cięŜarowymi (wywrotkami) 
załadowanymi piaskiem lub innym materiałem balastowym o masie i naciskach na oś określonymi 
w Projekcie próbnego obciąŜenia. 
3.2. Pomiary ugięć wykonuje się przy pomocy zestawów składających się z czujników, drutu stalowego, 
łączników i elementów podpierających lub czujników elektrycznych z elektronicznymi urządzeniami 
pomiarowymi. Pomiary niwelacyjne wykonać niwelatorami precyzyjnymi. 
4. Transport 
Ogólne warunki transportu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
Materiały przewoŜone będą środkami transportu zgodnie z punktem 3.1. 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne warunki wykonywania Robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
Próbne obciąŜenia oraz analizę i opracowanie wyników wykonuje na zlecenie Zamawiającego jednostka 
naukowo-badawcza zakwalifikowana przez Ministerstwo Infrastruktury do badań budowli mostowych. 
Wykonawca badań podczas próbnego obciąŜenia nie moŜe być zaleŜny od Wykonawcy Robót. 
5.1. Projekt próbnego obciąŜenia 
Projekt próbnego obciąŜenia winien zawierać: 
a) schematy obciąŜeń konstrukcji z określeniem obciąŜanych przęseł, , 
b) sposób obciąŜenia, kolejność ustawienia obciąŜenia, 
c) rodzaje obciąŜeń ( statyczne, dynamiczne ), 
d) rodzaje wielkości mierzonych ( przemieszczenia, odkształcenia ) i miejsca pomiaru ( ustrój nośny, 
podpory ) z określeniem sprzętu i czasu pomiaru, 
e) wielkości obliczone dla schematów zastosowanych obciąŜeń, 
f) organizację obciąŜeń. 
Projekt próbnego obciąŜenia obiektu winien być przedstawiony przez Wykonawcę mostu do akceptacji 
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InŜynierowi. 
5.2. Zakres wykonywanych Robót 
Zakres badania próbnym obciąŜeniem obejmuje : 
- wykonanie projektu próbnego obciąŜenia przez Wykonawcę i uzyskanie akceptacji InŜyniera, 
- oględziny konstrukcji przed próbnym obciąŜeniem, 
- montaŜ tensometrów i przyrządów pomiarowych na konstrukcji ustroju nośnego i podporach, 
- przygotowanie taboru samochodowego obciąŜającego oraz ustawienie na obiekcie według 
projektowanych schematów, 
- wykonanie badania wraz z pomiarami (ugięć, osiadań, odkształceń ) zgodnie z projektem oraz 
 PN-S-10040 i PN-S-10050, 
- oględziny konstrukcji ustrojów nośnych, łoŜysk i podpór, 
- analizę i opracowanie wyników oraz wniosków z badań. 
5.2.1. Przygotowania 
Przed próbnym obciąŜeniem naleŜy wykonać oględziny konstrukcji obiektu celem wykrycia widocznych 
nie uzbrojonym okiem uszkodzeń materiału, elementów lub połączeń oraz stanu nawierzchni lub 
konstrukcji. 
5.2.2. Próbne obciąŜenie statyczne 
Próbne obciąŜenie statyczne wykonuje się na podstawie Projektu próbnego obciąŜenia przy obciąŜeniu 
zestawem pojazdów podanym w Projekcie próbnego obciąŜenia. Wszystkie przemieszczenia mierzy się  
z dokładnością do 0,1 mm. Przemieszczenia i odkształcenia w określonych punktach naleŜy mierzyć 
bezpośrednio po ustawieniu próbnego obciąŜenia co 15 min. JeŜeli przyrost w ostatnim kwadransie jest 
nie większy niŜ 2% mierzonej wielkości, to wartość końcową przyjmuje się za miarodajną.  
W przeciwnym razie obciąŜenie próbne pozostaje w tym samym połoŜeniu dopóki przyrost wielkości 
mierzonej wyniesie mniej niŜ 2%. Przemieszczenia i odkształcenia spręŜyste nie mogą być większe od 
wartości obliczonych dla rzeczywistego obciąŜenia próbnego, a przemieszczenia trwałe i spręŜyste 
dźwigarów głównych nie mogą przekroczyć wartości dopuszczalnych. W celu stwierdzenia, Ŝe 
konstrukcja pracuje w zakresie spręŜystym, zaleca się wykonanie wstępnego obciąŜenia próbnego pod 
częściowym obciąŜeniem stanowiącym około połowę podstawowego próbnego obciąŜenia. 
5.2.3. Próbne obciąŜenie dynamiczne 
Próbne obciąŜenie dynamiczne przeprowadza się na podstawie Projektu próbnego obciąŜenia przy 
przejazdach zestawów pojazdów bez dodatkowego wymuszenia drgań oraz ewentualnie z dodatkowym 
wymuszeniem drgań konstrukcji. Prędkość próbnych jazd powinna być stopniowo zwiększona od 10 km/h 
co 20 km/h, aŜ do największej przewidzianej prędkości na drodze samochodowej, na której wiadukt jest 
połoŜony. RóŜne jazdy zestawu próbnego tej samej serii, obejmującej co najmniej po 2 jazdy w kaŜdym 
kierunku, powinny odbywać się z jednakową prędkością. Dopuszczalne odchylenia prędkości powinny 
być nie większe niŜ 5 km/h. Ugięcie mostu powinno być mniejsze od ugięć statycznych pomnoŜonych 
przez współczynnik dynamiczny. 
5.3. Analiza wyników 
Po wykonaniu wszystkich prac związanych z przeprowadzeniem próbnego obciąŜenia w terenie, 
Wykonawca próbnego obciąŜenia wykonuje analizy wyników z uwzględnieniem rzeczywistych obciąŜeń. 
6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności przebiegu próbnego obciąŜenia z Projektem Próbnego 
ObciąŜenia i wymaganiami niniejszej ST. 
Sposób załadowania środków obciąŜających podlega sprawdzeniu przez określenie za pomocą waŜenia 
nacisków na poszczególne osie bezpośrednio przed ich uŜyciem. Naciski te mogą się róŜnić od 
załoŜonych w Projekcie Próbnego ObciąŜenia o nie więcej niŜ ± 5%. 
Wykonawca winien posiadać dokument zwaŜenia wszystkich pojazdów przewidzianych do uŜycia przy 
próbnym obciąŜeniu. 
6.1. W trakcie przeprowadzania próbnego obciąŜenia naleŜy kontrolować: 
a) masę całkowitą i naciski na oś pojazdów (samochodów) przeznaczonych do próbnego obciąŜenia, 
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b) zgodność ustawienia pojazdów z Projektem próbnego obciąŜenia, 
c) sprzęt do przeprowadzenia pomiarów, 
d) zgodność osiąganych rezultatów z załoŜeniami projektowymi. 
7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest ryczałt za całość robót i kosztów dla 1 szt. testowanej konstrukcji nośnej. 
8. Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
8.1. Oględziny konstrukcji po wykonaniu próbnego obciąŜenia 
Po wykonaniu próbnego obciąŜenia naleŜy wykonać oględziny konstrukcji w celu stwierdzenia, czy nie 
powstały w niej rysy lub widoczne uszkodzenia. Szczególnie naleŜy obejrzeć spoiny w konstrukcjach 
stalowych i materiał w ich sąsiedztwie. Przegląd spoin wykonuje uprawniony kontroler jakości ze strony 
Wykonawcy konstrukcji stalowej w obecności Nadzoru. Protokół z przeglądu jest załącznikiem do 
materiałów odbiorowych konstrukcji stalowej. NaleŜy równieŜ sprawdzić stan połączenia konstrukcji 
stalowej z płytą. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 9. 
Płatność za całość badania próbnego następuje po jego wykonaniu i przyjęciu przez InŜyniera protokołu 
próbnego obciąŜenia mostu. 
9.1. Cena ryczałtowa 
Cena ryczałtowa uwzględnia: 
– opracowanie i dostarczenie uzgodnionego projektu technicznego próbnego obciąŜenia, 
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– najem środków transportowych, ich załadunek, waŜenie, ustawienie na obiekcie w określonych 
miejscach, 
– przetrzymanie obciąŜenia w czasie ze zmianami pozycji obciąŜenia, z wyładunkiem balastu i 
oczyszczeniem pojazdów i z ich odprowadzeniem. 
W sumie ryczałtowej mieszczą się równieŜ koszty koordynacji działań oraz koszty ewentualnych 
pomostów roboczych do obsługi pomiarów. 
Cena obejmuje wykonanie badań, obsługę geodezyjną, analizę i opracowanie wyników. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 
PN-S-10040 śelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania. 
PN-S-10032 Obiekty mostowe. ObciąŜenia. 
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M.20.01.04. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchn i betonowych 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 
betonowych dla drogowych obiektów inŜynierskich w ramach przebudowy mostu na rzeczce Rządzy  
w miejscowości Dybów w ciągu drogi powiatowej nr 4356. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy zabezpieczeniu 
antykorozyjnym odsłoniętych powierzchni betonowych barwnymi dyspersjami polimerowymi  
o grubościach wg projektu powłokami z podwyŜszoną zdolnością pokrywania zarysowań – dla 
powierzchni naraŜonych na czynniki atmosferyczne (przyczółki i podpory) i obejmują: 
- prace pomiarowe 
- oznakowanie robót 
- montaŜ i demontaŜ rusztowań 
- oczyszczenie i przygotowanie powierzchni betonu podpór i ustroju nośnego pod zabezpieczenie 
antykorozyjne, zgodnie z zaleceniami dla przyjętego systemu 
- powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne materiałem powłokowym cienkowarstwowym - 
gruntowanie oraz dwukrotne pokrycie 
- pielęgnacja powłok 
- przeprowadzenie badań i pomiarów laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i ST D-M.00.00.00 
„Wymagania ogólne”, pkt 1. 
Antykorozyjne zabezpieczanie betonu - zabezpieczenie betonu przed korozją poprzez ograniczenie lub 
wyeliminowanie działania agresywnego czynników atmosferycznych lub wody na konstrukcję. 
Powłoka - warstwa wykonana z materiałów ciekłych, upłynnionych lub sproszkowanych nanoszonych na 
odpowiednio przygotowane podłoŜe za pomocą technik malarskich. 
Impregnacja powierzchniowa – proces polegający na nasyceniu powierzchni betonu środkami 
uszczelniającymi jego pory i nadającymi powierzchni właściwości hydrofobowe. 
Punkt rosy – temperatura betonu w której przy określonej temperaturze powietrza i wilgotności 
występuje kondesacja pary wodnej w postaci rosy. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową ST i poleceniami InŜyniera. 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 2. 
2.1. Ogólne wymagania dla materiałów 
Wszystkie materiały stosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny posiadać Aprobatę 
Techniczną wydana przez IBDiM. Przed zastosowaniem materiałów do zabezpieczania antykorozyjnego 
betonu, Wykonawca powinien przedstawić InŜynierowi numer partii towaru oraz aktualne wyniki badań  
w ramach nadzoru wewnętrznego producenta materiału. 
Podstawowe wymagania dla powłoki malarskiej 
− redukcja nasiąkliwości powierzchniowej betonu (nasiąkliwość ≤ 2%) 
− przepuszczalność na zewnątrz dla pary wodnej – nie hamuje dyfuzji pary wodnej, 
− zabezpiecza przed wnikaniem (dyfuzją) dwutlenku węgla w głąb betonu (opór dyfuzji dla CO2 ≥ 50 m 
równowaŜnej warstwy powietrza), 
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− zwiększa odporność na działanie soli i mrozu, 
− nietoksyczność i nieszkodliwość dla środowiska naturalnego, 
2.2. Powłoki z podwyŜszoną zdolnością pokrywania zarysowań 
Powłoki o grubości ≥ 1,0 mm, wykonane z barwnych elastycznych dyspersji wodnych. 
Wymagania dla powłoki: 
• pokrywa rysy o rozwartości od 0,15 mm do 0,3 mm 
• opór dyfuzji CO2:SDCO2≥ 50m słupa powietrza, 
• opór dyfuzji H2O:SDCO2 ≤ 4 m słupa powietrza, 
• wytrzymałość na odrywanie od podłoŜa: 
wartość średnia ≥ 1,3 MPa, 
wartość minimalna ≥ 0,8 MPa. 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 3. Sprzęt i 
narzędzia do prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu powinny zapewnić ciągłość 
prac i uzyskanie wymaganej jakości robót. 
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonania robót naleŜy do Wykonawcy i powinien być zaakceptowany 
przez InŜyniera. 
Podstawowy sprzęt do wykonania robót : 
- termometr do pomiaru temperatury powietrza, 
- termometr do pomiaru temperatury podłoŜa, 
- wilgotnościomierz do pomiaru wilgotności podłoŜa, 
- pojemniki do przygotowywania preparatu, 
- mieszarka wolnoobrotowa z odpowiednią końcówką do mieszania, 
- piaskarka lub hydropiaskarka do przygotowania powierzchni betonu, 
- spręŜarka pneumatyczna do czyszczenia spręŜonym powietrzem, 
- urządzenie do natrysku hydrodynamicznego, 
- listwa gumowa lub aluminiowa, 
- wałki, pędzle. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 4. 
Sposób transportu przez Wykonawcę materiałów do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu nie moŜe 
powodować obniŜenia ich jakości. Przewóz składników chemicznych i materiałów do antykorozyjnego 
zabezpieczenia betonu powinien się odbywać w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach. NaleŜy 
przestrzega okresu składowania podanego przez Producenta. 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 5. Roboty 
związane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny być wykonywane przez 
pracowników posiadających świadectwo kwalifikacyjne ukończenia szkolenia w zakresie tych prac. 
5.1. Przygotowanie podłoŜa 
Wykonawca obowiązany jest przygotować podłoŜe betonowe przez usunięcie niezwiązanych części 
betonu i szkodliwych substancji, mogących mieć wpływ na korozję betonu, a takŜe na trwałość połączenia 
nakładanych materiałów z podłoŜem betonowym. Sposób oczyszczania naleŜy dostosować do 
przewidywanych materiałów naprawczych zgodnie z Kartami Technicznymi. Rysy występujące  
w podłoŜu naleŜy zainiektować. 
Wytrzymałość na odrywanie prawidłowo przygotowanego podłoŜa betonowego powinna wynosić średnio 
nie mniej niŜ 1,5 MPa ( wartość minimalna powyŜej 1,0 MPa). 
NaleŜy wykonać pięć oznaczenie wytrzymałości na odrywanie betonu w podłoŜu na kaŜdej podporze 
powierzchni oczyszczonego podłoŜa. 
Wilgotność podłoŜa bezpośrednio przed wykonywaniem robót powinna spełniać wymagania zgodnie z 
"Wytycznymi stosowania" dla materiału powłoki, ale nie moŜe być większa niŜ 4 %. 
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Temperatura podłoŜa betonowego i powietrza nie moŜe być niŜsza niŜ +8o C (temperatura podłoŜa musi 
być wyŜsza o 3o C od punktu rosy) i nie wyŜsza niŜ +30o C (chyba, Ŝe Wytyczne stosowania materiału 
mówią inaczej).   
Do mieszania składników materiałów i materiałów jednoskładnikowych naleŜy stosować mieszalnik 
wolnoobrotowy. 
NaleŜy ściśle przestrzegać zaleceń Producenta odnośnie metod mieszania, nakładania i pielęgnowania 
powłok. 
Powierzchnie powłok nie powinny wykazywać przebarwień, nierówności, zmian faktury i innych wad. 
Bezpośrednio po ukończeniu prac związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu naleŜy chronić 
tę powierzchnię przed intensywnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem, a takŜe deszczem oraz spadkiem 
temperatury powietrza poniŜej 5oC i przegrzaniem powyŜej 25oC (chyba, Ŝe “Wytyczne stosowania” 
materiału mówią inaczej). 
Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań, pomostów roboczych i innych 
urządzeń pomocniczych niezbędnych do prowadzenia prac związanych z naprawą betonu naleŜy do 
Wykonawcy. 
5.2. Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska 
Materiały do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny być dostarczane w szczelnych 
pojemnikach i składowane w suchych pomieszczeniach zgodnie z zaleceniami Producenta. Transport i 
magazynowanie materiałów na bazie Ŝywic syntetycznych oraz rozpuszczalników powinny odpowiadać 
ogólnym wymaganiom, jak dla materiałów toksycznych i łatwopalnych. 
Sposób prowadzenia prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie moŜe powodować 
skaŜenia środowiska. Resztek materiałów pozostałych w pojemnikach i po myciu przyrządów roboczych 
nie wolno wylewać do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiałów Wykonawca obowiązany jest usunąć 
z terenu i poddać utylizacji. 
Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć teren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczególnie w 
przypadku materiałów nanoszonych metodą natryskową. 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 6. 
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z wypełnianiem ubytków  
w betonie naleŜy do Wykonawcy. Do obowiązków InŜyniera naleŜy porównanie uzyskanych wyników 
badań z wymaganiami zawartymi w niniejszej Specyfikacji. Gdy jakość zastosowanego materiału lub 
wykonanej roboty budzi wątpliwości, Zamawiający moŜe poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym 
zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciąŜają Wykonawcę. 
6.1. Kontrola materiałów 
Wykonawca obowiązany jest przedstawić InŜynierowi do akceptacji Aprobaty Techniczne IBDiM, karty 
techniczne i atesty materiałów. InŜynier obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty 
przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. A takŜe 
proporcji mieszania składników i czasu mieszania w trakcie robót. Sprawdzeniu podlega równieŜ zuŜycie 
materiałów i czas pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw zabezpieczenia. 
6.2. Kontrola przygotowania podłoŜa 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić InŜynierowi do akceptacji wyniki badań podłoŜa. 
Wytrzymałość na odrywanie prawidłowo przygotowanego podłoŜa betonowego powinna wynosić dla 
konstrukcji nowo zbudowanych obiektów: średnia wartość pomiarów ≥ 1,5 MPa, wartość minimalna 
pojedynczego odczytu ≥≥1,0 MPa. 
6.3. Kontrola wykonanych robót 
Po wykonaniu robót Wykonawca obowiązany jest przedstawić InŜynierowi do akceptacji wyniki badań: 
− wytrzymałości warstwy zastosowanego materiału na odrywanie metodą określoną "pull off", pięć 
odczytów na jednej podporze,  
− grubości wykonanej powłoki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej próbce metodą "pull off". 
Grubość powłoki powinna być równa wyspecyfikowanej z odchyleniem ± 20 %. 
Wyniki powyŜsze powinny być zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiałów w pkt 2. 
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Powłoka podlega równieŜ ocenie wizualnej pod względem połysku, barwy, zamknięcia powierzchni oraz 
ubytków i wad. 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 7. 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni podlegającej zabezpieczeniu. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 8. 
Odbiorowi podlegają: 
− roboty ulegające zakryciu w trakcie antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni betonu, 
− roboty objęte umową po ich całkowitym zakończeniu (odbiór końcowy). 
Podstawą odbioru robót ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie InŜyniera w Dzienniku Budowy 
wykonania robót określonego rodzaju, zgodnie z Dokumentacją Projektową, wymaganiami zawartymi  
w ST oraz wyraŜenie zgody na przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji kolejnej fazy robót. 
Podstawą odbioru końcowego jest pisemne stwierdzenie przez InŜyniera w Dzienniku Budowy 
zakończenia wszystkich robót związanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu i 
spełnienia wymagań określonych w Dokumentacji Projektowej, ST oraz innych warunków dotyczących 
tych robót zawartych w umowie. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 9. 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa obejmuje: 
− zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
− zakup i dostarczenie materiałów na budowę, 
− przygotowanie podłoŜa (łącznie ze szpachlowaniem mieszankami przyjętego systemu zabezpieczeń) do 
nakładania powłoki, 
− nałoŜenie powłoki, 
− pielęgnację powłoki, 
− wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, urządzeń pomocniczych, niezbędnych do 
wykonania robót, 
− zapewnienie bezpieczeństwa robót i ochrony środowiska, 
− wykonanie badań i pomiarów, 
− uporządkowanie miejsca robót. 
Odpadki i ubytki materiałowe są uwzględnione w cenie jednostkowej. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. 
Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 
10.2. Inne dokumenty 
„Wymagania techniczne wykonania i odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach 
mostowych”, IBDiM. 
“Instrukcje stosowania materiałów” 
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M.21.01.06. Wieszaki dla przepustów kablowych 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonaniem wieszaków dla przepustów kablowych zamocowanych do 
konstrukcji obiektów inŜynierskich w ramach przebudowy mostu na rzeczce Rządzy w miejscowości 
Dybów w ciągu drogi powiatowej nr 4356. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  
i zamontowaniem wieszaków dla przepustów kablowych zamocowanych do konstrukcji obiektów 
inŜynierskich.  
1.4. Określenia podstawowe 
Przepust kablowy -  konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M- 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.1.5. 
2. Materiały 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 
Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M-00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt.2. 
Wieszaki dla przepustów kablowych naleŜy wykonać ze stali ST3S zgodnie z dokumentacją projektową. 
Stal uŜyta do konstrukcji wieszaków musi posiadać atesty hutnicze. 
Do spawania naleŜy stosować elektrody EA 146.  
Elementy wieszaka naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe zgodnie  
z dokumentacją projektową.  
3. Sprzęt 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST D-M- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3. 
Wykonawca powinien dysponować niezbędnym sprzętem do zamocowania wieszaków w konstrukcji 
obiektu mostowego. 
4. Transport 
Ogólne warunki transportu podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.4. 
W czasie przewozu materiałów naleŜy je ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok 
siebie i zabezpieczyć przed moŜliwością ich przesunięcia podczas transportu. Wyroby ze stali powinny 
być utrzymywane w stanie suchym i składowane w pomieszczeniach zadaszonych. 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.5. 
Przed przystąpieniem do montaŜu wieszaków naleŜy wyznaczyć połoŜenie otworów w płycie pomostu. 
Pierwszy otwór znajduje się 2,5 m od podpory nr 1. Kolejne otwory w rozstawie co 2,5 m. Przy 
wykonywaniu otworów pod tuleje obsadowe naleŜy przestrzegać zasad podanych w dokumentacji 
projektowej. Materiał do mocowania wieszaków w płycie pomostu naleŜy uzgodnić z Projektantem. 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6 
Kontrola polega na sprawdzeniu: 
• materiału i zabezpieczenia antykorozyjnego zamontowanych wieszaków, 
• rozstawu i ilości zamontowanych wieszaków, 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7 
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Jednostką obmiarową jest: - szt. (sztuka) zamontowanego wieszaka. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg. pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
Cena 1 szt. (sztuki) zamontowania wieszaka obejmuje: 
• wykonanie miejsc zamocowania wieszaków, 
• wytworzenie i dostawę konstrukcji wieszaków na budowę, 
• zamontowanie wieszaka, 
• zastosowanie niezbędnego sprzętu (np. środków transportowych) i konstrukcji pomocniczych, 
• uporządkowanie terenu. 
W cenie jednostkowej mieszczą się równieŜ ubytki i odpady. 
10 Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-EN 10020:2002U Definicja i klasyfikacja gatunków stali 
PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki 
techniczne dostawy. 
PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjne. Wymiary 
PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowane. 
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M.21.02.01. Regulacja i umocnienie koryta rzeki 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonaniem umocnienia koryta rzeki w ramach przebudowy mostu na 
rzeczce Rządzy w miejscowości Dybów w ciągu drogi powiatowej nr 4356. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
umocnienia rzeki matercami gabionowymi, narzutem kamiennym i obejmują: 
• montaŜ materaców gabionowych, 
• ułoŜenia materacy, 
• wypełnianie materacy kamieniami, 
• umocnienie palowo-kiskzowe, 
• umocnienie dna rzeki narzutem kamiennym. 
1.4. Określenia podstawowe 
Materac siatkowo-kamienny (gabionowy) - kosz z siatki stalowej o sześciokątnym oczku i podwójnym 
splocie drutów, wypełniony kamieniami i zamknięty od góry wiekiem z takiej samej siatki (charakteryzuje 
się małą wysokością w stosunku do wymiarów w planie) – słuŜy głównie do budowy umocnień 
przeciwerozyjnych 
Geowłóknina - materiał nietkany wykonany z włókien syntetycznych, których spójność jest zapewniona 
przez igłowanie lub inne procesy łączenia (np. dodatki chemiczne, połączenie termiczne) i który zostaje 
maszynowo uformowany w postaci maty. 
Umocnienie koryta rzeki – ma na celu umocnienie koryta rzeki przez wykonanie narzutu kamiennego 
dla ochrony przed erozją.  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”, 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M- 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.1.5. 
2. Materiały 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 
Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M-00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt.2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy umacnianiu rzeki objętych niniejszą specyfikacją są: 
2.2.1.Materace siatkowo-kamienne (gabionowe) 
Do budowy umocnień naleŜy uŜyć materacy gabionowych, wykonanych z siatki stalowej  
o sześciokątnych oczkach i podwójnym splocie drutów (niedopuszczalne jest uŜycie siatki o pojedynczym 
splocie - ogrodzeniowej). Drut stalowy z którego wykonano siatkę powinien być zabezpieczony przed 
korozja stopem cynkowo-aluminiowo. Kosze powinny być łączone drutem o tym samym zabezpieczeniu 
antykorozyjnym jak drut z którego wykonana jest siatka, lub zszywkami ze stali nierdzewnej  
o wytrzymałości 170 MPa. Dla zastosowanego wyrobu naleŜy przedstawić Deklarację Zgodności  
z odpowiednią Aprobata Techniczna. 
Podstawowe wymagania: 
Wymiary materacy: 3,0 x 2,0 x 0,30 m (L x B x H) 
Wymiary oczka siatki: od 6 cm do 10 cm 
Grubość drutu:2,2/3,2 mm 
Powłoki antykorozyjne: min. 240 g/m2  
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Do wykonania umocnienia naleŜy uŜyć materacy siatkowych (gabionowych), wykonanych z siatki 
stalowej wykonanej maszynowo o sześciokątnych oczkach i podwójnym splocie drutów, tak aby 
punktowe przerwanie siatki nie powodowało dalszego jej uszkodzenia (niedopuszczalne jest uŜycie siatki 
o pojedynczym splocie - ogrodzeniowej). Siatka materacy powinna być wykonana z drutu o średnicy min. 
2,2 mm, zabezpieczona antykorozyjnie przez galwanizacje. Grubość powłoki cynkowej powinna wynosić 
min. 240 g/m2. Wytrzymałość drutu powinna wynosić od 372 do 490 MPa, przy wydłuŜeniu nie 
mniejszym niŜ 12 %. Drut wzmacniający krawędziowy powinien mieć średnicę co najmniej 3,0 mm 
i zabezpieczony antykorozyjnie przez galwanizacje. 
Drut do łączenia materacy powinien mieć te same właściwości co drut zastosowany w materacach. 
2.2.2. Kamień  
Do wykonania umocnienia naleŜy uŜyć niezwietrzałych i odpornych na działanie wody i mrozu kamieni. 
Do umocnienia dna rzeki mogą to być zarówno otoczaki, jak i kamień łamany grubości 20-25cm. 
Natomiast minimalny wymiar pojedynczych kamieni dla materacy gabionowych nie moŜe byc mniejszy od wymiaru 
oczka siatki. Największe uŜywane kamienie nie powinny przekraczać 2,5 – krotnego wymiaru oczka siatki. Dla 
zachowania odpowiedniej elastyczności materaca, naleŜy układać co najmniej dwa kamienie na grubości materaca. 
2.2.3. Materiały drobne 
Opaski z faszyny średnicy 20cm oraz kołki średnicy 14 cm i długości H=l,8m. 
3. Sprzęt 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST D-M- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3. 
W zaleŜności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
a) do układania gabionów 
MontaŜ i łączenie materacy siatkowo-kamiennych (gabionowych) moŜna wykonywać ręcznie przy uŜyciu 
szczypiec, obcęgów i dzwigni (łomu) do zamykania wieka, lub w sposób zmechanizowany przy uŜyciu 
specjalnej zszywarki – ręcznej lub o napędzie pneumatycznym, zaciskającej prefabrykowane zszywki. Do 
napełniania materacy kamieniami moŜna stosować ładowarki (dowoŜące jednocześnie kamień z placu 
składowego do miejsca wbudowania) lub koparki chwytakowe. Kamienie na widocznych powierzchniach 
materacy naleŜy układać ręcznie. 
b) do wykonania robót ziemnych 
ładowarki, koparki, walce, płyty wibracyjne, ubijaki mechaniczne itp. 
4. Transport 
Ogólne warunki transportu podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.4. 
Transport gruntu i kruszyw powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi. 
Materace naleŜy transportować jako fabrycznie składane, łączone w pakiety po kilkadziesiąt sztuk  
o łącznej masie kilkuset kg. Drut do łączenia koszy transportowany jest w kręgach po 25 kg, a zszywki 
w opakowaniach kartonowych po 1 600 lub 3 200 szt. PowyŜsze elementy mogą być przewoŜone 
dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed uszkodzeniami. W szczególności 
dotyczy to powłok chroniących drut przed korozja. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.5. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do wykonywania Robót związanych z regulacją brzegów rzeki Wykonawca jest 
zobowiązany do wykonania przetrałowania dna rzeki w celu określenia, czy na dnie nie znajdują się 
zatopione jakiekolwiek przeszkody. 
Wykonawca opracuje program robót i przedstawi go do akceptacji InŜynierowi. W programie robót 
zostanie określony sposób dostarczania materiałów do miejsca wbudowania (pomosty, rusztowania i 
środki transportowe). 
Roboty będą wykonywane przy przeciętnym lub niskim stanie wody w rzece. 
5.2. MontaŜ i wbudowanie materacy 
MontaŜ materacy naleŜy przeprowadzić wg następującego schematu: 
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- rozłoŜyć i rozciągnąć kaŜdy materac na twardej, płaskiej powierzchni 
- zagiąć i podnieść do pionu boki materaca i przegrody wewnętrzne, tak aby uzyskać regularny 
prostopadłościan o wymaganej wysokości, 
- połączyć wszystkie stykające się boki i przegrody, zszywając je drutem (zaciągając naprzemiennie 
podwójne i pojedyncze pętle w rozstawie ok.10 cm), lub zszywkami w ilości podanej przez producenta, 
- materac ułoŜyć w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym podłoŜu i połączyć  
z materacami sąsiednimi, zszywając wszystkie stykające się krawędzie, 
- materace napełnić dokładnie kamieniami, tak aby nie pozostały pustki i aby na jego grubości ułoŜone 
były min. 2 kamienie. 
- przyłoŜyć wieko materaca lub siatkę rozwijana z rolki i przyszyć je do górnych krawędzi wszystkich 
ścianek pionowych z którymi wieko się styka (boki i przegrody wewnętrzne); mocowanie wieka naleŜy 
wykonać drutem lub zszywkami w sposób podany wcześniej. 
Szczegóły montaŜu naleŜy wykonać zgodnie z instrukcja producenta, oraz wskazaniami InŜyniera. 
5.3. Umocnienie dna rzeki 
W celu wykonania umocnienia dna cieku naleŜy dno pogłębić o około l0cm i wyregulować brzegi 
dostosowując je do istniejącego przebiegu cieku odcinkami przejściowymi. Przewiduje się umocnienie 
dna cieku na długości 30 m w warstwie gr. 30cm.  
U podnóŜa koryta rzeki naleŜy wykonać palisadę z  drewnianych palików i faszyny. Pali i faszyna 
wbudowywana ręcznie z godnie z dokumentacją projektową. 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6 
Kontrola polega na sprawdzeniu: 
• ułoŜenie materacy gabinowych a w szczególności: poprawności łączenia wszystkich krawędzi, geometrii 
konstrukcji (pochylenia, rzędna), dokładności wypełnienia kamieniem, 
• wbudowanie umocnienia kamiennego dna rzeki (grubość, ukształtowanie skarp), 
• wbicie palików drewnianych i ułoŜenie faszyny, 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7 
Jednostką obmiarową jest: - m2 (metr kwadratowy) powierzchni umocnionej: gabionami i narzutem 
kamiennym. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i wymaganiami Kierownika 
Projektu, jeŜeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg. pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
Cena 1 m2 (metra kwadratowego) umocnienia gabionami i narzutem kamiennym obejmuje: 
• wykonanie niwelacji podłoŜa, 
• dostarczenie wszystkich materiałów podstawowych i pomocniczych, 
• ułoŜenie i wypełnienie gabionów, 
• wykonanie palisady z kołków drewnianych i kiszki faszynowej, 
• wbudowanie narzutu kamiennego w miejsce przeznaczenia, 
• zastosowanie niezbędnego sprzętu (dźwigów, środków transportowych) i konstrukcji pomocniczych, 
• oczyszczenie sprzętu i miejsca robót, 
• odwiezienie materiałów odpadowych na miejsce zaakceptowane przez InŜyniera, 
• uporządkowanie terenu. 
W cenie jednostkowej mieszczą się równieŜ ubytki i odpady. 
10 Przepisy związane 
Wg ST M.11.01.00. 
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10.1. Normy 
1. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
3. PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego. 
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. PN-H-04623:1986 Ochrona przed korozja. Pomiar grubości powłok metodami nieniszczącymi. 
6. PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale – próba rozciągania – Metoda badania w temperaturze otoczenia. 
7. PN-EN 10244-2:2002(U) Drut stalowy i wyroby z drutu – Powłoki z metali nieŜelaznych na drucie stalowym – 
Część 2: Powłoki z cynku lub stopu cynku.  
10.2. Inne dokumenty  
Wytyczne wzmacniania podłoŜa gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP - IBDiM, Warszawa 
2002 
 


