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POMIAR UGIĘĆ NAWIERZCHNI PODATNYCH UGIĘCIOMIERZEM 
BELKOWYM

wg BN-70/8931-06

Rodzaj nawierzchni: nawierzchnia asfaltowa

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR

Temp. nawierzchni:

Data opracowania: 16.07.2013

Wyniki badań:

Ugięcie

[mm]

Obc. osi:

Data badania: 15.07.2013

Obiekt: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W w Kobyłce, odc ul. Załuskiego od 

posesji nr 29 do ronda.

Zleceniodawca: SUDOP POLSKA SP. z o.o.

Adres: ul. Tamka 16/11; 00-349 Warszawa

Tepm. otoczenia:
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